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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК В ЦЕМЕНТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Процесс получения клинкера является энергоемким производством: на получе-

ние 1 тонны клинкера, необходимо затратить 3–6 МДж тепловой энергии, которые со-
ставляют 30–40 % производственных расходов.  

Обычно на предприятиях цементной промышленности в качестве топлива ис-
пользуются невозобновляемые полезные ископаемые: уголь, мазут и природный газ. 
Наиболее ценными видами топлива из-за высокой теплотворной способности и экс-
плуатационных преимуществ являются природный газ и мазут (табл. 1). Они использо-
вались в период общемирового роста цементного производства в 60–90-х годах и по 
настоящее время. 

В связи с мировым энергетическим кризисом в 70-х годах и ростом цен на неф-
тепродукты в настоящее время появилась необходимость изыскания других видов топ-
лива. В качестве замены дефицитного мазута и природного газа каменный уголь полу-
чил широкое применение как более дешевое топливо. Постепенный переход цементной 
промышленности с мазута и природного газа на каменный уголь происходит сейчас по 
всему миру. В последнее время, в связи с общим подъемом цен на энергоресурсы в це-
ментном производстве все чаще пытаются совместно сжигать основное топливо с тех-
ногенными углеродсодержащими отходами, например автомобильными покрышками. 

Цель настоящей работы является выявление преимуществ использования авто-
мобильных покрышек в сравнении с традиционными для цементной промышленности 
видами топлив, а также указание основных способов подачи покрышек в печь. 

Автомобильные покрышки имеют теплоту сгорания от 28 до 41 МДж/кг и по 
этому показателю превосходят уголь, приближаясь к мазуту (табл.1). 

 
Таблица 1–Теплотворная способность и содержание углерода для разных видов 

топлив 
 

Вид топлива 
Содержание углеро-
да в горючей массе, 

% 

Низшая теплота 
сгорания, 
МДж/кг 

Содержание  
серы, % 

Мазут 81–85 40–42 до 1,5 
Природный газ 70–75 30–34 – 
Уголь 75–90 20–27 0,4–4,5 
Автомобильная по-
крышка 78–82 28–41 1–1,3 

 
Сера является одним из вредных выбросов любого производства, использующе-

го ископаемые виды топлива. Учитывая, что содержание серы в угле может быть в  
3 раза больше, чем в покрышке, снижение содержания серы является важным преиму-
ществом. 

По сравнению с углем автомобильная покрышка имеет более низкое содержание 
углерода в горючей массе 78–82 % , в то время как в угле содержится 75–90 %.  
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Исследования газообразных выбросов при сжигании различных топлив [2], по-
казывают, что количество выбросов СО2 при сжигании угля гораздо больше, чем при 
сжигании автомобильных покрышек (табл. 2). Это связано с уменьшением соотноше-
ния «углерод-водород» и поэтому, частичная замена угля покрышками (30 %) сущест-
венно снижает количество выбросов СО2. 

 
Таблица 2 – Выбросы СО2 при сжигании различных видов топлив 
 

Вид топлива Выбросы СО2 на тонну 
клинкера, кг 

100 % уголь 317 
100 % автомобильные  
покрышки 190 

30 % покрышек+80 % угля 279,5 
 
Для эффективного использования покрышек в качестве топлива необходимо оп-

ределить температурный режим их сжигания и место подачи в технологическом цикле 
обжига клинкера. Из проведенного нами термогравиметрического анализа (рис. 1) сле-
дует, что эффективное сгорание покрышек происходит при температуре 600 0С и выше. 

 
Рисунок 1 – Дериватограмма материала автомобильной покрышки при скорости нагрева  

5 оС/мин. TG – изменение потери массы, %, DTA – скорость изменения потери массы 
 

Исходя из этого, можно предложить различные места подачи покрышек в печь в 
зависимости от способа обжига клинкера (рис. 2). Возможны также и другие варианты, 
когда для сжигания покрышек или других альтернативных видов топлива в технологи-
ческую схему, добавляется специальное оборудование [10, 11]. 

Выбор мест подачи покрышек обусловлен температурой не ниже 800 0С, а также 
тем, что выделяющиеся при разложении покрышек газы будут еще достаточно долго 
иметь высокую температуру при одновременном контакте с поверхностью раздроблен-
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ного горячего материала, который обжигается. Это обеспечит полное сгорание органи-
ческой составляющей покрышки, а также окисление (а практически можно назвать сго-
рание) железного корда покрышки. Окислы железа, как и другие окиси металлов, вхо-
дящих в состав покрышки, практически не влияют на химию твердения цемента. Одна-
ко эти окиси, по мнению [1,3,6], способствуют снижению температуры плавления ших-
ты и интенсификации спекания и повышению качества клинкера.  

 

 
а)      б) 

Рисунок 2 – Места подачи покрышек в цементную печь 
 

а) при сухом способе производства; б) при мокром способе производства 
1 – со стороны подачи основного топлива; 2 – перед четвертой ступенью циклонных теплооб-

менников, 3 – со стороны загрузки сырья в печь;  
4 – в середину печи в зону окончания кальцинации 

 
Вывод: автомобильные покрышки можно использовать как добавку к основно-

му топливу при обжиге клинкера, поскольку по теплотворной способности они превос-
ходят уголь, содержание серы в них ниже, чем в угле, а повышенное содержание желе-
за в покрышках способствует повышению качества клинкера. При этом количество вы-
бросов СО2 существенно уменьшается.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ 
ПОКРИШОК В ЦЕМЕНТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 
 Розглянуто питання можливості використання відпрацьованих автомобільних 
покришок замість частини традиційних видів палива, які використовуються в промис-
ловому процесі виробництва цементу. Показано, що по теплоутворенню матеріал по-
кришок перевищує вугілля. Вміст сірки в них нижче, ніж у вугіллі, а підвищений вміст 
заліза в покришках сприяє підвищенню якості цементного клінкеру. При цьому кіль-
кість викидів СО2 при виробництві цементу явно зменшується. 
 

Nzioka A.M., Troshin A.G., Ved V.E. 
 

PERSPECTIVE OF INDUSTRIAL UTILISATION WASTE TIRES IN CEMENT 
PRODUCTION 

 
 The possibility of utilizing waste tires partly as a substitute of traditional types of fuels 
used in cement production has been considered. It has been shown that lower heat value for 
waste tires exceeds that of coal, sulfur composition in waste tires is lesser than in coal. Other 
than that, increased composition of iron in them aids in increasing clinker’s quality. Conse-
quently, amount of СО2 produced in cement production substantially reduces. 
 
  


