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(Неофот-21) и электронномикроскопические иссле-
дования JSM-35, «Теsla», ЭМВ-100Б.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Важнейшими технологическими параметрами, ока-
зывающими влияние на структуру и свойства центро-
бежнолитых отливок, являются температура заливки 
расплава в форму, скорость вращения металличе-
ской формы и скорость охлаждения в процессе за-
твердевания отливок [1]. Проведённые исследования 
подтвердили влияние технологических параметров 
на формирование макро- и микроструктуры стали, 
а также установили зависимость между характером 
структуры и склонностью отливки к хрупкому межзё-
реннному разрушению. Исследования центробежно-
литых заготовок показали, что в тех случаях, когда 
поверхностная зона замороженных кристаллов отсут-
ствует либо очень тонкая, они обладают повышенной 
склонностью к хрупкому разрушению. Трещины воз-
никают преимущественно на поверхности или в при-
поверхностных участках и растут по границам столб-
чатых кристаллов (рис. 1, а). Микротрещины образу-
ются как с наружной, так и с внутренней поверхности 
литой трубной заготовки. Наличие грубой транскри-
сталлитной структуры по всему сечению заготовки 
облегчает межзёреннное разрушение. Уменьшение 
числа оборотов изложницы, понижение температу-
ры заливки и увеличение теплового сопротивления 
формы путём нанесения теплоизолирующего покры-
тия типа смеси на внутреннюю поверхность изложни-
цы способствуют увеличению зоны замороженных и 
равноосных кристаллов, что снижает склонность от-
ливок к межзёреннному разрушению. 

В отливках обнаружены как горячие трещины 
кристаллизационного происхождения (рис. 1, а), так 
и полигонизационные, хотя последние встречались 
значительно реже. Следует отметить, что первичные 
границы возникают при срастании ветвей дендритов 
первого, второго и так далее порядков [2], что сопро-
вождается ограничением роста, изменением механиз-
ма роста с дендритного на ячеистый, а также химиче-
ской микронеоднородностью. 

Вторичные границы, согласно [2], имеют различ-
ное происхождение. Они могут возникать при мигра-
ции первичных границ, появляться при полиморф-
ных превращениях, формироваться вследствие  

В
ведение. Качество центробежнолитых заготовок 
и труб зависит от условий формирования пер-
вичной структуры, в литературе описано влияние 
способа получения отливок и режимов техноло-

гического процесса на характер структурных зон и 
ликвационные процессы [1]. В то же время, в процес-
се кристаллизации и охлаждения в стали происходят 
достаточно сложные явления, связанные с зарожде-
нием и перераспределением дефектов кристалличе-
ского строения. Изучение этих процессов позволит 
глубже понять особенности формирования микро-
структуры центробежных стальных отливок, выявить 
причины появления трещин и покажет возможности 
управлять их механическими характеристиками. Раз-
работка эффективных мер по устранению причин 
межкристаллитного разрушения центробежнолитых 
отливок требует всестороннего изучения их природы 
и механизмов возникновения. Изучению формиро-
вания граничной структуры литых металлов и спла-
вов посвящена работа [2], в которой обсуждаются 
вопросы влияния первичных и вторичных границ на 
межкристаллитное разрушение. Практически не ис-
следованы процессы формирования вторичных гра-
ниц в центробежнолитых сталях. Целью настоящей 
работы было изучение особенностей формирования 
вторичных границ в процессе кристаллизации цен-
тробежнолитой стали 40Х25Н20С2 и их влияния на 
торможение межзёренного разрушения.

Материалы и методики исследований. Иссле-
дована микроструктура трубных заготовок из стали 
40Х25Н20С2, полученных на горизонтальных маши-
нах центробежного литья. Температура заливки рас-
плава составляла 1450, 1550 и 1600 °С. Скорость 
вращения изложницы – 900, 1200 и 1500 об/мин. 
При проведении металлографических исследова-
ний использовали специальные методы электроли-
тического, химического и теплового травления для 
выявления зональной и дендритной химической и 
субструктурной неоднородности. Для качественно-
го и количественного химического микроананали-
за применяли прибор Cameca MS-46. Особенности 
образования вторичных зёренных границ в стали 
40Х25Н20С2 исследовали в литом состоянии и после 
отжига при температурах 1100 и 1200 оС с выдержкой 
один и пять часов. Проводили металлографические 
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релаксации напряжений и локальных микросдвигов, 
возникать вблизи частиц второй фазы, а также иметь 
полигонизационное происхождение. Последний слу-
чай автор работы [2] связывает с перестройкой де-
фектной структуры литых металлов и сплавов в про-
цессе последующего отжига. 

Кристаллизационные трещины 
возникают в процессе роста ден-
дритов. Внешним признаком этих 
трещин является характерная ре-
льефная структура их поверхности. 
Кроме того, наблюдали трещины 
вблизи неметаллических вклю-
чений (рис. 1, б), а также в зонах 
ликвации (рис. 1, в). Появление 
трещин вблизи неметаллических 
включений связано с тем, что эти 
частицы являются концентратора-
ми термических напряжений в ста-
ли, величина которых зависит от 
размера, формы и типа включения 
[3, 4]. Роль включений в образова-
нии кристаллизационных трещин 
должна быть предметом специаль-
ного исследования. 

На образование кристалли-
зационных трещин большое 
влияние оказывает химическая 
микронеоднородность, возникаю-
щая при кристаллизации отливок 
(рис. 1, в). Формирование этого 
дефекта связано с относительным 
перемещением слоёв расплава 
различной плотности в центро-
бежном силовом поле с большой 
интенсивностью [1]. Определяли 
внутрикристаллическую ликвацию 
никеля, хрома, кремния, железа 
в центробежнолитой заготовке 
40Х25Н20С2. Анализ показал, что 
в центробежнолитых заготовках 
химическое микронеоднородное 
распределение выделений кар-
бидной фазы (Сr7C3) происходит 
в стыках и междуветвиях дендри-
та (рис. 2, а). Тепловое травление 
позволило выявить обедненный 
хромом аустенит в виде светлых 
ободков вокруг избыточной фазы 
(рис. 2, б). Выделение избыточных 
карбидов в междуветвиях дендри-
тов способствует концентрациям 
напряжений, что облегчает обра-
зование микротрещин.

Отличительными признаками 
так называемых полигонизацион-
ных трещин являются чёткая их 
локализация по вторичным гра-
ницам, а также гладкие края их 
поверхности. Как правило, эти 
трещины связаны с присутствием 
вблизи вторичных границ включе-

ний и карбидов. Необходимо рассмотреть причины 
возникновения вторичных границ при затвердевании 
и охлаждении центробежнолитой стали. Следует от-
метить, что формирование вторичных границ может 
быть связано и не связано с развитием первичных 

Трещины кристаллизационного происхождения в центобежнолитых от-
ливках в стали 40Х25Н20С2; х50 (а, в), х100 (б)
Рис. 1.
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Структура различных зон кристаллизации стали 40Х25Н20С2; х50 (а, б), 
х20 (в, г, е-ж), х100 (д)
Рис. 2.



22 МЕТАЛЛ  И  ЛИТЬЁ  УКРАИНЫ  №  2  (273)  ’2016

границ. Очевидно, основной причиной формирова-
ния вторичных границ являются концентрации напря-
жений различного происхождения, которые возника-
ют в процессе кристаллизации отливки. Эти напря-
жения могут быть связаны с различными скоростями 
вращения слоёв расплава [1] и их кристаллизации. 
Они также возникают в местах перехода от одного за-
твердевшего слоя к другому (рис. 2, в), где происхо-
дит либо торможение роста кристаллов (дендритов) 
и их отдельных ветвей, либо локальный изгиб ветвей 
дендритов при их срастании (рис. 2, г). 

Вполне очевидно, гидравлические явления, про-
исходящие в расплаве, способствуют локальным тур-
булентным процессам, о чём свидетельствует специ-
фическое распределение неметаллических включе-
ний (рис. 2, д). Это также способствует локальному 
изгибу дендритов отдельных их ветвей в процессе 
роста и, как следствие, к возникновению локальных 
напряжений. Турбулентные потоки обусловлены дви-
жением расплава как в тангенциальном, так и в осе-
вом направлении, что в результате образует сложный 
характер его перемещения относительно формы по 
винтовой траектории [1, 5]. Возникновение конвекци-
онных и турбулентных потоков в расплаве, определя-
ющих условия роста дендритов, зависит от условий 
охлаждения. Например, они возникают при охлажде-
нии отливки по внешней и внутренней поверхности 
(при литье труб) [1]. Наконец, возникновению напря-
жений способствует наклон столбчатых кристаллов в 
сторону вращения (рис. 2, е), что связано с влиянием 
конвекционных потоков, которые отклоняют расту-
щие столбчатые кристаллы (подобно наклону в воде 

Образование вторичных зёренных границ в литой и отожжённой стали 40Х25Н20С2; х150 (а), х2000 (б, е, к), 
х20000 (в-д, ж-и, л)
Рис. 3.
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стеблей водорослей) [1, 6]. Кроме того, наклон столб-
чатых кристаллов в процессе роста связан не только 
с относительным движением расплава перед фрон-
том кристаллизации, но также с преимущественным 
ростом тех граней, которые обращены навстречу по-
току свежего расплава [1].

Следует отметить, что локальный изгиб растущих 
дендритов (или их ветвей) происходит при высоких 
температурах, когда они проявляют пластическое 
поведение, а это способствует зарождению и дви-
жению большого количества дислокаций. В местах 
торможения растущих кристаллов также возникают 
дислокационные скопления, что порождает субструк-
турную неоднородность литого металла. Именно это 
явление вызывает формирование вторичных (поли-
гональных) границ. Образование вторичных границ 
в стали 40Х25Н20С2 в процессе кристаллизации и 
охлаждения связано с накоплением дислокаций в ме-
стах концентрации напряжений, их взаимодействием 
и перераспределением с формированием малоугло-
вых границ. Высокий уровень напряжений на границах 
ветвей дендритных кристаллов способствует тому, что 
вблизи первичных зёренных границ формируются вто-
ричные границы большой протяжённости (рис. 3, а, б), 
которые часто расположены вдоль дендритных гра-
ниц и имеют довольно значительную протяжённость. 

В местах торможения роста дендритов и их вет-
вей в зонах контакта различных зон кристаллизации, 
а также при наклоне столбчатых кристаллов возника-
ют специфические субструктурные вихревые микро-
зоны с повышенной плотностью дислокаций, которые 
в процессе взаимодействия и перераспределения 
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формируют изогнутые либо закрученные вторичные 
субграницы (рис. 3, в-д). Такие вторичные границы 
не имеют большой протяжённости и локализованы в 
зонах субструктурной турбулентности. 

Химическая неоднородность играет важную роль 
при формировании вторичной зёренной структуры 
(см. рис. 2, ж). Речь идёт не только о зональной лик-
вации, которая способствует образованию в отливке 
зон с локальным изменением параметра кристалли-
ческой решётки [2, 7], вызванным неравномерным 
распределением легирующих элементов, релакса-
ция которых происходит путём образования стенок 
из краевых дислокаций. В ликвационных зонах воз-
никают градиенты концентрации напряжений, что 
вызывает перераспределение вакансий и дислока-
ций. Все эти процессы способствуют появлению зон 
с повышенным и неоднородным распределением 
дислокаций. Образовавшиеся вблизи границ вет-
вей дендритных кристаллов дислокационные стенки 
(субграницы) могут либо замыкаться, либо объеди-
няться, формируя вторичные границы большой про-
тяжённости. Происходит также фракционирование 
примесей на этих вторичных границах (рис. 3, е) 
[7, 8], что способствует их стабилизации. 

Ещё одним источником формирования вторич-
ных границ являются неметаллические включения. 
Известно, что различие физических, механических 
и химических свойств включения и матрицы стали 
приводит к возникновению напряжений на границе 
их раздела [3, 4]. При отсутствии деформирующего 
внешнего воздействия в стали возникают остаточные 
напря жения, обусловленные присутствием вклю-
чений. Эти напряжения вызываются межфазными 
напряжениями на границах раздела включение-ма-
трица, фазовым наклёпом, обусловленным превра-
щениями в стали и частицах при изменении темпе-
ратуры, концентрацией дефектов кристаллического 
строения. Вблизи поверхности частицы они имеют 
величину порядка GM /100, где GM – модуль сдвига ма-
трицы [3, 4]. Напряжения, которые возникают вблизи 
неметаллических включений в процессе кристалли-
зации и охлаждения стали при центробежном литье 
имеют термическую природу. Многочисленные рас-
чёты показали, что величина термических напряже-
ний вблизи включений превышает предел текучести 
стали [3, 4], поэтому должна развиваться пластиче-
ская их релаксация в зонах матрицы, прилегающих 
к включениям, что способствует уменьшению напря-
жений. Вокруг включений создаются «пластические» 
зоны с повышенной плотностью дислокаций. В про-
цессе охлаждения стали термические напряжения 
непрерывно возрастают до определённого уровня 
(критического значения, равного пределу текучести 
матрицы), а затем релаксируют путём пластических 
сдвигов или ротаций в области, прилегающей к вклю-
чению. Релаксация идёт непосредственно от меж-
фазной границы включение-матрица, которая может 
выступать в качестве источника дислокаций [3, 4], 
или на некотором расстоянии от неё. При этом про-
исходит взаимодействие дислокаций и их перестрой-
ка с образованием новых вторичных малоугловых и 
среднеугловых границ (рис. 3, ж). Поскольку появле-

ние термических напряжений связано с охлаждени-
ем стали от довольно высокой температуры, в релак-
сационных процессах большую роль играют точеч-
ные дефекты, имеющиеся на межфазных границах 
включение-матрица [3, 4]. Повышенное количество 
вакансий способствует переползанию дислокаций, 
что облегчает полигонизационные процессы вблизи 
включений.

Таким образом, формирование вторичных границ 
в процессе кристаллизации и охлаждения изучаемой 
стали связано с возникновением концентраторов на-
пряжений и зон с повышенной плотностью дислока-
ций, а также с их релаксацией по полигонизационно-
му механизму в местах торможения роста дендритов 
и их ветвей, локального изгиба ветвей дендритов, в 
зонах химической неоднородности и вблизи неметал-
лических включений. Торможение роста дендритов 
и их ветвей обусловлено различной скоростью вра-
щения различных слоёв расплава и, как следствие, 
различной скоростью их кристаллизации, а также 
переходом от одного затвердевшего слоя к другому 
при изменении условий затвердевания. Кроме того, 
концентрации напряжений возникают при локальном 
изгибе ветвей дендритов в процессе их срастания, 
наклоне столбчатых кристаллов в сторону враще-
ния под влиянием конвекционных потоков, а также 
с преимущественным ростом тех граней, которые 
обращены навстречу потоку свежего расплава. При 
этом растущие кристаллы в условиях высоких тем-
ператур проявляют пластическое поведение, проис-
ходит генерирование, движение и взаимодействие 
дислокаций, также возникают зоны субструктурной 
турбулентности. В участках химической неоднород-
ности происходит локальное изменение параметра 
кристаллической решётки, а также фракционирова-
ние примесей, что способствует концентрациям на-
пряжений. Сталь, полученная методом центробежно-
го литья, обладает значительной неоднородностью 
распределения напряжений. Все эти сложные про-
цессы способствует формированию субструктурной 
неоднородности и возникновению вторичных границ 
полигонизационного происхождения. Следует отме-
тить, что формирование вторичных границ в резуль-
тате миграции первичных границ в изучаемой аусте-
нитной стали также может иметь место [2], в то же 
время исключено их образование в результате поли-
морфного превращения.

При последующем отжиге происходит перестрой-
ка дислокационной субструктуры, которая сформи-
ровалась в процессе кристаллизации и охлаждения. 
В сформировавшихся вторичных границах, а также 
вблизи неметаллических включений происходят 
процессы переползания и поперечного скольже-
ния дислокаций, в то же время формируются новые 
вторичные границы как в результате образования и 
укрупнения субзёрен, так и путём перераспределе-
ния дислокаций с образованием границ в участках 
с повышенной плотностью дислокаций (рис. 3, з, и). 
Ещё один механизм образования вторичных границ 
в процессе отжига связан с испусканием дендритны-
ми границами решёточных дислокаций. Очевидно, в 
процессе кристаллизации в дендритных (первичных) 
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границах вследствие возникновения напряжений на-
копилось повышенное количество граничных дефек-
тов, в частности зернограничных дислокаций [9-11], 
перераспределение которых в пределах этих гра-
ниц в процессе отжига способствует снижению на-
пряжений, что сопровождается испусканием в зерна 
ансамблей решёточных дислокаций (рис. 3, к). Ана-
логичные процессы наблюдали при отжиге вблизи 
межфазных границ включение-матрица стали [3, 4]. 
Происходит взаимодействие этих решёточных дис-
локаций, что приводит к формированию дислокаци-
онных вторичных границ. 

Отжиг литых заготовок приводит не только к 
ослаб лению дендритной ликвации, но и к перерас-
пределению легирующих элементов в связи с ча-
стичным растворением карбидов. В то же время на 
имеющихся полигональных субграницах, где прохо-
дило фракционирование примесей вследствие так 
называемой «вторичной» химической микронеод-
нородности [2], возникают дисперсные выделения, 
которые способствуют стабилизации этих субграниц 
(рис. 3, л). После отжига при 1100 °С (1 ч) ободки 
обеднённого хромом аустенита не обнаружены. По-
вышение температуры отжига до 1200 °С приводит 
к дальнейшему ослаблению дендритной ликвации и 
уменьшению количества карбидной фазы.

При высокотемпературном отжиге процессы по-
лигонизации и рекристаллизации протекают крайне 
неравномерно, что связано с наследованием неод-
нородности субструктуры, сформировавшейся в про-
цессе кристаллизации. Поэтому увеличение отжига 
до 5 часов не приводит к полному завершению про-
цессов разупрочнения. При этом полностью не устра-
няется химическая микронеоднородность зёрен ау-
стенита. Для её устранения, как и для снижения суб-
структурной микронеоднородности, требуются более 
продолжительные выдержки при отжиге.

Полученные результаты подтверждают полиго-
низационную природу вторичных зёренных границ, 
которые возникают в локальных участках высокой 
плотности дефектов. Высокая и неравномерная плот-
ность дислокаций в отливках из стали 40Х25Н20С2 
определяет сложный характер изменений дислока-
ционной структуры в процессе полигонизации и ре-
кристаллизации при высокотемпературном отжиге. 

Таким образом, вторичные границы формируются 
в процессе кристаллизации и охлаждения, а также 
отжига центробежнолитой стали 40Х25Н20С2 в ре-
зультате перераспределения дислокаций по полиго-
низационному механизму. В то же время отличаются 
условия протекания обсуждаемых процессов, что 
вносит некоторые различия. При кристаллизации и 
охлаждении концентраторы напряжений возникают 
и релаксируют непрерывно при постоянно изменя-
ющейся температуре, что способствует формиро-
ванию неоднородной субструктуры и протеканию 
полигонизационных процессов в результате упорядо-
ченного перераспределения дислокаций при посто-
янно изменяющейся их плотности вблизи различных 
источников концентрации напряжений. Уменьшение 
числа оборотов изложницы, понижение температу-
ры заливки и увеличение теплового сопротивления 

формы путём нанесения теплоизолирующего покры-
тия типа смеси на внутреннюю поверхность излож-
ницы способствуют снижению скорости охлаждения, 
что создаёт временные условия для релаксации на-
пряжений путём упорядоченного перераспределения 
дислокаций и формирования вторичных полигональ-
ных границ, что способствует получению развитой 
неоднородной субструктуры центробежнолитой ста-
ли. При отжиге процессы полигонизационной пере-
стройки дислокационной субструктуры, сформиро-
вавшейся в литой стали, продолжаются в условиях 
постоянной температуры и сопровождаются сниже-
нием уровня ликвации и выделением дисперсных 
фаз на новых вторичных границах. 

Рассмотрим влияние вторичных границ на рас-
пространение межзёренных трещин в центробеж-
нолитой стали 40Х25Н20С2. В работе [2] показана 
негативная роль вторичных границ в развитии меж-
кристаллического разрушения сварных соединений, 
однако условия кристаллизации в этих случаях су-
щественно отличались от таковых при центробеж-
ном литье. В то же время известны многочисленные 
работы, в которых показано, что полигональные 
структуры могут затруднять межзёренное разру-
шение, действуя по принципу локального субструк-
турного упрочнения. Редкие случаи возникновения 
трещин вдоль вторичных границ связаны с присут-
ствием карбидов и неметаллических включений. 
Очевидно, формирование вторичных границ следу-
ет рассматривать как фактор упрочнения и повыше-
ния уровня механических характеристик центробеж-
нолитых сталей. Поэтому необходимо в процессе 
кристаллизации центробежнолитых сталей созда-
вать условия для протекания полигонизационных 
процессов в местах концентрации напряжений с 
целью формирования развитой полигональной суб-
структуры, как это стремятся достичь при пластиче-
ской деформации.

Рассмотрим влияние вторичных границ на зарож-
дение и развитие трещин в центробежнолитой ста-
ли 40Х25Н20С2. Как правило, кристаллизационные 
трещины распространяются по границам столбчатых 
кристаллов (дендритов) на довольно большие рас-
стояния, что способствует отбраковке отливок. Эти 
трещины окружены зонами формирования вторич-
ных границ. Исследование развития кристаллизаци-
онных трещин в изучаемых отливках показало, что 
при встрече с участками, имеющими развитую суб-
структуру вторичных полигональных границ, проис-
ходит их торможение. Зоны субструктурной неодно-
родности и турбулентности способствуют разветвле-
нию (рис. 4, а-в), торможению и блокировке развития 
кристаллизационных трещин вторичными границами 
(рис. 4, г-е). Разветвление кристаллизационной тре-
щины происходит на нескольких мелких трещинах, 
которые продолжаются вдоль вторичных полигональ-
ных границ и в них же останавливаются в своём раз-
витии. При этом очевидно происходит рассеивание 
энергии, которая имеется в устье кристаллизацион-
ной трещины, на энергии нескольких микротрещин.

По-видимому, напрашиваются некоторые ана-
логии по влиянию измельчения зёрен на развитие  
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межзёреннных трещин. Происходит задержка меж-
зёреннного разрушения, в устье заторможенной кри-
сталлизационной трещины возникают волны напря-
жений, сброс которых порождает микродеформацию 
как вблизи устья трещины, так и в зонах с вторич-
ными полигональными границами (рис. 4, ж, з). При 
этом взаимодействуют поля напряжений соседних 
концентраторов напряжений – вторичных границ, что 
приводит к появлению новых дефектов кристалличе-
ского строения (дислокаций). На вторичных границах 
межповерхностные (контактные) напряжения носят 
осциллирующий характер [3], определяющий дискрет-
ность скольжения вблизи этих полигональных границ 
как концентраторов напряжений, а также появление 
источников дислокаций, связанных с градиентами на-
пряжений. Движение дислокаций в зонах пластиче-
ской релаксации напряжений может сопровождаться 
генерацией точечных дефектов, поэтому следует учи-
тывать вклад от дрейфа неравновесных вакансий в 
изучаемые процессы.

Эти процессы способствуют формированию ло-
кальной субструктуры уже вблизи вторичных по-
лигональных границ (как бы субструктура второго 
порядка), что дополнительно препятствует росту 
микротрещин. Кроме того, возможны перестройки 
структуры самих полигональных границ в результа-
те перераспределения зернограничных дислокаций 
[8-11, 13], что может вызвать трансформацию вто-
ричных границ в большеугловые специальные грани-
цы с определённой структурой. Следует учитывать и 
возможный локальный разогрев металла в устье кри-
сталлизационной трещины [14], который оказывает 
влияние на снижение напряжений и характер релак-
сационных процессов. 

Очевидно, при анализе характера распростра-
нения трещин вдоль первичных границ дендритов 

Торможение развития кристаллизационных трещинРис. 4.
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и вторичных полигональных границ следует учи-
тывать и особенности строения этих границ, опре-
деляемые условиями их образования. Первичные 
границы столбчатых дендритов относятся к грани-
цам общего типа [2, 8-11], которые содержат мно-
жество граничных дефектов, участки «плохого» со-
впадения решёток соседних дендритов, примеси, 
микронесплошности и так далее, что ослабляет эти 
границы и способствует развитию межзёреннных 
трещин в литых сталях. Вторичные полигональные 
либо специальные границы имеют дислокационное 
строение, для которого характерно упорядоченное 
расположение граничных дефектов, наличие участ-
ков «хорошего» совпадения соседних субзёрен или 
зёрен [8-11, 13], что способствует упрочнению этих 
границ. Кроме того, в отличие от практически пря-
мых первичных границ столбчатых кристаллов, вто-
ричные границы представляют собой разветвлён-
ную сеть с изгибами и поворотами, что затрудняет 
распространение межзёреннных трещин. 

Выводы

Формирование вторичных границ в процессе кри-
сталлизации и охлаждения центробежнолитой стали 
связано с возникновением концентраторов напряже-
ний и зон с повышенной плотностью дислокаций, а 
также с их релаксацией по полигонизационному ме-
ханизму в местах торможения роста дендритов и их 
ветвей, локального изгиба ветвей дендритов, в зонах 
химической неоднородности и вблизи неметалличе-
ских включений. При отжиге происходит перестройка 
дислокационной субструктуры, которая сформиро-
валась в процессе кристаллизации и охлаждения, 
что приводит к формированию новых вторичных 
границ. Формирование вторичных границ следует  
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рассматривать как фактор упрочнения и повышения 
уровня механических характеристик центробежноли-
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Обговорюються причини формування тріщин у відцентроволитій сталі 40Х25Н20С2. Досліджено джерела і механізм 
формування вторинних границь. Встановлено полігонізаційну природу цих границь. Показано вплив вторинних гра-
ниць на гальмування міжзеренного руйнування відливок.

Губенко С. І., Балєва Ю. І. 
Гальмування міжзеренного руйнування відцентроволитої сталі 
40Х25Н20С2 вторинними границями

Анотація

Ключові слова
відцентроволита сталь, міжзёренне руйнування, вторинні границі

Gubenko S., Baleva J.
Retarding of intergranular fracture of  centryfugal casting steel 
40Cr25Ni20Si2 by secondary boundaries

Summary

The causes of cracks formation in centrifugal casting steel 40Cr25Ni20Si2 are discussed.  The sources and mechanism of 
secondary boundaries formation were investigated.  The polygonization nature of these boundaries  was mounted. It was 
shown  the influence of secondary boundaries on retarding of intergranular  fracture of casts.

centrifugal casting steel, intergranular fracture, secondary boundariesKeywords
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