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катки (непрерывная или реверсивная) на конкретном 
стане и определяет уровень технологических пара-
метров процесса. Поэтому расчет режима деформа-
ции и технологических параметров производят для 
каждого сорторазмера прокатываемых полос. В ходе 
расчета режима деформации определяют толщину 
исходного подката, значения частных относительных 
обжатий и относительных натяжений по клетям (про-
пускам), температурно-скоростных и энергосиловых 
параметров прокатки, проверяют соблюдение техно-
логических ограничений и выполнение принятых кри-
териев оптимизации [8].

В настоящее время в литературе предложены 
методики расчета технологических параметров толь-
ко на непрерывных станах холодной прокатки [8, 9]. 
Технология холодной прокатки на двухклетевых ре-
версивных станах существенно отличается от тех-
нологии холодной прокатки на непрерывных станах. 
Поэтому обоснование подходов и принципов при 
разработке режимов деформации на двухклетевых 
реверсивных станах и создание соответствующей 
расчетной методики, учитывающей особенности тех-
нологии реверсивной холодной прокатки, – актуаль-
но. Решению этой задачи посвящена данная статья. 

Двухклетевые реверсивные станы холодной по-
лосовой прокатки (рис. 1) состоят из разматывателя, 
двух моталок и двух рабочих клетей, которые могут 
быть четырех- или шестивалковыми. Длина бочки 
валков этих станов составляет 1200–1750 мм, а диа-
метры рабочих валков, в зависимости от конструкции 
рабочих клетей (четырех- или шестивалковые), нахо-
дятся в пределах от 200–240 до 360–450 мм. 

Двухклетевые реверсивные станы – это новый тип 
компактных высокопроизводительных станов хо-
лодной прокатки ССМ (Compact Cold Mill), пер-
вые сведения о которых появились примерно 

20 лет тому назад [1, 2]. Их основное преимущество 
состоит в удачном сочетании технологической гиб-
кости с относительно высокой производительностью 
(до 0,8–1,2 млн т в год) при более низкой стоимости 
технологического оборудования. Поэтому строитель-
ство таких станов целесообразно как на крупных, так 
и на предприятиях средней мощности. Оснащение 
этих станов высокоэффективными системами ре-
гулирования и управления параметрами процесса 
позволило существенно сократить количество тех-
нологических отходов (концевой обрези) металла и 
обеспечить высокий уровень качества выпускаемой 
продукции [3, 4], что способствовало их быстрому и 
широкому распространению. По данным зарубежных 
фирм, в настоящее время в мире построено около 
20 двухклетевых реверсивных станов холодной про-
катки, которые успешно эксплуатируются в развитых 
и в развивающихся странах. Интерес к этим станам 
проявили и в Украине. В частности, на ОАО «Запо-
рожсталь» намечается строительство двухклетевого 
реверсивного стана 1750 для производства автомо-
бильного листа [5]. В работах [6, 7] предложен ком-
плекс для производства жести и тонких полос высо-
кого качества в Украине, оснащенный двухклетевым 
реверсивным станом. 

Основным элементом технологии производства 
холоднокатаного проката является режим деформа-
ции, который учитывает особенности холодной про-
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водит к увеличению предела текучести материала 
полосы и нормальных контактных напряжений до  
750–1000 Н/мм2 и 1000–1500 Н/мм2 соответствен-
но. Прокатка на двухклетевых реверсивных станах 
осуществляется всегда с применением высокоэф-
фективных технологических смазок и с натяжением. 
Ранее было установлено, что для повышения энерге-
тической и технологической эффективности процес-
са холодной полосовой прокатки величины относи-
тельных задних q0/σт0 и относительных передних q1/
σт1 натяжений в каждой клети должны увеличиваться 
от пропуска к пропуску, и для их определения были 
рекомендованы зависимости [10]:

где kq – коэффициент, определяющий возможный 
уровень относительных натяжений, исходя из осо-
бенностей технологии прокатки на конкретном стане 
(kq = 0,05–0,20); q0, q1, σт0, σт1 – абсолютные величины 
напряжений натяжения и предела текучести матери-
ала полосы на входе и выходе из очага деформа-
ции соответственно; f, R, h0 – коэффициент трения, 
радиус рабочего валка и толщина полосы на входе 
в очаг деформации; ε, εΣ – частное и суммарное от-
носительное обжатие полосы при прокатке в данной 
клети, доли единицы. 

Рассчитанные по этим формулам значения q0/σт0 
и q1/σт1 при kq = const для каждой клети не могут пре-
вышать 0,45–0,50, и согласно данным работы [11], 
должны удовлетворять условию:

поскольку в этом случае обеспечивается высокое са-
мовыравнивание вытяжек по ширине полосы и пре-
дотвращается потеря устойчивости последней [11]. 

Как уже отмечалось, деформация металла в каж-
дой клети осуществляется в валках с разной шеро-
ховатостью. В связи с этим после каждого пропуска 
в каждой клети чередуются условия прокатки «шеро-
ховатой полосы» в «гладких валках» и «гладкой по-
лосы» в «шероховатых валках». Это вызывает изме-
нение условий (коэффициента) трения и, как след-
ствие, изменение энергосиловых, температурных и 
кинематических параметров процесса после каждого 
пропуска в каждой клети. Для расчетного определе-
ния коэффициента трения, когда параметры шерохо-
ватости валков и полосы существенно отличаются, 
рекомендуется формула (12) [12], использованная в 
рекомендуемой ниже расчетной методике. 

Из приведенного анализа особенностей техноло-
гии холодной прокатки на двухклетевых реверсивных 

Двухклетевые реверсивные станы являются по 
существу непрерывными станами, которые могут ра-
ботать и в режимах реверсивной прокатки. На рис. 2 
показаны возможные схемы прокатки, применяе-
мые на этих станах. Из представленных схем видно, 
что прокатка на двухклетевых станах может произ-
водиться за один (рис. 2, а), два (рис. 2, б, в), три 
(рис. 2, г, д) или более пропусков (рис. 2, е). При этом 
в последней клети последнего пропуска может быть 
предусмотрена возможность установки рабочих вал-
ков другого диаметра или с другой шероховатостью 
(рис. 2, в, д). В первом случае (рис. 2, а) прокатка 
осуществляется как на обычном двухклетевом не-
прерывном стане. Во всех остальных случаях (рис. 2, 
б-е) прокатка реализуется в реверсивных режимах. 
Для обеспечения устойчивости процесса прокатки 
и формирования требуемой шероховатости готовой 
продукции в каждой клети двухклетевых реверсив-
ных станов применяют, как правило, рабочие валки с 
разной шероховатостью.

В сортамент двухклетевых реверсивных станов 
входят тонкие и особо тонкие полосы толщиной ме-
нее 0,8–1,0 мм, вплоть до 0,35 мм из углеродистых 
и высокопрочных сталей, а также жесть одинар-
ной прокатки с минимальной толщиной 0,08–0,10 
мм. Величина суммарного обжатия при прокатке на 
этих станах достигает 0,8–0,925 и более, что при-

Схема двухклетевого реверсивного стана холод-
ной прокатки: 1 – разматыватель; 2 – моталки; 3 – рабочие 
клети

Схемы прокатки на двухклетевых реверсивных 
станах
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коэффициента трения:

силы, момента и мощности прокатки*:

станах следует, что в самом общем случае в каждом 
следующем пропуске силовое, тепловое и кинема-
тическое взаимодействие полосы с валками будет 
другим и будет вызывать существенное изменение 
(нестабильность) всех технологических параметров, 
что нежелательно. Нестабильность силовых, темпе-
ратурных и кинематических параметров после каж-
дого пропуска приводит к ухудшению плоскостности 
и к увеличению разнотолщинности, то есть к сниже-
нию точности геометрических размеров прокатывае-
мых полос [13]. Устранение этих дефектов, даже при 
оснащении стана соответствующими быстродейству-
ющими автоматическими системами регулирования 
оказывается не всегда достаточно эффективным. 
Очевидно, что для успешного решения этой пробле-
мы необходимы решения, направленные на изыска-
нии дополнительных технологических возможностей 
для стабилизации параметров процесса. По мнению 
авторов статьи, это может быть достигнуто при ве-
дении процесса прокатки на двухклетевых ревер-
сивных станах с постоянной силой в обеих клетях во 
всех пропусках для каждого сорторазмера прокаты-
ваемых полос. Это условие должно рассматривать-
ся в качестве основного или одного из необходимых 
критериев оптимизации при разработке режимов 
деформации на двухклетевых реверсивных станах 
холодной прокатки. Соблюдение данного условия 
позволит стабилизировать уровень параметров тех-
нологии при прокатке каждого сорторазмера полос и 
будет способствовать получению продукции с высо-
кими показателями качества. 

С использованием условия ведения процесса хо-
лодной прокатки с постоянной силой в каждой клети 
во всех пропусках и выражений (1), (2) для определе-
ния оптимальных значений относительных натяже-
ний были разработаны энергетически эффективные 
режимы деформации на двухклетевых реверсивных 
станах. Расчет технологических параметров при хо-
лодной прокатке производили по современной ме-
тодике, изложенной в работах [8, 9, 12]. Методика 
учитывает особенности и закономерности фрикци-
онного, упруго-пластического, силового, теплового 
и кинематического взаимодействия тонкой полосы с 
валками и обеспечивает высокую точность и надеж-
ность прогнозирования технологических параметров 
на станах холодной полосовой прокатки [14]. Ниже 
приведены формулы (модели) для определения ос-
новных технологических параметров холодной про-
катки на двухклетевых реверсивных станах [8, 9, 12]:

длины упруго-пластического очага деформации:

где

среднего контактного нормального напряжения:
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среднего контактного нормального напряжения:
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В формулах (3)–(23) приняты обозначения: ин-
декс «с» означает, что данный параметр рассчитан 
с учетом совместного влияния упругих деформаций 
валков и полосы; εпр, ε – предварительное и частное 
относительное обжатие полосы, доли единицы; lc, 
lв – длина упруго-пластического очага деформации 
и протяженность пластического участка контакта по-
лосы с валком при прокатке (lc = x0п + lв + x1п), мм; 
х0п, х1п – протяженность участков упругого контакта 
полосы с валками, определяемая соответственно 
упругим сжатием и упругим восстановлением по-
следней, мм; Dh, R – частное абсолютное обжатие 
полосы при прокатке и радиус рабочего валка, мм; h0; 
h1; hср – толщина полосы на входе и выходе из очага 
деформации и ее среднее значение в очаге соответ-
ственно, мм; nв, nп, Ев, Еп – коэффициент Пуассона и 
модуль упругости (Н/мм2) материала рабочих валков 
и полосы соответственно; σт0, σт1, σтср – предел теку-
чести материала полосы на входе и выходе из очага 
деформации и среднее значение напряжения теку-
чести материала полосы в очаге деформации, рас-
считанное с учетом совместного влияния степени, 
температуры и скорости деформации при прокатке, 
Н/мм2; t0п, t1п, t0в, t1в – температура полосы и валков на 
входе и выходе из очага деформации соответствен-
но, °С; q0, q1 – абсолютные  значения напряжений за-
днего и переднего удельных натяжений, Н/мм2; ξ0, ξ1, 
ξср – коэффициенты, определяющие количественное 
влияние заднего и переднего напряжений натяже-
ния и их среднего значения на параметры процесса; 
γс, αс – нейтральный угол и угол контакта полосы с 
валком при прокатке, рад; рсрс – среднее контакт-
ное нормальное напряжение, рассчитанное с уче-
том влияния упругих деформаций валков и полосы,  
Н/мм2; f – коэффициент трения при холодной прокат-
ке; n50 – кинематическая вязкость технологической 
смазки (эмульсола) при температуре 50 °С, мм2/с; 
ЧОМ, КЧ, ЧОМпм, КЧпм – число омыления и кислотное 
число конкретной технологической смазки (эмульсо-

ла) и пальмового масла соответственно, мг КОН/г. 
Rавуст, Rапуст – установившаяся шероховатость поверх-
ности рабочих валков и установившаяся шерохова-
тость поверхности полосы на входе в очаг деформа-
ции данной клети в данном пропуске, мкм; Vв – окруж-
ная скорость рабочих валков при прокатке, м/с; ар, 
ашп – безразмерные коэффициенты, учитывающие 
влияние соответственно среднего контактного нор-
мального напряжения и шероховатости полосы на 
коэффициент трения (ар = 0,01-0,025; ашп = 0,01-0,03); 
x1 – приращение длины очага деформации за лини-
ей, соединяющей центры вращения валков, вызван-
ное радиальным упругим сжатием последних и упру-
гим восстановлением полосы, мм; Сэ – концентрация 
смазки (эмульсола) в эмульсии, %; Pc, Mc, Nc – сила 
(МН), момент (кН∙м) и мощность прокатки (кВт) со-
ответственно; ψс – коэффициент, определяющий по-
ложение точки приложения равнодействующей си-
лы на контакте полосы с валком; р0, р1 – контактное 
нормальное напряжение при холодной прокатке на 
границе перехода упругого состояния полосы в пла-
стическое в зоне отставания и опережения соответ-
ственно, Н/мм2; D1п, b – упругое восстановление по-
лосы и ее ширина, мм. 

Как известно, длина упруго-пластического очага 
деформации lc не может быть определена точно без 
знания среднего контактного нормального напряже-
ния рсрс, величина которого со своей стороны зависит 
от значения lc. Поэтому расчет lc производится мето-
дом итераций [8]: 

Точность расчета lc в данной работе составляла 
0,001. 

Неотъемлемой частью методики расчета техно-
логических параметров и режимов деформации на 
двухклетевых реверсивных станах холодной прокат-
ки является проверка технологических ограничений, 
выполнения критериев оптимизации и вычисления 
часовой производительности стана. Общепринятые 
технологические ограничения подробно изложены в 
литературе [8], а методика расчета производитель-
ности двухклетевых станов опубликована в работе 
[15], поэтому из-за ограниченного объема данной 
статьи они не приводятся. В качестве критерия опти-
мизации принято условие постоянства силы прокатки 
(Рс = const) при прокатке каждого сорторазмера по-
лосы во всех клетях и пропусках:

На базе этой методики были составлены алгоритм 
и программа расчета режимов деформации на двух-
клетевых реверсивных станах, отражающая особен-
ности технологии холодной прокатки на этих станах. 
Блок-схема алгоритма представлена на рис. 3. Буква 
N на блок-схеме соответствует количеству пропусков 
при прокатке данного профиля.

(18)

(19)

(20)

(22)

(21)

(23)

1

1

−

−

−
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l l
l
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Логика расчета режимов деформаций на двухкле-
тевых реверсивных станах понятна из приведенной 
схемы и не требует дополнительных пояснений. От-
метим лишь, что расчет ведется по ходу прокатки.

С помощью предложенной методики были выпол-
нены расчеты режимов обжатий и технологических 
параметров при прокатке жести и тонких полос на 
двухклетевых реверсивных станах холодной прокат-
ки 1400 и 1750, сооружение которых предусматрива-
ется в Украине. Расчеты производили для случая про-
катки полос из стали 08кп, когда диаметры рабочих 
валков в обеих клетях одинаковы (R1 = R2 = 225 мм), 
а в качестве технологической смазки применяется 
4 % эмульсия пальмового масла.

Влияние упрочнения на предел текучести σтε стали 
08кп рассчитывали по известной формуле А. В. Тре-
тьякова [8].

При определении исходного предела текучести 
σтисх горячекатаного подката учи-
тывали, что с уменьшением тол-
щины последнего, значения σтисх 
увеличиваются. Толщину горяче-
катаного подката определяли ис-
ходя из величин суммарного отно-
сительного обжатия εΣ, применяе-
мых на практике [3, 8, 11, 14].

В таблице, в качестве при-
мера, представлены расчетные 
данные о режимах деформации 
и технологических параметрах 
при прокатке жести 0,12х750 мм и 
0,18х1020 мм на стане 1400 и по-
лос 0,35х1050 мм и 0,5х1250 мм 
на стане 1750. 

Из таблицы видно, что прокат-
ка каждого из приведенных со-
рторазмеров полос осуществля-
ется по режимам деформации, 
которые обеспечивают ведение 
процесса с постоянной силой в 
каждой клети во всех пропусках. 
Это достигается в результате при-
менения сравнительно больших 
частных относительных обжатий, 
которые, в каждом пропуске за ис-
ключением третьего пропуска при 
прокатке жести 0,12х750 мм, мало 
отличаются между собой. Пред-
лагаемые режимы деформации 
характеризуются также приемле-
мым использованием возможно-
стей электрического оборудова-
ния станов 1400 и 1750. Вместе 
с тем, высокие значения контакт-
ных нормальных напряжений 
(до 800–1150 Н/мм2) и темпера-
туры прокатываемой полосы (до  
150–180 °С) показывают, что рабо-
чие валки двухклетевых реверсив-
ных станов холодной прокатки экс-
плуатируются в жестких силовых и 
температурных условиях.

Приведенные в таблице результаты расчетов 
технологических параметров процесса холодной 
прокатки согласуются с опубликованными в лите-
ратуре данными [14]. Это служит подтверждением 
работоспособности и надежности методики расчета 
режимов деформации и технологических параме-
тров холодной прокатки на двухклетевых реверсив-
ных станах, и дает основание рекомендовать ее для 
практического применения. 

Выводы

Рассмотрены особенности технологии и возмож-
ные схемы прокатки на двухклетевых реверсивных 
станах. Показано, что прокатка на этих станах может 
производиться за один, два, три или более пропусков. 
С целью обеспечения устойчивости процесса ревер-
сивной прокатки и требуемых параметров качества  

Блок-схема алгоритма расчета параметров процесса холодной прокатки 
на двухклетевом реверсивном стане
Рис. 3.
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готовой продукции в каждой клети двухклетевых ре-
версивных станов применяют, обычно, рабочие вал-
ки с разной шероховатостью. 

Установлено, что в результате применения рабо-
чих валков в клетях двухклетевых реверсивных ста-
нов с разной шероховатостью после каждого пропуска 
в каждой клети чередуются условия прокатки «шеро-
ховатой полосы» в «гладких валках» и «гладкой по-
лосы» в «шероховатых валках». Это приводит к не-
стабильности энергосиловых, температурных и кине-
матических параметров от пропуска к пропуску, и, как 
следствие, к снижению параметров точности прока-
тываемых полос. С целью минимизации негативного 
влияния данной особенности технологии реверсивной 
прокатки, предложено осуществлять деформацию по-
лосы на двухклетевых реверсивных станах с постоян-
ной силой в обеих клетях во всех пропусках для каж-
дого сорторазмера прокатываемых полос. 

Создана методика расчета режимов деформации 
и технологических параметров на двухклетевых ре-

версивных станах холодной прокатки, учитывающая 
особенности реверсивной полосовой прокатки. Впер-
вые в качестве критерия оптимизации при разработ-
ке режимов деформации использовано условие по-
стоянства силы прокатки по клетям и пропускам для 
каждого сорторазмера прокатываемых полос, что 
обеспечивает более высокую стабильность параме-
тров технологии и показателей точности продукции, 
выпускаемой на двухклетевых реверсивных станах. 
Результаты расчетов показали, что предложенная 
методика расчета режимов деформации на двухкле-
тевых реверсивных станах работоспособна во всем 
диапазоне условий реализации процесса холодной 
прокатки, отличается надежностью и удовлетвори-
тельной точностью, что дает основание рекомендо-
вать ее для практического применения.

С использованием предложенной методики разра-
ботаны режимы деформации при холодной прокатке 
жести толщиной 0,12 и 0,18 мм и тонких полос тол-
щиной 0,35 и 0,50 мм на двухклетевых реверсивных  

Режимы деформации и расчетные значения технологических параметров при прокатке жести и тонких 
полос на двухклетевых реверсивных станах 1400 и 1750

№ 
пр.

№ 
кл.

h0,
мм ε Rа,

мкм
q0,

Н/м2
q1,

Н/м2
σтε, 

Н/м2 f t1п,
оС lc

рсрс, 
Н/мм2

Рс, 
МН

Vп,
м/с

Мс, 
кН·м

Nдв,
кВт

Nмот,
кВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Режим 1 Стан 1400, прокатка жести 0,12х750 мм из подката 1,6х750 мм [σТε = 310 +34,6(100εΣ)0,6] εΣ = 0,925; 
Vпр= 18 м/с; kq = 0,15

1
1 1,60 0,321 0,6 40 157 587 0,050 75 13,06 624 6,107 3,48 33,0 692 65
2 1,09 0,357 0,3 157 189 699 0,040 112 11,74 696 6,126 5,95 51,0 1676 588

2
3 0,70 0,408 0,3 189 209 768 0,041 144 10,48 777 6,106 6,53 44,8 1628 588
4 0,41 0,425 0,6 209 222 808 0,045 161 9,04 901 6,111 8,81 32,7 1682 349

3
5 0,24 0,382 0,6 222 230 828 0,043 165 7,82 1044 6,120 13,96 19,9 1913 349
6 0,15 0,185 0,3 230 40 833 0,035 178 7,11 1148 6,117 18,04 11,1 1911 65

Режим 2 Стан 1400, прокатка жести 0,18х1020 мм из подката 2,2х1020 мм [σТε = 260 + 34,6(100εΣ)0,6] εΣ 
= 0,918; 

Vпр = 15 м/с; kq = 0,15

1
1 2,20 0,290 0,6 39 137 521 0,049 69 14,15 529 7,641 3,20 42,7 825 106
2 1,56 0,289 0,3 137 165 620 0,039 96 12,39 603 7,621 4,72 68,4 1782 881

2
3 1,11 0,323 0,3 165 185 687 0,040 123 11,33 662 7,647 4,85 64,6 1733 881
4 0,75 0,362 0,6 185 199 733 0,045 146 10,23 732 7,639 5,63 56,2 1767 547

3
5 0,48 0,415 0,6 199 208 765 0,045 164 9,19 814 7,636 8,66 46,2 2287 547
6 0,28 0,359 0,3 208 40 781 0,038 181 7,88 952 7,647 15,01 33,0 3163 110

Режим 3 Стан 1750, прокатка полосы 0,35х1050 мм из подката 1,8х1050 мм [σТε = 300 + 34,6(100εΣ)
0,6

] εΣ 
= 0,805; 

Vпр 
= 12 м/с; kq = 0,175

1
1 1,80 0,297 0,6 41 162 565 0,049 78 13,23 592 8,218 4,65 40,6 1172 358
2 1,27 0,330 0,3 162 203 674 0,043 115 12,01 652 8,218 6,94 71,0 2706 1252

2
3 0,85 0,388 0,3 203 235 747 0,044 152 10,93 717 8,223 8,09 67,2 2977 1461
4 0,52 0,326 0,6 235 40 782 0,047 170 9,09 860 8,206 12,01 57,9 3951 175

Режим 4 Стан 1750, прокатка полосы 0,5х1250 мм из подката 2,0х1250 мм [σТε = 290 + 34,6(100εΣ)
0,6

] εΣ 
= 0,750; 

Vпр 
= 10 м/с; kq = 0,175

1
1 2,00 0,269 0,6 40 153 539 0,049 74 12,71 546 8,671 4,45 36,2 1115 445
2 1,46 0,290 0,3 153 190 643 0,042 106 11,57 600 8,679 6,26 72,9 2690 1542

2
3 1,04 0,326 0,3 190 219 714 0,043 137 10,58 655 8,668 7,15 69,8 2941 1760
4 0,70 0,285 0,6 219 40 751 0,047 157 9,05 766 8,672 10,00 73,1 4300 250
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Особливості технології холодної штабової прокатки і розробка методики розрахунку 
режимів деформації на двохклітьових реверсивних станах
Розглянуто особливості технології та можливі схеми прокатки на двохклітьових реверсивних станах. Показано, що 
прокатка на цих станах може проводитися за один, два, три або більше пропуски. З метою мінімізації негативного 
впливу застосування робочих валків в клітях двохклітьових реверсивних станів з різною шорсткістю і, як наслідок, 
підвищення параметрів точності прокатних ділянок продукції, запропоновано здійснювати процес прокатки кожного 
сорторозміру на двохклітьових реверсивних станах з постійною силою в обох клітях у всіх пропусках.
З використанням запропонованої методики розрахунку режимів деформації та технологічних параметрів на 
двохклітьових реверсивних станах холодної прокатки, що враховують особливості реверсивної штабової прокатки, 
було розроблено режими деформації при холодній прокатці жерсті товщиною 0,12 і 0,18 мм, та тонких штаб товщиною 
0,35 і 0,50 мм на двохклітьових реверсивних станах 1400 і 1750, будівництво яких намічається в Україні. Вперше в 
якості критерію оптимізації при розробці режимів деформації було використано умову постійності сили прокатки по 
клітям та пропускам для кожного сорторозміру прокатних штаб, що забезпечує більш високу стабільність параметрів 
технології та показників точності продукції, що випускається на двохклітьових реверсивних станах.

Ключові слова
Двохклітьовий реверсивний стан, холодна прокатка, методика, алгоритм, режим 
деформації, сила.
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Summary

Features of the technology and possible rolling schemes on two stand reversing mills are considered. It is shown that rolling 
on these mills can be carried out for one, two, three or more passes. In order to minimize the negative impact of the use of 
work rolls in the stand of double-stand reversible mills with different roughness and, as a result of improving the parameters of 
product accuracy, it has been proposed to carry out the rolling process of each sorter on double-stand reversible mills with a 
constant force in both stands in all passes.
Using the proposed method for calculating the deformation modes and technological parameters on double-stand reversing 
mills taking into account the features of reversible strip rolling, deformation modes were developed for cold rolling of tinplate 
with a thickness of 0.12 and 0.18 mm and thin strips with thickness 0.35 and 0.50 mm on double-stand reversing mills 1400 
and 1750, the construction of which is planned in Ukraine. For the first time, as a criterion of optimization in the development of 
strain regimes, the condition of the constant rolling strength for the cages and passes for each sorbent size of the rolled strips 
is used, which ensures a higher stability of the technology parameters and the accuracy indices of the products manufactured 
on double-stand reversing mills.

Two-stand reversing mills, cold rolling, methodology, algorithm, the deformation mode, force.Keywords
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