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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАН-
НЯ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛУ EASY-
GRAFT ТА ДИНАМІКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ 
ПІСЛЯ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ХВО-
РИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОН-
ТИТ ІІ СТУПЕНЯ 
 
 
Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи «Клініко-лабораторне об-
ґрунтування використання сучасних медичних технологій для діагностики, профілак-
тики та лікування основних стоматологічних захворювань» (номер державної ре-
єстрації 0104U000711). 
 
Реферат. У роботі проведено порівняльний аналіз і кількісну морфологічну оцінку 
регенераторних процесів у кістковій тканині в моделі кісткового дефекту при імплан-
тації матеріалів EasyGraft (Німеччина) і трикальційфосфату (НПП "Кергап", Україна). 
Досліджено динаміку якості життя пацієнтів після їх застосування у хірургічному 
лікуванні хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня. Показано, що найбільш 
значні переваги застосування матеріалу EasyGraft у порівнянні з трикальційфосфатом 
виявляються у хворих зрілого і похилого віку незалежно від статі пацієнтів.  
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Dmitrieva E.O. Rationale for experimental using of Easy-Graft material and dynamics of life quality after its applying 
in patients with generalized periodontitis II severity level. 
ABSTRACT. Background. The theoretical basis of osteoplasty, fully supported by clinical observations, is that violations 
occur in periodontitis of correlation between tooth and the surrounding tissues, including the microcirculation. However, 
complex morphological and clinical analysis of effectiveness of the material held EasyGraft was not. Objective. The aim was 
experimental evaluation of tissue alterations in bone implant materials Easy-Graft® and tricalcium phosphate®, as well as 
determining the life quality after use in the surgical treatment of patients with generalized periodontitis ІI severity level. Me-
thods. The comparative analysis a quantitative morphological estimation of regenerative processes in osteal tissue in model 
of osteal defect is carried out at implantation of material EasyGraft and amorphous calcium phosphate at this work. It was 
investigated dynamics of life quality indicators at patients after used materials by specialised questionnaire OHІР-14 during 1 
year. Results and Conclusion. We found out that EasyGraft and amorphous calcium phosphate undergo resorbtion and thus 
optimize bone regeneration. Regeneration is accompanied by decreased specific area of the particles implanted and increased 
integration index and specific density of trabeculae within the reaction zone. Highest intensity of these processes was ob-
served in the period from 15th fill the 30th day after implantation. EasyGraft is more preferable for implantation than 
amorphous calcium phosphate. Adapted Ukrainian language and Russian language version of the OHIP-14 questionnaire 
(Oral Health Impact Profile) is valid and accurate tool for assessing the quality of life of patients with chronic generalized 
periodontitis by which demonstrated the influence of the intensity of inflammatory and destructive changes periodontal se-
verity of the pathological process, the presence of complete occlusion and methods of correction applied to the subjective 
perception of quality of life. The use of material EasyGraft compared with tricalcium phosphate improves the life quality of 
patients by 20-25% regardless of the sex of patients.  
Key words: generalized periodontitis, bone defect, bone regeneration, EasyGraft, amorphous calcium phosphate, life quality. 
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Вступ 
Прогрес технологій остеозаміщення в сто-

матології пов'язаний не тільки з появою нового 
покоління остеопластичних матеріалів, розроб-
кою методів їх застосування, підвищення клініч-

ної ефективності, але більшою мірою визначений 
результатами досліджень в області остеології – 
гістофізіології кісткової тканини, клітинних взає-
мовідношень у нормі й патології. У цей час не 
викликає сумнівів перевага синтетичних препа-
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ратів перед іншими матеріалами, запропоновани-
ми з цією метою, адже застосування сучасних за-
мінників кісткової тканини дозволяє протікати 
процесу регенерації без проміжної реконструкції 
й атрофії альвеолярного відростка, на відміну від 
рутинного процесу загоєння [1]. Теоретичні ос-
нови застосування остеопластики, що повністю 
підтверджені клінічними спостереженнями, по-
лягають в тому, що при пародонтиті від-
буваються порушення гістофункціональної коре-
ляції зуба з навколишніми тканинами, у тому 
числі з системою мікроциркуляції [2; 3]. Проте, 
комплексний морфологічний і клінічний аналіз 
ефективності застосування матеріалу EasyGraft 
проведений ще не був. 

Одним з найважливіших аспектів, який ви-
значає ефективність лікування пацієнтів з хроні-
чним генералізованим пародонтитом, є якість 
життя, що визначається клінічними особливос-
тями перебігу захворювання пародонту, соціаль-
но-демографічними характеристиками та іншими 
факторами, а ефективність лікування пацієнтів 
залежить від динаміки змін клінічних проявів, 
соціальних характеристик і сприйняття пацієн-
тами їх рівня якості життя [4; 5]. Проте, не див-
лячись на високу практичну значимість вивчення 
якості життя хворих даної категорії, у світовій 
літературі й досі відсутня інформація щодо ви-
користання опитувальників якості життя за умов 
остеопластики кісткового дефекту з використан-
ням матеріалів на основі аморфного трикальцій-
фосфату та матеріалу EasyGraft. 

Мета роботи – експериментальна оцінка 
тканинних перебудов кісткової тканини при ім-
плантації матеріалів Easy-Graft® (ІГ) (Німеччи-
на) і трикальційфосфату® (ТКФ) (НПП «Кер-
гап», Україна), а також визначення якості життя 
пацієнтів після їх застосування у хірургічному 
лікуванні хворих на генералізований пародонтит 
ІІ ступеня.  

Матеріали і методи 
Експериментальний розділ роботи був про-

ведений на 56 білих щурах масою 130-140 г, роз-
поділених на 2 групи. Першу групу склали тва-
рини, яким з використанням ефірного наркозу 
були сформовані наскрізні кісткові дефекти на 
межі проксимального метафізу та діафізу ВГК 
діаметром 2,2 мм [6] з подальшою імплантацією 
ТКФ. В другій групі в нанесений дефект імплан-
тували кістково-пластичний матеріал ІГ. Мані-
пуляції на тваринах виконували відповідно до 
правил Європейської конвенції захисту хребет-
них тварин, що використовуються в експеримен-
тальній і іншіх наукових цілях [7].  

Для вивчення гістологічної будови регене-
рату у тварин виділяли та звільняли від м'яких 
тканин скелет ВГК, після чого вирізали ділянку, 
що відповідає області нанесеного дефекту, фік-
сували в 10%-ному розчині нейтрального форма-
ліну, декальцинували 5%-ним розчином мура-

шиної кислоти, зневоднювали в спиртах зроста-
ючої міцності й заливали в парафін. Готували 
гістологічні зрізи завтовшки 10-12 мкм, які зафа-
рблювали гематоксиліном та еозином. Мікромо-
рфометричне дослідження проводили за допомо-
гою 100-крапкової вимірювальної сітки [8]. Про-
грама морфометрії містила визначення індексу 
остеоінтеграції, тобто щільності кісткових трабе-
кул, що контактують із імплантатом, а також 
площу, зайняту частками імплантату. Крім цього 
розраховували питому щільність і товщину тра-
бекул у губчастій речовині, прилеглій до зони 
дефекту.  

У клінічній частині роботи було проведено 
хірургічне лікування (відкритий кюретаж, клап-
теву операцію) з використанням остеопластич-
них матеріалів ТКФ і ІГ та обстеження у післяо-
пераційному періоді 48 хворих (20 чоловіків і 28 
жінок) на генералізований пародонтит ІІ ступеня. 
У групи дослідження були включені пацієнти, 
які не мали субкомпенсованих або декомпенсо-
ваних загальносоматичних захворювань.  

Для аналізу динаміки якості життя у післяо-
пераційному періоді протягом 1 року проводили 
анкетування за адаптованими україномовними і 
російськомовними версіями спеціалізованого 
стоматологічного опитувальника OHIP-14 (Oral 
Health Impact Profile) та кількісно оцінювали 7 
сфер: 1) функціональні обмеження; 2) фізичний 
біль; 3) психологічний дискомфорт; 4) фізичну 
недієздатність; 5) психологічна недієздатність; 6) 
соціальну недієздатність; 7) інвалідність [9]. 

При проведенні статистичної обробки отри-
маних квантифікованих результатів усі необхідні 
розрахунки виконували при використанні ліцен-
зійної програми Statistica (версія 6.1; серійний 
номер AGAR 909 E415822FA). 

Результати та їх обговорення 
При гістологічному дослідженні регенерату, 

що формується при заповненні експерименталь-
ного дефекту ТКФ, на 7-й день спостереження 
визначався дефект, заповнений імплантованим 
матеріалом з початковими ознаками деградації та 
проростанням кровоносних судин. Проміжки 
навколо часток ТКФ були заповнені фіброзноре-
тикулярною тканиною. В області, де імплантат 
розташовувався серед губчастої кісткової речо-
вини, відбувалося активне формування ново-
утвореної кісткової тканини. 

Через 15 днів спостереження процеси пере-
будови імплантованого матеріалу були більш 
виразними: визначався складний регенерат, 
утворений остеогенною тканиною із включення-
ми великого об’єму часток імплантату. На 30-й 
день експерименту вся зона дефекту була прони-
зана великими кістковими трабекулами, активно 
відбувалися процеси компактизації кісткової 
тканини та подальшої біологічної деградації ім-
плантату. Через 60 днів більша частка фрагмен-
тів імплантату піддавалася дефрагментації та 
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заміщенню кістковою тканиною. У міжтрабеку-
лярних просторах формувалися ділянки, запов-
нені жовтим кістковим мозком. Між трабекуляр-
ною кістковою тканиною і зоною заміщеного 
дефекту межа практично не спостерігалася. 

Результати гістоморфометричного дослі-
дження процесів перебудови імплантованого 
ТКФ підтвердили закономірності, виявлені при 
оцінці візуальної картини.  

Індекс остеоінтеграції (питома щільність ді-
лянок кісткових трабекул, що контактують із 
частками імплантату) у ході спостереження неу-
хильно збільшувався – від 0,158±0,002 у.о. до 
0,741±0,004 у.о., а площа, зайнята частками ТКФ 
(тобто показник активності біологічної резорб-
ції), постійно зменшувалася - від 55,75±0,90% до 
24,97±0,39%. Слід зазначити, що найбільш акти-
вна динаміка змін відбувалася в період з 15-го по 
30-й дні експерименту. 

При гістологічному дослідженні регенерату, 
що формується при заповненні дефекту матеріа-
лом ІГ, динаміка процесів репаративної регене-
рації, біодеградації імплантату та ремоделюван-
ня кістково-керамічного регенерату якісно не 
відрізнялася від такої в першій експерименталь-
ній групі.  

Гістоморфометричне дослідження регенера-
ту при цьому дозволило виявити певні кількісні 
відхилення. Індекс остеоінтеграції в препаратах 
другої групи тварин в ході спостереження збіль-
шувався від 0,171±0,005 у.о. до 0,839±0,005 у.о., 
а площа, зайнята частками матеріалу ІГ, зменшу-
валася – від 55,56±0,72% до 23,14±0,72%. 

Слід зазначити, що так само, як і в першій 
групі тварин, найбільш активна динаміка абсо-
лютних змін показників спостерігалася в період з 
15-го по 30-й дні експерименту. Порівняння 
отриманих результатів з показниками першої 
групи (імплантація ТКФ) показало, що індекс 
остеоінтеграції при імплантації ІГ вірогідно пе-
ревершував їх в усі встановлені строки експери-
менту – відповідно на 8,00%, 68,71%, 17,66% і 
13,21%. Це пояснюється тим, що на відміну від 
ТКФ матеріал ІГ володіє не тільки остеокондук-
тивними, але й остеоіндуктивними властивостя-
ми. Отже, при імплантації ІГ у зону дефекту в 
ранній термін спостереження створюються більш 
сприятливі умови для відновлення трабекулярної 
кістки в реактивній зоні, ніж при імплантації 
ТКФ. 

Таким чином, використання кістковоплас-
тичних матеріалів ТКФ і ІГ для пластики кістко-
вих дефектів оптимізує процеси репаративної 
регенерації кістки за рахунок повноцінної біоре-
зорбції, активного зростання остеоінтеграції та 
ущільнення кісткових трабекул у реактивній зоні 
з наступним утворенням повноцінної кісткової 
тканини. 

Суб’єктивна оцінка рівня болю пацієнтами 
1-ї клінічної групи характеризувалася суттєво 
вагомими змінами через 4 та 8 місяців (-34,4%, -
25,6%; p<0,05) від початку дослідження, але не 
мало достовірної різниці із передопераційними 
значеннями через 12 місяців після остеопластики 
за допомогою ТКФ (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Значення показників якості життя пацієнтів віком до 35 років при ІІ ступені генералізованого пародонтиту за 

даними анкети OHIP-14 після застосування матеріалу ТКФ. Анкетні блоки 1-7 означені в розділі «Матеріали і методи». 
Позначки (*) вказують на достовірні відмінності від передопераційного рівня.  

 
Після проведення остеопластики за допомо-

гою ІГ пацієнти відмічали зниження рівня фізич-
ного болю, психологічного дискомфорту та пси-
хологічної недієздатності на всіх етапах дослі-
дження у порівнянні з передопераційними пока-

зниками (рис. 2). Зменшення ступеня психологі-
чного дискомфорту також мало статистичну ва-
гомість й складало 54,0%, 61,7% і 38,0% відпові-
дно. Поруч із цим зміни рівня психологічного 
недієздатності коливались від -47,6% до -25,1% 
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(p<0,05) через 4 та 12 місяців після хірургічного 
втручання. Зменшення рівня оцінки соціальної 

недієздатності було статистично значущим лише 
через 4 місяці після втручання (-31,8%; p<0,05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Значення показників якості життя пацієнтів віком до 35 років при ІІ ступені генералізованого пародонтиту за 

даними анкети OHIP-14 після застосування матеріалу ІГ. Анкетні блоки 1-7 означені в розділі «Матеріали і методи». 
Позначки (*) вказують на достовірні відмінності від передопераційного рівня. 

 
Аналіз якості життя пацієнтів другої вікової 

групи (35-59 років) при ІІ ступені генералізова-
ного пародонтиту за допомогою анкети OHIP-14 
дозволив встановити суттєву різницю у виразно-
сті змін показників якості життя після остеоплас-
тики за допомогою ТКФ (рис. 3) та ІГ (рис. 4).  

Зокрема, поліпшення якості життя пацієнтів 
1-ї клінічної групи за більшістю параметрів не 
досягало рівня статистичної вагомості у порів-
нянні з передопераційним рівнем. За винятком 
випадків тимчасового достовірного зниження 
показників фізичного болю (на 33,9%), психоло-
гічного дискомфорту (на 49,5%) та фізичної не-

дієздатності (на 31,7%), що відмічалися на 4-му 
місяці післяопераційного періоду та надалі втра-
чали свою значущість, наближаючись до вихід-
ного рівня. 

Так, у випадку остеопластики з використан-
ням ТКФ достовірно вагомих змін у порівнянні з 
передопераційним рівнем сягали лише показни-
ки болю (-27,1%; p<0,05) та психологічного дис-
комфорту (-36,1%; p<0,05) через 4 місяці після 
хірургічного втручання. Результати інших анкет-
них модулів не позначалися достовірним покра-
щенням якості життя хворих на жодному з етапів 
післяопераційного періоду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Значення показників якості життя пацієнтів віком 35-59 років при ІІ ступені генералізованого пародонтиту за 

даними анкети OHIP-14 після застосування матеріалу ТКФ. Анкетні блоки 1-7 означені в розділі «Матеріали і методи». 
Позначки (*) вказують на достовірні відмінності від передопераційного рівня.  
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Рис. 4. Значення показників якості життя пацієнтів віком 35-59 років при ІІ ступені генералізованого пародонтиту за 

даними анкети OHIP-14 після застосування матеріалу ІГ. Анкетні блоки 1-7 означені в розділі «Матеріали і методи». 
Позначки (*) вказують на достовірні відмінності від передопераційного рівня. 

 
Навпроти, у випадку застосування матеріалу 

ІГ означені вище показники болю та психологіч-
ного дискомфорту за результатами опитування 
пацієнтів 2-ї клінічної групи характеризувалися 
вагомим зниженням рівня протягом всього піс-
ляопераційного періоду. А саме: через 4 місяці – 
на 40,4% та 42,0% (p<0,05), через 8 місяців – на 
36,0% та 39,5% (p<0,05) та через 12 місяців – на 

38,0% та 31,9% (p<0,05) відповідно. Окрім того, 
спостерігалося (на 4-му та 8-му місяцях післяо-
пераційного періоду) достовірно вагоме змен-
шення виразності психологічної та соціальної 
недієздатності, яке, проте, наприкінці дослі-
дження статистично не відрізнялось від передо-
пераційних значень (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Значення показників якості життя пацієнтів віком 60-74 роки при ІІ ступені генералізованого пародонтиту за 

даними анкети OHIP-14 після застосування матеріалу ІГ. Анкетні блоки 1-7 означені в розділі «Матеріали і методи». 
Позначки (*) вказують на достовірні відмінності від передопераційного рівня. 

 
 
Підсумок 
Використання кістковопластичних матеріа-

лів на основі аморфного трикальційфосфату для 
пластики кісткових дефектів супроводжується 
їхньою біологічною резорбцією та виявляє сти-
мулюючий ефект на процеси репаративної реге-
нерації кістки. Це супроводжується зниженням 
питомої площі імплантованих часток (біорезорб-

цією), зростанням у ході експерименту індексу 
остеоінтеграції та питомої щільності трабекул у 
реактивній зоні. Найбільша активність виявле-
них процесів у експериментальних тварин спо-
стерігається в період з 15-го по 30-й дні після 
імплантації.  

У хворих на хронічний генеразізований па-
родонтит ІІ ступеня використання матеріалу 
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EASY-GRAFT® у порівнянні з трикальційфос-
фатом® за даними спеціалізованої анкети OHIP-
14 покращує якість життя пацієнтів на 20-25%. 
Найбільш значні переваги застосування матеріа-
лу ІГ у порівнянні з ТКФ виявляються у хворих 
зрілого і похилого віку незалежно від статі паці-

єнтів. 
Перспективи подальших досліджень по-

лягають у вивченні ультраструктурних особли-
востей процесів репаративної регенерації кістко-
вої тканини за умов експериментальної остеоп-
ластики та у клінічній пародонтології. 
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Дмитриева Э.А. Экспериментальное обоснование применения материала Easy-Graft и дина-

мика качества жизни после его использования у больных генерализованным пародонтитом ІІ сте-
пени. 

Реферат. В работе проведены сравнительный анализ и количественная морфологическая оценка регенератор-
ных процессов в костной ткани в модели костного дефекта при имплантации материалов EasyGraft (Германия) и 
трикальцийфосфата (НПП "Кергап", Украина). Исследована динамика качества жизни пациентов после их использо-
вания в хирургическом лечении больных генерализованным пародонтитом ІІ степени. Показано, что наиболее выра-
женные преимущества использования материала EasyGraft по сравнению с трикальцийфосфатом проявляются у 
больных зрелого и пожилого возраста независимо от пола пациентов.  

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, костный дефект, костная регенерация, Easy-Graft, 
трикальцийфосфат, качество жизни. 


