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ВЫБОР    СЫРЬЯ – ОДИН   ИЗ   РЕШАЮЩИХ 
ФАКТОРОВ  ДЛЯ  СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО  ПРОИЗВОДСТВА

Выполнен анализ зарубежной и отечественной информации о состоянии сырьевого метал-
лургического рынка. Представлен технико-экономический обзор процессов прямого полу-
чения железа и бескоксового получения чугуна. Сделан сравнительный балансовый расчет 
получения чугуна доменным и  бескоксовым способами, дана стоимостная и энергетическая 
оценка основных процессов прямого получения железа в Украине.

Виконанo аналіз закордоної та вітчизняної інформації про стан сировинного металургійного 
ринку. Надано техніко-економічний огляд процесів прямого отримання заліза та безкоксо-
вого отримання чавуну. Зроблено порівнювальні балансові розрахунки отримання чавуну 
доменним та безкоксовим способами, наведено вартісну  та енергетичну оцінку основних 
процесів прямого отримання заліза в Україні.

The foreign and domestic information on raw material metallurgical market is analyzed. The 
comparative balance calculation  of cast-iron production by blast-furnace and cokeless methods 
is done. The cost estimation of basic processes of direct iron  recovery in the conditions of Ukraine 
is given.
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В 2000 г. объем мирового производства стали составлял 848 млн. т, в 2007 г. – 
1344,3 млн. т. Такой рост производства стали привел к существенному напряжению на 
мировом рынке  наличия и поставок сырьевых и топливных материалов. Производители  
электростали (мини-заводы) и заводы с полным циклом  в равной мере зависят от состоя-
ния сырьевого и топливного рынков. Оба направления столкнулись   с беспрецедентным 
ростом цен на сырье.

На заводы с полным металлургическим циклом значительное воздействие оказал взлет 
цен на железную руду (до 70 % в 2005 по сравнению с 1990 г.). Но с апреля 2008 г. мировые 
цены на руду  выросли  еще на 70 %  по сравнению с 2007 г. [1].

Интерес заводов  к  лому  черных металлов, а также изменение цен на металлопродук-
цию, вызвали рост цен на лом и увеличение объемов мировой торговли. В Европе цена  
на лом черных металлов выросла с 80  в  2000 г.  до 650 $/т  в августе 2008 г.

В себестоимости произведенного металла коксовая  составляющая достигает 25 %, 
поэтому данному виду сырья уделяется особое внимание. Совокупный  объем мирового 
производства кокса в последние годы составил 400 млн. т. В настоящее время в странах 
ЕС самым дорогим видом топлива является кокс, производство которого, безусловно, 
зависит от наличия коксующего угля. Согласно имеющимся оценкам, объем между-
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народной торговли коксующимся углем в ближайшие годы  будет увеличиваться в 
среднем  на 3,8 % в год и  к  2013 г. возрастет на 55 млн. т,  достигнув 280 млн. т. Сегодня 
уголь называют топливом ХХI века  и считают, что человечество переживает эпоху вос-
хода новой угольной эры. По данным  Еврокомиссии мировые запасы угля составляют 
900 млрд. т, ежегодная добыча - 4,5 млрд. т,  то есть запасов хватит на 200 лет [2].  В 2008 г. 
отмечено троекратное повышение цены на коксующийся уголь по сравнению с 2007 г., 
в марте 2008 г. она составляла 400 $/т.

Итак, рост цен на сырье и 
стремление к получению каче-
ственной стали изменили отно-
шение металлургов к процессам 
прямого получения железа и чугуна 
и вызвали приток инвестиций в 
предприятия, использующие эти 
процессы.

Мировой выпуск прямовос-
становительного железа (DRI) и 
горячебрикетированного железа 
(HBI) поднялся с 790  тыс. т  в  
1970 г.  до 63 млн. т  в  2006 г.,  а  к  
2012  г.  эксперты   прогнозируют 
рост до 95-100 млн. т. (рис. 1), что 

намного больше по сравнению с ранним прогнозом. Основные производители и потре-
бители: Индия, Венесуэла, Иран, Мексика.  

Из всего технологического многообразия процессов прямого получения железа на 
рис. 2 представлены основные технологии, использующие комбинации железной руды 
и восстановителя [4].

Газофазные процессы являются доминирующими в производстве железа прямого 
восстановления (Midrex, HYL), на их долю приходится около 85 % мирового объема 
производства этого продукта. Технология этих процессов основана на использовании 
продуктов каталитической конверсии природного газа  для восстановления железной 
руды в шахтной печи (Midrex) или реторте (HYL). Непосредственное использование 
железорудной мелочи (процессы Fior, Finmet, Circored) обеспечивает значительное со-
кращение производственных расходов при получении железа прямого восстановления. 
Возможной опцией для металлургических комбинатов с полным циклом является ис-
пользование  обогащенного водородом коксового газа в качестве газа-восстановителя в 
цехах прямого восстановления, если газ не поступает на электростанции для выработки 
электроэнергии.

Рис. 1.  Общемировое производство DRI/HBI [3]

Рис. 2. Комбинации различных типов железной руды  и восстановителей
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Особенности технологии  восстановления, основанной на углетермических процессах, 
по сравнению с газофазными состоят в следующем: меньшие размеры установок и мень-
шая производительность, больший  удельный  расход энергии, повышенные температуры  
восстановления, пониженное содержание углерода в полученном продукте.

Основными технологиями, базирующимися на применении твердых восстановите-
лей, являются  процессы  восстановления во вращающейся обжиговой печи (Inmetco, 
Fastmet, Comet, ITmk-3 и др.). Преимущество технологии  состоит в коротком времени 
реакции и  возможности  использовать различные сорта некоксующегося угля. Печи с 
вращающимся подом обеспечивают очень высокую эффективность утилизации энергии 
(более 80 %) и имеют минимальные выбросы загрязняющих веществ. Но недостатками 
данной технологии являются высокое содержание пустой породы в полученном железе 
и низкая производительность из-за конструктивных ограничений по диаметру печи и 
высоте засыпки.

Термин «жидкофазное восстановление» ассоциируется с производством жидкого чу-
гуна из железной руды без применения кокса в качестве восстановителя. Это процессы 
Corex/Finex, Hismelt, Tecnored. Процесс Corex основан на комбинированном применении 
плавильного газификатора и восстановительной шахты, экономическая эффективность 
процесса  повышается за счет утилизации отходящего газа, который может быть исполь-
зован в парогенераторе или как восстановитель.

Так как железо прямого восстановления характеризуется  высокой степенью чистоты по 
содержанию примесей, можно существенно уменьшить поступление в сталь нежелательных 
элементов, прежде всего меди, а также хрома, никеля и молибдена, а активное выделение 
СО (СО-кипение) ускоряет удаление цинка, свинца  и N

2
.

Доля железа в 30 % позволяет снизить содержание азота уже до 0,005 %, при доле в 
75 % содержание азота достигает значений 0,003 %. Таким образом можно  производить 
стали с повышенной стойкостью к старению [5].

В последние годы доля железа прямого восстановления в шихте печей увеличивалась 
быстрее, чем возрастал объем выплавки электростали. А повышение степени металли-
зации используемого железа с 90 до 95 % снижает расход электроэнергии в дуговой печи 
на 15-20 кВт · ч/т, увеличение степени металлизации на 1 % ведет к повышению произво-
дительности на 1 %. Экономия от использования горячего железа прямого восстановления  
составляет  ~ 20 кВт · ч/т на каждые 100 оС при 100 %-ном содержании DRI в шихте.

Производство стали в Украине в 2007 г.  составило   42,83 млн. т, электросталеплавильное  
производство  – 4 %, мартеновское – 45 %.  Украина  единственная  в мире имеет такой 
огромный объем  мартеновской стали,  80 % металлургической продукции  экспортировано, 
в то же время импорт металлопродукции вырос на 24,1%  по сравнению с    2006 г.  и со-
ставил 2859,5 тыс. т  на сумму $ 2238,6 млн. [6]. 

Крупнейшими импортерами стальных полуфабрикатов являются   металлообрабатываю- 
щие и трубопрокатные предприятия. Национальные металлургические  комбинаты 
не могут обеспечить требуемое  качество продукции из-за отсутствия необходимых 
производственных мощностей и шихтовых материалов. Частично эту проблему можно 
решить заменой необходимого для плавки количества лома на железо прямого восстанов-
ления и таким образом уменьшить поступление в сталь нежелательных элементов.

Выбор технологии  получения  металлизованной продукции зависит от экономических 
факторов, которые связаны с капитальными и эксплуатационными затратами, а также с 
себестоимостью продукта. С этой  целью выполнены расчеты себестоимости, удельных 
капитальных вложений и минимальной продажной цены в Украине: в доменных печах с 
вдуванием пылеугольного топлива (ПУТ), твердофазных процессах Midrex и HYL-III и 
жидкофазных процессах Corex и Hismelt, учтены сырье, расходы по переделу, попутные 
продукты (табл. 1).

Если сравнить  процессы  по цене, то стоимость чугуна с вдуванием ПУТ равна 
стоимости продукта Midrex, продукция  процесса Corex стоит дороже.  Самые низкие 
затраты на топливо в твердофазных процессах, так как в рассматриваемый период газ 
был дешевле кокса.

Специальные способы литья



70	 																																																																														ISSN 0235-5884. Процессы литья. 2009. № 2

П
ок

аз
ат

ел
и

Ц
ен

а
   

   
Д

ом
ен

на
я 

пе
чь

   
   

   
   

C
or

ex
   

   
   

 H
is

m
el

t
   

   
   

   
M

id
re

x
   

   
   

   
 H

Y
L

-I
II

 к
ол

-в
о

су
м

м
а

 к
ол

-в
о

су
м

м
а

 к
ол

-в
о

су
м

м
а

 к
ол

-в
о

су
м

м
а

 к
ол

-в
о

су
м

м
а

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

А
. М

ощ
н

ос
ть

 у
ст

ан
ов

ки
, т

ы
с.

 т
/г

од
35

00
80

0
60

0
10

00
10

00

Б
. С

еб
ес

то
и

м
ос

ть
   

   
1.

С
ы

рь
е 

и
 о

сн
ов

н
ы

е 
м

ат
ер

и
ал

ы
: 

аг
ло

м
ер

ат
*,

 т
 

ок
ат

ы
ш

и
 д

ом
ен

н
ы

е*
, т

ок
ат

ы
ш

и
 д

ля
  

м
ет

ал
ли

за
ц

и
и

*,
 т

 
ко

н
ц

ен
тр

ат
 (

65
 %

 F
e)

, т
 

И
то

го
 с

ы
рь

я

13
0,

00
16

3,
00

18
3,

00
12

3,
00

1,
00

00
0,

60
00

1,
60

00

13
0,

00
97

,8
0

22
7,

80

1,
45

00

1,
45

00

23
6,

35

23
6,

35
1,

47
00

1,
47

00
18

0,
81

18
0,

81

1,
40

00

1,
40

0

25
6,

2

25
6,

2

1,
45

00

1,
45

00

26
5,

35

26
5,

35

2.
 Ф

лю
сы

: 
и

зв
ес

тн
як

, т
и

зв
ес

ть
*,

 т
   

 
24

,5
0

11
0,

00
0,

33
70

8,
26

0,
18

90
20

,9
0

3.
 Т

оп
ли

во
:

 к
ок

с*
, т

п
ы

ле
уг

ол
ь*

, т
 

уг
ол

ь 
эн

ер
ге

ти
че

ск
и

й
(2

8 
%

 л
ет

уч
и

х)
, т

п
ри

ро
дн

ы
й

 г
аз

, т
ы

с.
 м

3

 И
то

го
 т

оп
ли

ва
   

40
0,

00
15

2,
00

13
0,

00
22

5,
00

0,
32

00
0,

16
00

12
8,

00
24

,3
0

15
2,

30

1,
00

00
13

0,
00

13
0,

00

0,
80

10

0,
05

10

12
1,

75

11
,4

8
13

3,
23

0,
31

64
71

,1
0

71
,1

9
0,

33
40

75
,1

5
75

,1
5

4.
 Р

ас
хо

ды
 п

о 
п

ер
ед

ел
у

 в
 т

ом
 ч

и
сл

е:
 

эл
ек

тр
оэ

н
ер

ги
я,

 М
В

т 
· ч

ки
сл

ор
од

*,
 т

ы
с.

 м
3  

ам
ор

ти
за

ц
и

я 
   

   
   

81
,1

0
11

8,
80

0,
02

31
0,

03
00

58
,6

8

1,
87

3,
56

4,
36

0,
08

00
0,

52
70

16
7,

60

6,
49

62
,6

0
11

,3
3

0,
06

00
0,

16
34

15
9,

25

4,
87

19
,4

1
12

,0
4

0,
11

00

10
8,

50

8,
92

8,
57

0,
10

00

12
1,

72

8,
11

10
,6

3

Та
б

л
и

ц
а

 1
. 

Те
хн

и
ко

-э
ко

н
о

м
и

ч
е

с
ки

е
 п

о
ка

з
а

те
л

и
 п

р
о

и
з

в
о

д
с

тв
а

 ч
уг

ун
а

 и
 п

е
р

в
и

ч
н

о
го

  ж
е

л
е

з
а

 п
о

 р
а

з
л

и
ч

н
ы

м
 т

е
хн

о
-

л
о

ги
я

м
  в

о
 в

н
ут

р
е

н
н

и
х 

ц
е

н
а

х 
У

кр
а

и
н

ы
, 

 д
о

л
л

. 
С

Ш
А

Специальные способы литья



ISSN 0235-5884. Процессы литья. 2009. № 2    	71

 1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

5.
 О

бщ
ез

ав
од

ск
и

е 
ра

сх
од

ы
5,

87
16

,7
6

15
,9

5
10

,8
5

12
,1

7

В
се

го
 з

ат
ра

т 
 

44
4,

65
55

8,
97

51
0,

03
44

6,
74

47
4,

39

 6
. П

оп
ут

н
ая

 п
ро

ду
кц

и
я 

 (
-)

:
 г

ра
н

ш
ла

к,
 т

 д
ом

ен
н

ы
й

 г
аз

, т
ы

с.
 м

3

 э
ле

кт
ро

эн
ер

ги
я 

В
Э

Р,
  

 М
В

т 
· ч

 И
то

го
 п

оп
ут

но
й 

 
 п

ро
ду

кц
ии

 

23
,8

7,
1

81
,1

0

0,
26

50
0,

69
6

6,
31

4,
66

10
,9

7

0,
44

00

1,
12

50

10
,4

7

91
,2

4

10
1,

71

0,
42

00

0,
15

80
9,

9

12
,8

2

22
,8

1

0,
07

50
6,

08

6,
08

П
ро

и
зв

од
ст

ве
н

н
ая

  
се

бе
ст

ои
м

ос
ть

43
3,

68
45

7,
26

48
1,

22
44

6,
74

46
8,

31

В
н

еп
ро

и
зв

од
ст

ве
н

н
ы

е
ра

сх
од

ы
 

13
,0

1
13

,7
2

14
,6

1
13

,4
0

14
,0

5

П
ол

н
ая

 с
еб

ес
то

и
м

ос
ть

44
6,

69
47

0,
98

50
1,

83
46

0,
14

48
2,

36

В
. У

де
ль

н
ы

е 
ка

п
и

та
ль

н
ы

е
вл

ож
ен

и
я:

   
30

5,
24

41
9,

09
36

9,
85

24
9,

00
30

5,
25

М
и

н
и

ал
ьн

ая
 п

ро
да

ж
н

ая
  ц

ен
а

49
2,

47
53

3,
84

55
7,

31
49

7,
49

52
8,

15

П
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е
 т

а
б

л
. 

1

*У
чи

ты
ва

ет
ся

 п
о 

п
ро

и
зв

од
ст

ве
н

н
ой

 с
еб

ес
то

и
м

ос
ти

   
   

Специальные способы литья



72	 																																																																														ISSN 0235-5884. Процессы литья. 2009. № 2

Если читывать попутную продукцию в виде  вторичных энергоресурсов (ВЭР), то 
наибольшее их количество утилизируется в процессе Corex, что на 18,2 % сокращает 
себестоимость продукта. Капитальные затраты в жидкофазных процессах высокие, они 
зависят от невысокой мощности агрегатов. 

Для анализа минимальной  продажной цены выплавляемой стали выполнен расчет 
ее себестоимости и капитальных  вложений при различных технологических схемах 
(табл. 2): ДП-КК – переплав доменного чугуна в конвертере; Midrex-ЭДП - переплав 

    Показатели
           

Цена         ДП-КК       Midreх-ЭДП Лом-ЭДП

   кол-
во

  сумма   кол-
во

   сумма     кол-
во

   сум-
ма

А. Единичная мощность стале-
плавильного агрегата,
тыс. т/год

2500 800 1000

 Б. Себестоимость стали 
1. Сырье и основные 
материалы:
       чугун доменный*, т 
       лом, т 
  металлизованные окатыши*, т
       ферроспалавы, т 
       Итого сырья
       Отходы (-)
       Итого за вычетом отходов

449,52
400,00
446,74
2530,00

72,00

0,8100
132,00

0,0200
1,1600
0,0270

364,11
132,00

50,60
546,71

1,94
544,77

0,4500
0,7000
0,0200
1,1700
0,0240

180,00
312,72
50,60

543,32
1,73

541,59

1,1220

0,0200
1,1420
0,0240

448,80

50,60
499,40

1,73
497,67

2. Добавочные материалы:
        известь*, т
        плавиковый шпат*, т
        руда (окатыши), т
        магнезитовый порошок, т
        доломит обожженный, т
        коксик, т
        шлакообразующая смесь, т
    Итого добавочных материалов

110,00
342,00
90,00

517,75
409,40
119,00
475,20

0,0700
0,0010
0,0010

0,0080
0,0010
0,0015

7,70
0,34
0,09

3,27
0,12
0,71

12,20

0,0740
0,0020
0,0120
0,0123

0,0120
0,0010

8,14
0,68
1,08
6,37

1,43
0,50

18,20

0,0650
0,0020
0,0120
0,0123

0,0130
0,0010

7,15
0,68
1,08
6,37

1,55
0,50

17,33

3. Расходы по переделу
 в том числе:     
электроэнергия, МВт · ч  
электроды, кг
 кислород*, тыс. м3    

81,10
5,40

118,80

0,0170

0,0600

8,51

1,38

7,13

0,5760
1,90

0,0300

60,53

46,71
10,26
3,56

0,4600
1,40

0,0300

48,43

37,30
7,56
3,56

4. Общезаводские расходы 0,85 6,05 4,84

Производственная себестои-
мость

566,33 626,37 568,27

5. Внепроизводственные  
расходы

16,99 18,79 16,86

6. Полная себестоимость 583,32 645,16 585,32

7. Удельные капитальные вло-
жения

378,98 429,15 204,51

Минимальная продажная цена 640,67 709,53 616,00

Таблица 2. Технико-экономические показатели производства стали по 
различным  технологическим схемам во внутренних  ценах Украины,  долл. 
США

*Учитывается по производственной себестоимости
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металлизованных окатышей (60 %) в дуговой  печи;  Лом-ЭДП  - переплав металлолома 
(100 %) в электродуговой печи.

Лучшие показатели производственной себестоимости стали имеет схема ДП-КК, что 
обьясняется высокой производительностью агрегатов и низкими затратами  по переделу, 
которые составляют всего 1,5 %. Почти аналогичная производственная себестоимость  
стали по схеме Лом-ЭДП и выше – по схеме Midrex-ЭДП.

Минимальная продажная цена стали,  полученной по схемам ДП-КК и Лом-ЭДП, 
почти равноценная, а по схеме Midrex-ЭДП она выше (709,5 $), но в данных расчетах не 
учтено качество шихтовых материалов и полученного продукта.

В то же время, используя данные технико-экономического обоснования [7] для мини-
завода «Ворскла Сталь» (Полтавская область), где планируется цех прямого восстановле-
ния железа с двумя установками Midrex, нами  получена ориентировочная себестоимость 
стали – 613,5 $/т  (в ценах 2007 г.).

Необходимо отметить, что процессы прямого восстановления не являются конкурен-
том доменному процессу, они альтернатива ему, сопутствующие процессы для повышения 
качественных  характеристик стальной продукции.  

В качестве общей характеристики можно отметить, что DRI/HBI не имеют 
нежелательных примесей цветных металлов, характерных для металлолома и затруд-
няющих получение высококачественных марок стали. Другим преимуществом, 
достигаемым при частичном применении DRI/HBI вместо металлолома или чугуна, 
является уменьшение удельной эмиссии СО

2
 на 1 т слябов, так как при этом сокращается 

требуемая выплавка чугуна и соответственно уменьшается расход угля на коксохимичес-
ком заводе и в доменном цехе.

В   данной работе  рассмотрены процессы прямого получения железа и стали, которые 
в настоящее время представляются реалистичными с технической и производственной 
точек зрения. Помимо этого, в мире известны многочисленные  разработки и идеи, 
основанные на использовании угля и электроэнергии, например, циклонная плавка или 
разработанный в Мичигане (США) процесс микроволновой плавки (UP Steel), а также 
прямой электролиз железной руды, которые в далеком будущем могут явиться новыми 
этапами в черной металлургии.
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