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Проанализированы экспериментальные данные о температурных зависимостях намагниченности ман-
ганитов, кобальтитов и ферритов. Общей особенностью является необратимость намагниченности: ниже 
температуры Т* при фиксированной напряженности поля намагниченность различна при охлаждении в 
поле (МFC) и вне его (MZFC). Показано, что для всех диспергированных образцов (нанокомпаунд, нано-
порошки) линия T*(Н) универсальна и согласуется с теоретической линией Алмейда–Таулесса (T* ~ H 2/3) 
во всем диапазоне магнитных полей. В случае монолитных образцов (монокристаллы, керамики) в силь-
ных магнитных полях происходит переход к квадратичной зависимости T* ~ H 2, соответствующей тео-
рии Габая–Тулуза. Это явление интерпретируется как спин-стекольный полиаморфизм. 

Проаналізовано результати експерименту щодо температурних залежностей намагнічування мангані-
тів, кобальтітів та феритів. Спільна особливість полягає у необоротності намагніченості: нижче темпера-
тури Т* при фіксованій напруженості магнітного поля намагніченість відрізняється за умов охолодження 
у полі (МFC) та у його відсутності (MZFC). Показано, що для усіх діспергованих зразків (нанокомпаунд, 
нанопорошки) лінія T*(Н) є універсальною і відповідає теоретичній лінії Алмейда–Таулесса (T* ~ H 2/3) в 
усьому діапазоні магнітних полів. У випадку монолітних зразків (монокристали, кераміки) у сильних ма-
гнітних полях має місце перехід до квадратичної залежності T* ~ H 2, що відповідає теорії Габая–Тулуза. 
Це явище розглядається як спін-скляний поліаморфізм. 

PACS: 75.30.–m Характерные свойства магнитоупорядоченных материалов; 
75.30.–c Магнитные свойства наноструктур. 

Ключевые слова: спиновое стекло, полиаморфизм, оксиды переходных металлов. 

Для окислов переходных металлов (манганитов, ко-
бальтитов и ферритов) характерна конкуренция ферро- 
и антиферромагнитного обменных взаимодействий, что 
приводит к особенностям формирования их низкотем-
пературного магнитного состояния, в частности спино-
вого стекла [1,2]. Для выяснения, реализуется ли такое 
состояние, чаще всего исследуется температурная зави-
симость намагниченности при различных условиях ох-
лаждения: в магнитном поле с фиксированным значени-
ем его напряженности (field-cooled (FC)) и без поля (zero 
field cooled (ZFC)). Температурные зависимости намаг-
ниченности в ZFC и FC условиях совпадают лишь выше 
определенной температуры T*, а ниже они «расщепляю-
тся». Полевая зависимость T*(H) есть линия необрати-
мости (irreversibility line), которую трудно однозначно 
идентифицировать как критическую [3,4] или же как 
линию динамического кроссовера [5].  

Проанализировав довольно большой объем литера-
турных и экспериментальных данных о полевых зави-
симостях T*(H), мы в работе [6] высказали предполо-
жение, что переход от линии Алмейда–Таулесса (АТ) 
[7] к линии Габая–Тулуза (ГТ) [8] на H–T-диаграмме 
является разновидностью полиаморфизма [9] — спин-
стекольным полиаморфизмом. Это явление для всех 
манганитов универсально и наблюдается как для мо-
нокристаллов, так и для керамик различного состава.  

В настоящей работе нами предпринята попытка про-
анализировать зависимость T*(H) не только манганитов 
[6,10], но и кобальтитов [11,12], и ферритов [13,15]. 

Предполагая, что есть участки реальной зависимо-
сти T*(H), описываемые теоретическими АТ [7] и ГT 
[8] линиями, мы экспериментальные результаты раз-
личных работ представили в координатах T*(H 

2/3) или
T*(H 

2), как показано на рис. 1 в качестве примера для 

© В.А. Сиренко, В.В. Еременко, 2014 



В.А. Сиренко, В.В. Еременко 

манганита, кобальтита и феррита. Линейные участки 
на графиках свидетельствуют о том, что в этих диапа-
зонах напряженностей магнитного поля наблюдаeтся 
либо АТ [7], либо ГT [8] зависимoсть. Линейной экс-
траполяцией находим для каждого из исследованных 
объектов параметры *

01,T  01H  и *
02 ,T  02.H  В табл. 1 

приведены значения этих параметров для манганитов, 
кобальтитов и ферритов, результаты исследования 
низкотемпературной намагниченности которых в ре-
жимах ZFC и FC нами взяты из литературных данных. 
В табл. 1 приведены ссылки на статьи, из которых взя-
ты экспериментальные данные, и обозначения для них, 
используемые на графиках. 

Далее рассмотрим следующие величины: 1∆ =  
*

0
*

1( )T TH= −  и *
2 02

*( ) .T TH∆ −=  
На рис. 2 приведены данные о зависимости величи-

ны *
1 )/ (T H∆  от приведенной напряженности магнит-

ного поля 01/H H  для манганитов, кобальтитов и фер-
ритов. Резкое возрастание величины *

1 )/ (T H∆  с 
ростом напряженности магнитного поля 01/H H  на-
блюдается для манганитового нанокомпаунда [10] и 
порошкообразных окислов железа [14]. Такое поведе-
ние характерно для температуры блокировки обычных 
суперпарамагнетиков, магнитные свойства которых 
определяются размером частиц и расстоянием между 
ними, а анизотропия суммарной намагниченности ин-

Рис. 1. Зависимость температуры необратимости *T  намагниченности от 2/3H (левая шкала, (■)) и 2H  (правая шкала, (   )). Н — 
напряженность магнитного поля: манганит (эпитаксиальная пленка) Pr0,7Ca0,3MnO3 [22] (а); кобальтит, монокристалл 
La0,9Sr0,1CoO3 [11] (б); феррит, керамика CaBaFe4O7+0,14 [13] (в). На рис. 1(а) и 1(б) *T  — температура, ниже которой разница ZFC 
и FC намагниченностей отличается от нуля. На рис. 1(в) зачерненные точки определены так же (авторы [11] называют определен-
ную таким образом температуру *T  температурой сильной необратимости), а светлые точки определены как температура, при 
которой ( / ) 0T∂χ ∂ =  (χ — магнитная восприимчивость), которую авторы [11] называют температурой слабой необратимости. 

Таблица 1. Характеристики исследуемых соединений переходных металлов 

Химическая Формула Структурная морфология *
01,T  К H01, кЭ *

02,T  К H02, кЭ Ссылка Символ 

LaMnO3+x монокристалл 127 4,8 55 68 [24]  
p-La0,8Mn1,04O3,5 нанокомпаунд (70 нм) 280 21   [10]  
La0,23Ca0,77MnO3 нанопорошок (12 нм) 142 3,7   [25]  

Pr0,5Sr0,5MnO3 нанопорошок (15,7) нм 221 1,5 155,4 1,28 [26]  
Pr0,7Ca0,3MnO3 эпитаксиальная пленка (8,4 нм) 121 7,6 114 14,5 [22]  
Pr0,7Ca0,3MnO3 керамика 120 7,75 51,5 17,5 [27] ⊗ 

Pr0,4Bi0,3Ca0,3MnO3 керамика 43,1 16,6   [16]  
Nd0,52Sr0,48MnO3 эпитаксиальная пленка (60 нм) 170 2 44 152 [28]  
Nd2/3Ca1/3MnO3 керамика 97 1,77 48 158 [29]  
La0,9Sr0,1CoO3 монокристалл 35 67,6 34 25,5 [11]  

La0,82Sr0,18CoO3 монокристалл 65,5 19,7 35,47 33,7 [12]  

K1–2xCo1+x[Fe(CN)6]⋅yH2O 
порошок темный 12,1 2,74   [21]  

фотовозбужденный 13,6 2,9   [21]  

Fe3O4 
нанопорошок 45 1,38 7,4 10 [14]  

ультрамелкий порошок 135 1,75   [15]  

Fe2O3 
нанопорошок спрессованный 234 0,63 101 1,82 [18]  
нанопорошок неспрессованый 208 0,45 75 2,10 [18]  

BiFeO3 
эпитаксиальная пленка (300 нм) 145 28,5   [19]  

нанопорошок 66 4,12   [20]  
СaBaFe4O7+x керамика 185 33,5 162 15  [13]  
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дуцируется внешним магнитным полем. Для монолит-
ных же образцов (монокристаллических, керамических) 
— манганитов, кобальтитов и ферритов — *

1 )/ (T H∆  
с ростом 01/H H  возрастает гораздо медленнее (субли-
нейно). Кроме того, у монолитных образцов частотный 
сдвиг температуры максимума температурной зависи-
мости динамической магнитной восприимчивости 

max max 10 / log ( )T T fΦ=∆ ∆  не превышает 0,02 [16], в то 
время как для суперпарамагнитных систем характерна 
величина Φ = 0,1–0,13 [17]. Малая величина Φ харак-
терна для спин-стекольных систем [1,2]. 

Зависимость *
1 01/T∆  от напряженности магнитного 

поля 01/H H  носит более общий характер. В слабых 
магнитных полях (рис. 3(а)) экспериментальные ре-
зультаты как для сильно диспергированных (наноком-
паунд, нанопорошок), так и для монолитных (моно-
кристаллических, керамических) образцов независимо 
от химического состава (манганиты, кобальтиты, фер-
риты) описываются теорией де Алмейды–Таулесса [7], 

2/3*
1 01/ ~ .T H∆  Этот результат вызывает удивление, 

поскольку для исследованных систем более реалисти-
чeн гамильтониан Гайзенберга. В теории же де Алмей-
ды–Таулесса [7] использован гамильтониан Изинга. 
По-видимому, случайный характер магнитной анизо-
тропии приводит к тому, что при измерении намагни-
ченности вдоль магнитного поля поперечные компо-

ненты взаимно компенсируются и система становится 
изингоподобной. В сильных же магнитных полях 

01( )H H>  (рис. 3(б)) у некоторых монолитных образ-
цов, как и у полученных по особой технологии нано-
порошков с существенным вкладом межчастичных 
взаимодействий [18,23,25,30,31], результаты отклоня-
ются от линии АТ. В этой области полей эксперимен-
тальных данных немного. Все они могут быть уложе-
ны на линию ГT [8] 2*

022 ~/T H∆  при соответствую-
щем подборе параметров *

02T  и 02 ,H  как показано на 
рис. 1. Результаты для сильных магнитных полей при-
ведены на рис. 4.  

Резюмируя, отметим следующее. 
1. Полевая зависимость температуры необратимости 

в области полей, не превышающих 01,H  универсальна 
как для диспергированных (нанокомпаунд, нанопо-
рошки), так и для монолитных образцов (монокристал-
лы, керамика) независимо от их химического состава 
(манганиты, кобальтиты, ферриты) и описывается ли-
нией АТ [7]. 

2. В полях напряженностью 01H H>  для некоторых 
монолитных образцов наблюдается переход от АТ [7] 
к линии ГT [8], которая унивеpсальна для этой области 
полей. 

Рис. 2. Зависимость *1 )/ (T H∆  от напряженности приведен-
ного магнитного поля 01/ .H H  Обозначения в таблице. Рез-
кий рост у нанокомпаунда и нанопорошков. 

Рис. 3. Зависимость относительного изменения температуры 
необратимости намагниченности *1 01/T∆  от напряженности 
приведенного магнитного поля 01/ .H H  Обозначения в табли-
це. Область слабых магнитных полей (a). Область сильных 
магнитных полей (б). Прямая линия с наклоном 2/3 соответст-
вует теоретической линии АТ [7] с показателем степени 2/3. 
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3. Переход от линии АТ [7] к линии ГT [8] интер-
претируется как полиаморфный переход (спин-
стекольный полиаморфизм [6]). 
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The universality of the magnetization irreversibility 
line for the systems with interaction competitions 

(manganites, cobaltites, ferrites) 

V.A. Sirenko and V.V. Eremenko 

The measured data on temperature dependences of 
magnetization are analyzed for manganites, cobaltites 
and ferrites. Their common feature is irreversibility of 
magnetization: it differs below the temperature T* in a 
certain magnetic field on cooling in a magnetic field 
(MFC) and without it (MZFC). It is shown that for each 
of the dispersed samples (nanocompound, nanopow-
ders), the T*(H) line is universal and fits well the theo-

retical Almeida–Thouless line (T* ~ H 
2/3) all over the 

magnetic field range. In the case of monolithic (single 
crystals, ceramics), there occurs transition to the 
square dependence T* ~ H 

2 in high magnetic fields in 
agreement with the Gabay–Toulousse theory. Such an 
observation is interpreted in terms of spin-glass 
polyamorphism. 

PACS: 75.30.–m Intrinsic properties of magnetically 
ordered material;  
75.30.–c Magnetic properties of nanostruc-
tures. 

Keywords: spin glass, polysmorphism, transition-metal 
oxides.
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