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АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМІЖНИХ ТЕПЛО- 

ТА ХОЛОДОНОСІЇВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК 
 

Наведено огляд перспектив застосування наночастинок у тепло- і хо-

лодоносіях. Розглянуто вплив наночастинок на теплофізичні властивості 

наносуспензії, наведено нові експериментальні дані про фізичні властивості 

суспензій з вуглецевими нанотрубками, що отримані з коксового пилу. 
 

Приведен обзор перспектив применения наночастиц в тепло- и хладо-

носителях. Рассмотрено влияние наночастиц на теплофизические свойства 

наносуспензий, приведены новые экспериментальные данные о физических 

свойствах суспензий с углеродными нанотрубками полученными из коксовой 

пыли. 
 

The article provides an overview of the prospects for the use of 

nanoparticles in the warm and coolant. The influence of nanoparticles on the 

thermophysical properties nanosuspensions are presented new experimental data on 

the physical properties of suspensions of carbon nanotubes obtained from the coke 

dust. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Традиційні ро-

бочі тіла і теплоносії, які використовуються в системах перетворення 

енергії, практично вичерпали теоретичні можливості подальшого зрос-

тання коефіцієнта теплопровідності. Значний прогрес у цій галузі було 

досягнуто останніми роками за рахунок вживання нанотехнологій – 

суспензій наночасток у класичних теплоносіях. Наносуспензії – розчини 

наночасток, розміри яких знаходяться в діапазоні від 20 до 100 А, стали 

об'єктом інтенсивних наукових досліджень, завдяки раніше невідомим 

ефектам і аномальній поведінці фізико-хімічних властивостей, зокрема, 

коефіцієнта теплопровідності [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні декілька 

десятиліть опубліковано велику кількість робіт, присвячених засобам 

інтенсифікації теплоносіїв і холодоносіїв в існуючому обладнанні. У 

наш час з появою наносуспензій з’являється можливість розвитку та-

ких методів інтенсифікації теплообміну, які сприятимуть підвищенню 

енергетичної ефективності обладнання та зменшенню загрози навко-

лишньому середовищу. Розглянемо основні види тепло та холодоносі-

їв, які використовуються в теперішній час. 
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Теплоносії, що призначені для використання в циркуляційних 

контурах теплових апаратів, мають відповідати цілому комплексу ви-

мог до їх термодинамічних, фізико-хімічних, біологічних і технологіч-

них властивостей. До основних вимог, зокрема, належать: 

 високі температури кипіння, спалаху і термічного розпаду 

(термостійкість); 

 сприятливі термодинамічні властивості, які забезпечують ви-

соку інтенсивність тепловіддачі від теплоносія до стінки циркуляцій-

ного контуру; 

 сприятливі значення в`язкості, які виключають необхідність 

застосування високих тисків для створення циркуляції теплоносія; 

 хімічна інертність теплоносія щодо конструкційних матеріа-

лів, які дозволені для виготовлення обладнання харчових виробництв; 

 нешкідливість для людини і навколишнього середовища; 

 сприятливі техніко-економічні показники – тривалий термін 

технічного використання, невисока вартість що є особливо важливо в 

умовах ринкових стосунків [2]. 
 

Таблиця 1 – Основні показники окремих проміжних теплоносіїв 
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Силіколь РД5 – силі-

конове мастило 
920 -30 + 270 – 1,81  

Метилфенілсиліконо-ві 

рідини – ДС-703 
1089 - 32 + 450 +300 –  

Мінеральне мастило 920 -33 – +310 1,712  

Мобільтерм-600 965 -17 +355 – 1,56  

Гліцерин – – +290 –   

АТМ-300  820 – +352 – 1,57  

Поліфенілметилсилок-

сани(ПМФС) 
1100 - 60 +250 +300 

1,5... 

2,5 
0,143 

Поліетилсилоксани 

(ПЕС) 

970... 

1180 
- 60 +250 +300 

1,7... 

1,9 

0,095…

0,167 

Поліметилсилоксани 

(ПМС) 

910… 

980 
- 60 +300 +330 1,632 0,167 
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Двофазні теплоносії – дифенільна суміш і діарилметани (ДКМ, 

ДТМ) не знайшли до цього часу широкого застосування в тепловому 

обладнанні підприємств харчування внаслідок їх токсичності, що пот-

ребує повної герметизації апаратів та зумовлює складну та дорогу 

конструкцію. Перевагами ДКМ, ДТМ є високі температури кипіння 

(258 та 296
0 

С), термостійкість у межах до 350
0 

С і відсутність корозій-

ного впливу на метали, відсутність змішування питомого об’єму в 

умовах кипіння. Гліцерин використовується як рідкий теплоносій за 

умов нагрівання до 220…250
0 

С він неотруйний, невибухонебезпеч-

ний, недефіцитний, порівняно дешевий і забезпечує рівномірний на-

грів теплопередавальної поверхні. Використовуються також мінераль-

ні мастила, компресійних–марок 12-М та 19-М, циліндрові – марок 38 

та 52, Вапор Т. Температура кипіння мінеральних мастил знаходиться 

в інтервалі 250…300
0 

С, вони можуть використовуватися тільки в рі-

динному (однофазному) стані[3]. Суттєвим недоліком цих теплоносіїв 

є нетривалий термін зберігання, їх термостійкості. Крім того, пари ма-

стил інтенсивно горять у рідкому стані. Основні показники проміжних 

теплоносіїв, які на сьогоднішній день працюють у діапазоні темпера-

тур до 250
0 
С, наведено в табл.1. 

Вибір холодоносіїв, що реалізують ті чи інші холодильні техно-

логії, є не менш відповідальним, ніж вибір холодоагенту. Очевидна 

зміна складу (концентрацій різних компонентів) холодоносія, а отже, і 

його теплофізичних властивостей, у процесі експлуатації холодильної 

установки – ще одна деталь, що ускладнює вибір холодоносія [4]. 

Зазначені вище проблеми, якщо не приділяти їм необхідної ува-

ги, призводять до скорочення термінів роботи холодильного облад-

нання, збільшення витрат на виконання профілактичних та ремонтних 

робіт, аж до припинення роботи холодильної установки в цілому [5]. 

Найбільш вагомим тут стає погіршення якості чи псування продукції, 

що охолоджується, наприклад, за рахунок потрапляння в продукцію 

самого холодоносія чи його токсичних домішок. Особливо своєрідно 

слід вирішувати такі проблеми у харчовій промисловості, галузі пере-

робки та зберігання сільськогосподарської сировини. 

У харчових виробництвах найбільш широке застосування як хо-

лодоносії одержали розчини СаСІ2, МgСІ2, NaCl, К2СО3, які достатньо 

економічні за прямими витратами. У малих концентраціях СаСІ2; ви-

користовують як харчову добавку (Е509), хлориди натрію і магнію 

також не токсичні. Розчину К2СО3 властиві високі значення рН. Але ці 

розчини дуже агресивні стосовно конструкційних матеріалів, харчових 

продуктів (за високих концентрацій), тому втрати, пов'язані з погір-

шенням якості продуктів, можуть у багато разів перевищити прямі 
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витрати. У цьому плані має місце тенденція заміни цих холодоносіїв 

на інші, що забезпечують і більш надійну роботу холодильного облад-

нання, і вигідно відрізняються за санітарно-гігієнічними, токсикологі-

чними властивостями. У першу чергу до них відносять водяні розчини 

багатоатомних спиртів, таких як пропіленгліколь, тиленгліколь, гліце-

рин. Мають свої переваги і водяні розчини метилового та етилового 

спиртів, аміаку. Але низька цих переваг поєднується з їхнім недоліком 

пожежною та вибухонебезпечністю холодоносіїв [6-7]. 

Теплофізичні властивості основних холодоносіїв за декількох 

значень температур та концентрацій наведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Теплофізичні властивості холодоносіїв 
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Водяний розчин 

NaCl 

(21,1% по масі) 
-21,2 5750 3,308 0,520 +15 

Водяний розчин 

СaCl2 21,1% ма-

сі) 
-55 22560 2.659 0.488 +15 

Водяний розчин 

етиленгликоля 
(38,8% по масі) 

-26 11080 3,46 0,454 -15 

Вода 0 1299,0 4,193 0,586 +10 

Етанол 114,5 1799 2,332 0,183 0 

Етиленгликоль -15,6 9556 2,474 0,256 +40 

Гліцерин -18 330000 2,45 0,281 +40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водяний розчин 

Пропилена– 

гликоля 
-20,5 15600 3,740 0,388 -4 

Freezium (37% 

по масі) 
-30 4842 2,94 0,48 -15 

Tyfoxit 1.24 -55,0 80830 2,771 0,405 -40 

«Экосол-40» -40,0 10000 

 
4,434 0,634 +20 
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Мета та завдання статті. Метою роботи є огляд існуючих на 

теперішній час тепло- та холодоносіїв та можливості покращення їх 

теплофізичних властивостей за рахунок суспензій із наночасток (НЧ). 

Дослідження фізичних властивостей вуглецевих нанотрубок (ВНТ) 

отриманих з коксового пилу 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з перспек-

тивних засобів інтенсифікації тепловіддачі є застосування суспензій 

наночастинок у теплоносіях і холодоносіях. Виконані дослідження 

показують, що НЧ сприяють не лише збільшенню ефективної теплоп-

ровідності, а й тепловіддачі, ніж звичайні рідини  [8-15]. Були виявлені 

ефекти впливу НЧ на інші теплофізичні властивості для широкої но-

менклатури рідин, включаючи холодоагенти та компресорні мастила. 

Проте може спостерігатися і зниження тепловіддачі, якщо виникне 

механізм об’єднання наночасток між собою і, як наслідок, розпочнеть-

ся процес осадження мікрочастинок на поверхню теплообміну. 

 

Таблиця 3 – Дослідження процесів теплообміну тепло-  

та холодоносіїв із застосуванням наночасток 

 

Т
еп

л
о

- 
т
а
 

х
о

л
о

д
о

н
о

сі
ї 

В
и

г
л

я
д

 

н
а

н
о

ч
а

ст
к

и
 

Р
о

зм
ір

  

н
а

н
о

ч
а

ст
о

к
, 

н
м

 

В
п

л
и

в
 н

а
 к

о
еф

і-

ц
іє

н
т

 

т
еп

л
о

о
б

м
ін

у
 

А
в

т
о

р
 

д
о

сл
ід

у
 

У
м

о
в

а
 

ек
сп

ер
ем

ен
т
у

 

1 2 3 4 5 6 

Вода 
Аl203, 

ТiO2 
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27 

Зменшення 

на 12 % 
[9] 

Турбулентна 

течія 

Вода Сu 100 Збільшення [10] 
Турбулентна 

течія 

Вода Аl203 12 Збільшення  [11] 
Ламінарна 

течія 

Поліестерне 

мастило 

Карбовані  

нанотрубки 
13 Збільшення [12] 

Кипіння на 

плоскій пове-

рхності 

 

H20/LiBr 
Вуглецеві 

нанотрубки 
13 Збільшення [13] 

Адсорбція в 

холодильній 

машині 

  

Зазвичай наносуспензії створюються  шляхом ультразвукового 

диспергування НЧ у таких рідинах, як вода, етиленгліколь (ЕГ), холо-
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доагенти та різні мастила [7]. Окрім зміни густини, теплопровідності, 

в’язкості та температури кипіння рідини, також змінюється тиск наси-

ченої пари, коефіцієнти тепловіддачі та інші характеристики. Таким 

чином, з’являються об’єктивні умови для зміни інтенсивності теплоо-

бміну. 

Було проведено огляд робіт в яких досліджувались ефекти  

впливу концентрації НЧ на  теплопровідність, теплообмін які наведені 

в табл. 3 і 4. 
 

Таблиця 4 – Дослідження теплофізичних властивостей наночасток 
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Вода 
Аl203, 

Cu  

33 

36  

5 

5 
Теплопровідність 

+29 

+60 
[  9 ] 

Вода Сu 
10

0 
5 

Теплопровідність 
+54 [ 9 ] 

Вода Аl203 12   Теплопровідність  [ 14  ] 

Вода Al 
40

60 

0,04- 

0,016 
В’язкість Збільшує [ 10 ] 

Масти-

ло 
ВНЧ  до1 

В’язкість і мас-

тильні х-ки 
Збільшує [ 13 ] 

ЕГ Аl203 38 5 Теплопровідність +18 [ 15 ] 
 

 

На кафедрі холодильної та торговельної техніки проводять ро-

боти з досліджень фізичних властивостей наносуспензій. Зокрема було 

вперше досліджено ВНТ, які отримані в Українському державному 

науково-дослідному вуглехімічному інституті (УХІН) з коксового пи-

лу.[17] Було проведено вимірювання температуропровідності, в'язкос-

ті, проводилися експерименти з ЯМР-спектроскопії, а так ж було ви-

значено коефіцієнт об’ємного розширення. Усі експерименти прово-

дилися за кімнатної температури Ct 20 . Дані експериментів наведе-

ні в табл.5. Аналіз результатів показує, що ВНТ, отримані у процесі 

коксування вугілля, у водних суспензіях змінюють теплофізичні влас-

тивості, також як і ВНТ, отримані іншими способами.  
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Таблиця 5 – Експериментальні дані суспензій ВНТ+вода 

Показник 
Концентрація, ВНТ (%) 

Вода 1 2 3 4 5 

Відносна температуро-  

провідність, % Δа/а0 0 1,3 4,6 5,5 5,2 6,9 

В’язкість ,
.
10

6
, м

2
/с 1,22 1,22 1,21 1,19 1,19 1,18 

Час спін-спінової релак-

сації, мс 0,49 0,23 0,2 0,13 0,10 0,1 

Коефіцієнт об’ємного 

розширення , 10
4 
,К

-1
 5,87

.
 7,06  7,06 7,06 7,08

.
 7,16

.
 

 

Висновки. Аналіз виконаних досліджень показує, що збільшен-

ня теплопровідності є характерною особливістю для різних типів су-

спензій тепло- холодоносіїв і нанофлюїдів. Теплопровідність таких 

суспензій залежить від розмірів, матеріалу та концентрації наночасти-

нок і типу розчинника. Теоретичні дослідження, різних авторів, підт-

верджують, що ефективна теплопровідність нанофлюїдів збільшується 

зі зменшенням розміру наночастинок та збільшується коефіцієнт теп-

лообміну. Проведені власні експериментальні дослідження, дозволя-

ють розглядати  ВНТ, отримані в процесі коксування вугілля, як перс-

пективні наночастинки для підвищення енергоефективності існуючих 

тепло- та холодоносіїв 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РИНКУ АПАРАТІВ  

ДЛЯ ПАКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
 

Проведено аналіз сучасного ринку апаратів для пакування харчових 

продуктів. Пропонується найширше використовувати вакуумні пакувальні 

машини. 
 

Проведен анализ современного рынка аппаратов для упаковки пищевых 

продуктов. Предлагается шире использовать вакуумные упаковочные 

машины. 
 

The analysis of the market of devices for food packaging. Invited to make 

greater use of vacuum packaging machines. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним з най-

важливіших етапів у загальному ланцюгові руху продуктів від поста-

чальника до споживача є товарна обробка продукції. Товарна обробка 


