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Технологічні спосоБи регулЮвАннЯ 
порисТої сТрукТури і влАсТивосТей 
консТрукЦійно-ТеплоізолЯЦійних 
керАмічних мАТеріАлів

Досліджена залежність фізико-механічних і теплофізичних властивостей пористих кераміч-
них будівельних матеріалів від їх макроструктури. Визначені типи структур, види і дисперс-
ність поризуючих добавок, що забезпечують необхідні експлуатаційні властивості матеріалів. 
Встановлені технологічні фактори, які дозволяють спрямовано регулювати пористу структуру 
конструкційно-теплоізоляційних керамічних матеріалів та їх властивості.
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1. вступ

Новими стандартами будівництва, прийнятними 
в країнах Європи, передбачається будівництво споруд 
з наближеним до нуля використанням енергії, що в пер
шу чергу стосується житлових будинків індустріальної 
серії. Дотримання таких вимог потребує пошуку нових 
технічних рішень для стінових конструкцій, в тому числі  
таких, які б базувалися на використанні теплоефек
тивних матеріалів [1–3]. Аналіз технологій енергоефек
тивного домобудування в Україні показав, що в цьому 
напрямку типовим рішенням є створення багатошарових 
стін з використанням ніздрюватого бетону в поєднанні  
з мінеральним або синтетичним утеплювачем. Врахову
ючи певні суттєві недоліки цих утеплювачів, більш до
цільним варіантом спорудження теплоефективної стіни 
могло б стати використання в ній пористопустотілих 
керамічних виробів, що виключало б необхідність додат
кового утеплення. Представлена на будівельному ринку 
вітчизняна продукція такого типу за рівнем густини може 
бути віднесена до категорії конструкційних матеріалів, 
що при їх використанні знижуватиме теплоефективність 
стін. Виходячи з цього, набуває актуальності задача 
розроблення технології конструкційнотеплоізоляційної 
кераміки, яка б забезпечувала ефективний тепловий 
захист стінової конструкції при необхідному рівні її 
міцності.

2.  Аналіз літературних даних 
та постановка проблеми

Представлені в літературі способи покращення фізико 
механічних властивостей теплоефективної кераміки ба
зуються на використанні різних поризуючих і зміцню
ючих добавок. Наприклад, в роботах [4–7] представлені 
розробки з отримання матеріалів зниженої теплопро
відності з використанням органовмісних добавок, які 
зменшують теплопровідність виробів і сприяють ско
роченню енерговитрат на випал за рахунок екзотерміч
них реакцій горіння. З метою підвищення механічних 
властивостей матеріалів авторами патенту [6] запро

поновано використання алюмовмісного техногенного 
компоненту (для збільшення вмісту Аl2O3 в шихті)  
і перліту, який утворює розплав при випалі і зміцнює 
стінки пор. Аналогічний механізм зміцнення пористої 
кераміки встановлено авторами роботи [7] при викорис
танні крихти піноскла як пороутворюючого компонента. 
Ефект зміцнення досягається за рахунок армування 
стінок пор кристалами новоутворень, зокрема муліту.

Наведені дослідження, які проводяться в напрямку 
отримання теплоефективної будівельної кераміки і окрес
люють вектор розробок, вказують, що вони спрямовані 
на визначення впливу конкретних добавок на властивості 
матеріалів без системного аналізу найважливішого для 
поризованої кераміки взаємозв’язку «тип структури — 
властивість» [8]. В літературі бракує інформації стосовно 
технологічних способів регулювання пористої структури 
матеріалів для досягнення підвищеної конструктивної 
якості виробів. Недостатній розвиток питання щодо 
впливу поризаторів на формування різних типів по
ристих структур та їх взаємозв’язок з властивостями 
матеріалів обумовлюють необхідність проведення до
сліджень в цьому напрямку.

3. об’єкт, мета та задачі дослідження

Об’єкт дослідження: конструкційнотеплоізоляційна 
будівельна кераміка, що її отримують методом газо
утворюючих добавок.

Мета дослідження: встановлення взяємозв’язку власти
востей керамічних матеріалів з типом використаних по
ризаторів і утвореної пористої структури. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались на
ступні задачі:

— моделювання різних типів пористих керамічних 
структур з використанням неорганічних, органічних 
та органомінеральних поризаторів;
— визначення структурних характеристик матеріалів 
у взаємозв’язку з видом поризатора;
— дослідження залежності властивостей поризова
них керамічних матеріалів від їх структурних особ
ливостей.
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4.  матеріали та методи дослідження 
пористої структури і властивостей 
конструкційно-теплоізоляційних 
керамічних матеріалів

Для отримання пористих лабораторних зразків вико
ристовували метод введення газотвірних та вигоряючих 
добавок [9]. Як глинистий компонент мас використано 
неспікливий суглинок Гординського родовища (Львів
ська область), що може бути використаний в технології 
стінової кераміки. Для формування пористих керамічних 
структур різних типів застосовували неорганічні, орга
нічні та органомінеральні поризатори з різною формою 
і структурою часток. Добавки були взяті в таких кіль
костях, щоб можна було досягти приблизно однакового 
рівня відкритої пористості усіх зразків (40 %) для того, 
щоб виключити вплив цього фактору структури на вла
стивості. Виключення становив золошлаковий матеріал, 
частки якого, за припущеннями авторів статті, мають 
власну структурну пористість, за рахунок чого будуть 
сповіщати відповідну пористість матеріалу. Характерис
тика поризуючих добавок наведена в табл. 1. В цій же 
таблиці наведені дані про розмір часток поризаторів, 
який змінювали спеціально з метою подальшого ви
вчення впливу розміру утворених пор на властивості 
керамічних зразків. Заданий розмір часток поризаторів 
забезпечували їх розсіюванням крізь відповідні сита.

Таблиця 1

Характеристика використаних поризуючих добавок

Вид добавки
Втрати при 
прожарю-
ванні, %

Кількість 
добавки, 
мас. %

Розмір часток добавки, мм

варіант 1 варіант 2

Мергель (М) 26,0 20 1–2 0,1–0,5

Доломіт (Д) 39,0 20 1–2 0,1–0,5

Деревна тирса (Т) 97,0 6 1–2 0,1–0,5

Торф (То) 95,0 6 1–2 0,1–0,5

Відходи флотації ву-
гілля (В)

40,0 20 0,5–1 0,1–0,5

Золошлак (З) 6,2 20 0,5–1 0,1–0,5

Керамічні зразки (по три паралельних зразки) у ви
гляді кубів і паралелепіпедів заданого розміру отри
мували методом пластичного формування у формах, 
після висушування їх випалювали в муфельній печі 
за температури 1000 °С з витримкою протягом 1 год. 
Для отриманих зразків досліджувались показники їх 
структури: усі види пористості, розмір переважаючих 
пор, об’ємна доля твердої фази і коефіцієнт анізотропії 
структури для оцінки її однорідності [10]. Чим ближче 
цей коефіцієнт до одиниці, тим більш однорідною є по
риста структура. Закриту пористість визначали через 
експериментально отримані значення дійсної густини 
зразків, об’ємну долю твердої фази — як відношення 
середньої густини до дійсної. Форму і тип утворених 
пор досліджували методом оптичної мікроскопії при 
збільшенні у 20 разів на зрізаних і внутрішніх пло
щинах зразків (рис. 1, площини А і Б), розміри пор 
вимірювали окулярмікрометром.

Додатково структура зразків досліджувалася за до
помогою лазерного скануючого 3Dмікроскопу Keyen

ce VK9700K на внутрішніх площинах Б (точність ви
мірювань об’єктів становить 0,001 мкм).

рис. 1. Схема розрізання зразків для дослідження їх макроструктури

Серед властивостей пористих керамічних матеріалів, 
які визначають їх належність до групи теплоефективних, 
досліджувалися середня густина і коефіцієнт теплопро
відності. Коефіцієнт теплопровідності розраховувався 
за емпіричною формулою:

λп = λщ ⋅ (1 – Vп),

де λп і λщ — коефіцієнт теплопровідності відповідно по
ристого і щільного матеріалу; Vп — об’ємна доля пор. 

Додатково були проаналізовані межі міцності при 
стиску матеріалів та їх морозостійкість.

5.  результати дослідження структурних 
і фізико-механічних характеристик 
матеріалів

В результаті проведення експерименту отримані дані 
стосовно кількісних показників структури зразків та їх 
властивостей, наведені в табл. 2 і 3 (у шифрі зразків 
літера означає назву добавки, цифра — варіант розміру 
її часток).

Таблиця 2

Показники пористої структури керамічних зразків

Шифр 
зразка

Відкрита 
по-

ристість, 
%

Закрита 
по-

ристість, 
%

Об’ємна 
доля 

твердої 
фази

Коефі-
цієнт 
анізо-
тропії

Макси-
мальний 
розмір 
пор, мм

Міні-
мальний 
розмір 
пор, мм

М1 30,5 10,4 0,59 0,81 1,4 0,1

М2 28,6 10,0 0,61 0,89 0,8 0,05

Д1 29,1 11,1 0,60 0,87 1,3 0,1

Д2 29,2 9,1 0,62 0,88 0,6 0,05

Т1 28,0 15,0 0,57 0,80 1,6 0,1

Т2 28,7 13,8 0,57 0,69 1,2 0,1

То1 24,9 16,0 0,59 0,82 1,3 0,1

То2 25,2 14,7 0,60 0,75 1,0 0,1

В1 23,1 13,8 0,63 1,00 0,8 0,1

В2 22,2 16,7 0,61 0,79 0,6 0,05

З1 30,7 10,6 0,59 0,77 1,3 0,1

З2 33,9 10,2 0,56 0,95 0,7 0,1
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Таблиця 3

Властивості керамічних зразків

Шифр 
зразка

Середня 
густина, 
кг/м3

Межа міцності 
при стиску, 

МПа

Морозо-
стійкість, 

цикли

Коефіцієнт те-
плопровідності, 

Вт/(м ⋅ К)

М1 1554 8,3 26 1,12

М2 1652 13,2 33 1,16

Д1 1642 9,6 31 1,14

Д2 1626 10,6 33 1,18

Т1 1463 6,5 31 1,08

Т2 1515 6,7 35 1,08

То1 1533 10,4 32 1,12

То2 1567 14,1 35 1,14

В1 1615 17,1 35 1,20

В2 1635 16,3 35 1,16

З1 1479 6,4 26 1,12

З2 1435 6,5 30 1,06

Дослідження макроструктури пористих зразків за 
допомогою оптичного мікроскопу показали, що усі вони 
мають будову, яка складається з керамічної матриці, що 
є безперервною фазою, в якій більш чи менш рівно
мірно розподілені пори. Вид і форма пор залежить від 
виду використаної добавки. Так, для зразків з неорга
нічними добавками характерні в основному канальні 
пори, іноді змінного перетину (так звані «чіткові» по
ри). Органічні добавки утворюють пори прогнозованої 
форми, яка залежить від форми їх часток. Для зразків 
з тирсою і торфом характерні пори витягнутої овальної 
форми (трубчасті). В останніх зразках утворюються 
також глобулярні пори, скоріш за все, за рахунок зітк
нення під час формування волокнистих часток добав
ки. В матеріалах з вуглевідходами утворюються пори 
різної форми і типу — сферичні, глобулярні замкнуті 
та відкриті пори. Для матеріалів з використанням зо
лошлаку характерні в основному сферичні замкнуті 
пори та поодинокі канальні.

Особливості аналізу пористої структури керамічних 
зразків із застосуванням лазерного скануючого 3Dмікро
скопу наведені на прикладі зразка із золошлаковим 
поризатором на характерній ділянці його внутрішньої 
площини площею 0,35 мм2 (рис. 2).

З рис. 2 видно достатньо рівномірну зміну рельє
фу внутрішньої площини зразка, в якому чергуються 
виступи із западинами (останні представляють собою 

розрізані пори). Профілограма перерізу дослідної пло
щини на лінії розташування пор (рис. 2, б) дозволила 
визначити їх розмір, який корелює з даними оптичної 
мікроскопії. Так, глибина найбільшої зрізаної пори ста
новить 100 мкм, ширина — близько 150 мкм. Найбільш 
згладжена за рельєфом внутрішня структура характерна 
для зразків з дрібним поризатором.

6.  обговорення результатів дослідження 
пористої структури і властивостей 
керамічних матеріалів

При аналізі впливу різних видів пористості на власти
вості зразків було використано кореляційний метод (без 
урахування розміру часток поризаторів). Встановлено, 
що існує від’ємна кореляція між загальною пористіс
тю і такими характеристиками, як міцність, густина  
і теплопровідність з коефіцієнтом кореляції |Rxy| ≥ 0,86, 
який характеризує такий зв’язок як тісний. Зв’язок між 
відкритою пористістю, теплопроводністю і морозостій
кістю характеризується середньою силою (Rxy = –0,56), 
між відкритою пористістю і міцністю — сильною си
лою (Rxy = –0,79). В цілому виявлені зв’язки є законо
мірними, але цікавим виявився факт, що, на відміну від 
інших видів пористості, зв’язок між міцністю і закри
тою пористістю характеризується як позитивний. Така 
кореляція свідчить про те, що з усіх видів пористості 
саме закрита позитивно впливає на міцність.

Стосовно взаємозв’язку властивостей зразків між 
собою можна зауважити, що він також є прогнозованим 
відносно впливу густини на міцність і теплопровідність 
з високою долею імовірності існування лінійного зв’яз
ку між означеними властивостями (Rxy > 0,8). Певний 
вплив на властивості матеріалів, зокрема їх міцність  
і теплопровідність, чинить фактор однорідності струк
тури. Але його вплив виражений слабо, що вказує на 
наявність більш значимих факторів в процесі форму
вання структури і властивостей зразків.

У відношенні впливу розміру пор на властивості 
матеріалів можна зазначити, що чим менше розмір пор, 
тим більш високим виявляється рівень міцності і морозо
стійкості при майже однаковому рівні теплопровідності. 
Розмір пор також є фактором, що чинить вплив на 
анізотропію пористої структури. Цей вплив неоднаковий 
для різних добавок: для неорганічних добавок і золи 
більш однорідною є структура з дрібними порами, для 
органічних і вуглевідходів — з більш крупними. 

При аналізі взаємозв’язку форми пор з властивостя
ми зразків однозначно вираженої тенденції немає. Так, 
матеріали з органічними поризаторами і трубчатими  

а б

рис. 2. Фрагмент пористої структури керамічного зразка складу З2: а — внутрішня площина; б — профілограма перерізу
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порами мають як низький (≈6,6 МПа), так і високий 
рівень міцності (≈12,2 МПа). Те ж саме стосується ма
теріалів з комбінованими порами. 

Наведені вище експериментальні результати дозволя
ють заключити, що експлуатаційні властивості пористих 
керамічних матеріалів визначаються саме особливостями 
їх макроструктури. На межу міцності при стиску струк
тура пористого керамічного матеріалу впливає наступ
ним чином. Структура з переважним вмістом відкри
тих пор трубчастої форми та крупних пор будьякого 
типу характеризується меншою механічною міцністю. 
Тенденція до покращення міцності простежується при 
збільшенні закритої пористості, а також утворенні ком
бінованої пористої структури. Для середньої густини 
і теплопровідності пористих матеріалів виявлено, що 
суттєвий вплив на них чинить лише загальна пористість, 
вплив усіх інших параметрів макроструктури виявився 
несуттєвим. Морозостійкість матеріалів зменшується зі 
збільшенням пористості та розміру пор.

Наведені в статті результати є окремим етапом ди
сертаційних досліджень в напрямку створення тепло
ефективної кераміки для енергозберігаючого будівництва. 
Для узагальнення висновків стосовно предмету дослі
джень необхідно їх поглибити в напрямку використання 
інших цегельночерепичних глин та температур випалу.

7. висновки

У результаті проведених досліджень:
1. За рахунок використання різних поризуючих до

бавок змодельовані пористі керамічні структури, які 
відрізняються типом і розміром утворених пор. Вивчені 
параметри структури поризованих керамічних матеріалів 
та зв’язок структурних характеристик з їх властивос
тями.

2. Встановлено, що введення неорганічних добавок 
дозволяє отримати переважно канальні пори, іноді змін
ного перетину. Використання тирси і торфу забезпечує 
утворення пор витягнутої овальної форми (трубчасті), 
а також глобулярних пор з торфом. З вуглевідходами 
утворюються пори різної форми і типу — сферичні, 
глобулярні замкнуті та відкриті пори. Добавки золошла
ку забезпечують сферичні замкнуті пори та поодинокі 
канальні.

3. Для досягнення міцної помірно пористої струк
тури керамічних матеріалів при загальній пористості 
на рівні ≈ 40 % найбільш прийнятним типом структу
ри слід вважати комбіновану структуру з відкритими 
і закритими сферичними і глобулярними порами, яка 
забезпечується при використанні вуглевідходів. Досить 
міцною комбінованою структурою з порами трубчастого 
і глобулярного типу характеризуються матеріали з тор
фом. Такі структури мають порівняно більшу кількість 
закритих пор і кращий рівень властивостей. Найменшим 
рівнем закритої пористості характеризуються матеріали 
з неорганічними поризаторами і золою, що негатив
но відбивається на їх властивостях, зокрема морозо
стійкості.

Важливим фактором, який впливає на однорідність 
пористої структури і властивості матеріалів, є дисперс
ність поризаторів, від якої залежить розмір пор. Чим 
менше розмір пор, тим більш високим виявляється рі
вень міцності і морозостійкості при майже однаковому 
рівні теплопровідності матеріалів.
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Технологические спосоБы регулировАниЯ 
порисТой сТрукТуры и свойсТв консТрукЦионно-
ТеплоизолЯЦионных керАмических мАТериАлов

Исследована зависимость физикомеханических и тепло
физических свойств пористых керамических строительных 
материалов от их макроструктуры. Определены типы структур, 
виды и дисперсность поризующих добавок, которые обеспе
чивают необходимые эксплуатационные свойства материалов. 
Установлены технологические факторы, которые позволяют на
правленно регулировать пористую структуру конструкционно
теплоизоляционных керамических материалов и их свойства. 

ключевые слова: конструкционнотеплоизоляционная ке
рамика, поризаторы, структура, плотность, прочность, моро
зостойкость.
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викорисТАннЯ ТермооБроБлених 
віДвАльних поріД вуглевиДоБувАннЯ 
у вироБниЦТві ЦеменТу

Наведені дані по хімічному і мінералогічному складу відвальних порід вуглевидобування. До-
сліджено вплив термооброблених відвальних порід на фізико-механічні властивості цементу. 
Встановлено оптимальний температурний інтервал термообробки відвальних порід і вивчена 
залежність властивостей цементу від температури випалу відвальних порід. Доведена можли-
вість використання термооброблених відвальних порід вуглевидобування в якості мінеральної 
добавки при виробництві цементу.

ключові слова: цемент, відвальні породи вуглевидобування, термообробка, мінеральна добавка.

сокольцов в. Ю., 
Токарчук в. в., 
свідерський в. А.

1. вступ

Видобування вугілля пов’язане з утворенням на по
верхні землі значної кількості відходів. На даний момент 
в Україні більше 1000 породних відвалів, а територія, 
яку займають ці відвали, складає близько 39740 тис. м2 
землі [1].

В зв’язку з тим, що відвали знаходяться на поверхні, це 
призводить до значних екологічних проблем: в навколишнє 
середовище потрапляють шкідливі речовини, особливо при 
возгоранні териконів. В середньому з одного терикону 
за добу виділяється близько 10 т оксиду вуглецю, 1,5 т 
сірчаного ангидриду та інші шкідливі речовини.

Крім того, відходи займають землі, які можна вико
ристовувати у сільському господарстві та для промис
лового або житлового будівництва.

Таким чином, пошук шляхів утилізації відвальних 
порід вуглевидобування є актуальною задачею.

2.  Аналіз літературних даних 
та постановка проблеми

На сьогоднішній день існує декілька варіантів ви
користання відвальних порід в якості сировини для 
різних галузей промисловості, а також програми для 
їх утилізації [2, 3], але найчастіше використовують го
рілі породи, які утворюються в «старих» териконах за 
рахунок природного возгорання. 

Було встановлено, що в залежності від природи та 
виду відвальних порід, а також від процесів, які про
тікають при горінні цих порід, утворюються матеріали  
з дуже різними фізикомеханічними властивостями. Тому,  
найчастіше, такі матеріали використовують в якості 
крупного і дрібного заповнювачів для бетонів [4, 5]. 
Процес переробки породи полягає тільки в її класифікації, 
дробленні та розсіві на пісчану та щебеневу фракції.

На основі суміши червоної та чорної частини терико
ну запропоновано [6] отримувати кераміку будівельного 
призначення. При такій технології необхідний помел 
матеріалу до повного проходження скрізь сито № 063.

Авторами [7] запропоновано ряд складів для шлако
лужних цементів з використанням горілих порід. При 
вмісті горілої породи 50–85 мас. % можна отримувати 
шлаколужні цемент з активністю 20–50 МПа. 

В Україні є практичний досвід використання тери
конів в дорожному будівництві (будівництво кільцевої 
дороги в Донецьку) [8]. 

Таким чином, більшість досліджень направлені на 
утилізацію порід, що знаходяться в горілих териконах.

Донбаським державним технічним університетом 
України запропонована технологія утилізації «свіжих» 
відвальних порід, яка передбачає вилучення вугільної  
і залізовмісної складових, що супроводжується помірним 
випалом відвальних порід [9]. В результаті переробки 
відвальних порід залишається біля 80 % (від вихідної 
породи) термообробленого матеріалу.


