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исследование уПругоПластического 
дефорМированиЯ ореБренных тел 
конечных раЗМеров

Приводятся результаты исследования упругопластических деформаций пространственных 
элементов неклассической геометрической формы. Рассматриваются малые упругопластические 
деформации, описываемые системой нелинейных уравнений, для линеаризации которых приме
няется метод переменных параметров упругости. Приближенное решение линеаризованной 
упругой задачи на каждой итерации строится на основе теории Rфункций. Представлены 
численные результаты для оребренных цилиндрических и конических тел.
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1. введение

Решения многих сложных технических задач в на
стоящее время реализуются не только опытными испы
таниями, которые зачастую приводят к необходимости 
использования дорогостоящих материалов, но и с помо
щью компьютерной техники. Проблемы компьютерного 
моделирования в исследовании процессов оптимальной 
эксплуатации конкретных объектов и установок отно
сятся к одному из развиваемых современных направ
лений — компьютерному моделированию.

В современной технике предъявляются повышенные 
требования к точности определения полей исследуемых 
элементов и узлов, поэтому объяснимо стремление со
здать универсальные методы и высокоточные алгоритмы 
решения таких задач.

В настоящее время популярностью в области решения 
задач исследования физикомеханических полей пользу
ются системы и программные комплексы, разработанные 
на базе метода конечных элементов (МКЭ) [1–4].

Конкуренцию МКЭ может составлять математиче
ский аппарат — теория Rфункций (RFM) и созданный 
на его основе программный продукт ПОЛЕ [1–8].

Широкое применение в конструкциях различного 
назначения находят оребренные полые цилиндрические 
и конические тела с различным количеством ребер на 
внешней поверхности, которые подвергаются нагрузкам, 
приводящим к возникновению упругопластических де
формаций [9–14]. Определение и анализ деформаций 
является одной из задач, которая позволяет выяснить 
вопросы работоспособности, надежности и устойчивости 
работы элементов и всей конструкции в целом.

В связи с этим, актуальной является задача опре
деления допустимой величины нагрузки, которая не 
превышает границы текучести, но большей, чем в гра
ницах упругости. Это позволяет установить прочность 
нагруженных конструкций с оребренными элементами, 
которые предназначены для продолжительной работы 
под нагрузкой. Определение этой допустимой нагрузки 
проводит к экономии материальных ресурсов и оптими
зирует геометрические параметры элементов конструк
ции и позволяет прогнозировать режимы оптимальной 
эксплуатации всей конструкции [14].

2.  объект исследования и его 
технологический аудит

Объектом исследования являются полые цилиндри
ческие и конические элементы, подкрепленные ребрами 
жесткости на внешней поверхности. Как правило, под
крепление выполняется одним, двумя и тремя ребрами. 
Внешней нагрузкой является равномерное внутреннее 
давление. Наличие ребер существенно влияет на напря
женнодеформированное состояние элементов и соот
ветственно всей конструкции, содержащей эти элементы.

Данные элементы подвергаются комплексному иссле
дованию в несколько этапов. Прежде всего, рассматрива
ется задача определения напряженнодеформированного 
состояния элементов при заданных нагрузках в линей
ной постановке [15]. Далее, на втором этапе, проводится 
анализ изменения внутренних нагрузок, таким образом, 
чтобы достичь допустимой нагрузки, не превышающей 
границы текучести материала, что является задачей 
упругопластического деформирования. Кроме того, на 
следующем этапе исследуется термонапряженное состоя
ние элементов, т. е. решается задача термоупругости.

Рассматриваются тела конечных размеров для ма
териалов, обладающих упрочнением без площадки те
кучести и не обладающих упрочнением.

Исследование урпугопластического деформирования 
проводилось с использованием теории Rфункций (RFM), 
что позволило создать аналитические соотношения (GSS) 
или структурные формулы. Они имеют вид функциональ
ных соотношений, состоящих из элементарных функций 
или суперпозиции элементарных и специальных функций. 
На аналитическом уровне учитываются граничные условия 
и геометрия области исследования задачи, кроме того, 
возможно учитывать имеющуюся априорную информа
цию о точном решении (если оно есть) и приблизиться 
к нему в метрике соответствующего функционального 
пространства.

На основе структурных формул (GSS) созданы ал
горитмы и компьютерные модели, позволившие про
вести обширный вычислительный эксперимент. Экс
перимент проводился в условиях эксплуатации системы 
ПОЛЕ [10], которая является многофункциональным  
и высокопродуктивным программным продуктом.
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Следует отметить, что вычислительный эксперимент 
можно выполнить также с привлечением математиче
ского аппарата метода конечных элементов (МКЭ)  
и одного из программных продуктов на его основе. Это 
позволит провести сравнение полученных результатов 
для подтверждения их достоверности.

3. цель и задачи исследования

Целью настоящей статьи является исследование 
упругопластических деформаций, возникающих в конеч
ных телах неклассической геометрической формы [7–9].

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:

1) разработать структурные, компьютерные модели 
и алгоритмы процесса упругопластичеких деформаций 
в конечных пространственных телах;

2) провести вычислительный эксперимент по опре
делению параметров определения допустимой величины 
нагрузки, которая не превышает границы текучести для 
полых цилиндрических и конических элементов, под
крепленных ребрами жесткости;

3) провести анализ, прогноз и оптимизацию физи
ческих и геометрических параметров пространственных 
элементов, подкрепленных ребрами жесткости.

В качестве инструмента для решения поставленной 
задачи использовался аппарат теории Rфункций (RFM).

4. анализ литературных источников

Как известно [16–18], особенностью упругого де
формирования тела является то, что оно полностью 
восстанавливает свою начальную конфигурацию после 
снятия нагрузки. Гипотеза упругости справедлива для 
многих материалов лишь для небольших уровней на
грузок, когда напряжения не превышают предела теку
чести материала. Если действующие на тело внешние 
воздействия вызывают напряжения, большие предела 
текучести, то отдельные части тела переходят в пласти
ческое состояние, когда после снятия нагрузки перво
начальная конфигурация тела восстанавливается лишь  
отчасти. В таком случае зависимости напряжения и де
формации становятся нелинейными. Это приводит к не
обходимости рассмотрения нелинейных дифференциаль
ных уравнений, описывающих процесс исследования 
напряженнодеформированного состояния тела.

Важным классом задач механики деформируемого 
твердого тела являются геометрически нелинейные за
дачи, которые позволяют перейти от найденного на
пряженнодеформированного состояния к исследованию 
задач устойчивости элементов и конструкций [16].

Геометрически нелинейными называют задачи теории 
упругости, в которых учитывается нелинейность в за
висимостях деформаций и перемещений, в то время 
как напряжения и деформации связаны линейно. Таким 
образом, рассматриваются нелинейные краевые задачи.

Нелинейность дифференциальных уравнений позво
ляет применять аналитические подходы в ограниченных 
случаях, что приводит к необходимости использования чис
ленноаналитических и численных методов [1–7, 11–13].

Решение нелинейной задачи в предположении мало
сти упругопластических деформаций предполагает ис
пользование методов последовательных приближений, 
дополнительных нагрузок, переменных параметров упру

гости и др. [16, 19, 20]. Данные методы линеаризуют 
нелинейную задачу и сводят ее к решению последо
вательности линейных задач.

Одним из часто применяемых к линеаризации не
линейных задач является метод переменных параметров 
упругости, который представляет решение как процесс 
итераций. Линеаризованная задача на первом шаге ите
раций рассматривается как упругая краевая задача.

В данной работе решение линеаризованной упругой 
задачи на каждой итерации строится с использованием 
теории Rфункций [5–8], т. е. структурная модель (GSS) 
процесса упругопластического деформирования конеч
ных пространственных тел. 

Структуры (GSS) или структурные формулы имеют 
вид функциональных соотношений, состоящих из эле
ментарных функций или суперпозиции элементарных 
и специальных функций. При этом учитываются на 
аналитическом уровне граничные условия и геометрия 
области исследования задачи, кроме того, возможно 
учитывать имеющуюся априорную информацию о точ
ном решении (если оно есть) и приблизиться к нему 
в метрике соответствующего функционального про
странства.

Следует заметить, что с использованием подхода, 
основанного на теории Rфункций, исследовано упруго
пластическое состояние таких полых тел вращения, на
ходящихся под внутренней равномерно распределенной 
нагрузкой, как круговой цилиндр, круговой цилиндр  
с тороидальной выточкой, круговой усеченный конус [8]. 
Наличие ребер на внешней поверхности цилиндра (ко
нуса) существенно влияет на их деформированное со
стояние.

5. Материалы и методы исследований

Математическая модель процесса исследования 
упруго пластических деформаций описывается системой 
дифференциальных уравнений [16, 19, 20] следующего 
вида (1).
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где отношение σ εi i  характеризует диаграмму дефор
мирования материала; Е — модуль упругости; ν — ко
эффициент Пуассона;
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Граничные условия записываются следующими со

отношениями:
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где l1, l2 — направляющие косинусы внешней нормали n;  
f1, f2 — интенсивности нагрузок соответственно на внут
ренней и внешней граничных поверхностях элементов.

Соотношения (1), (2) являются нелинейными. Для 
их линеаризации использовался метод переменных па
раметров упругости [16, 19, 20], в соответствии с кото
рым приведенные модуль упругости Е* и коэффициент 
Пуассона ν*, зависят от напряженнодеформированного 
состояния материала и определяются таким образом:
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Параметры l*, μ* есть функциями координат и опре
деляются решением задачи предыдущего (k – 1) прибли
жения, исходя с принятых диаграмм деформирования:
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В качестве начального (нулевого) приближения бе
рутся параметры E* = E, ν* = ν и на первой итерации 
решается задача теории упругости для изотропного тела.

На следующих итерациях рассматриваются линейные 
задачи для неоднородных упругих тел с параметрами l*, 
μ*, обусловленными соотношениями (4). Основанием 
окончания итерационного процесса может служить ста
билизация решения и параметров l*, μ* на итерациях.

Приближенное решение линейной упругой задачи на 
kтой итерации представляется в соответствии с теорией 
Rфункций [6–8] соотношениями (GSS):
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где ur, uz — компоненты вектора перемещений;
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где w — уравнение границы области исследования; опе
раторы:
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Φ1, Φ2 — неопределенные компоненты структурных фор
мул (GSS) (6), которые представляются разложениями:
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функции с локальными носителями.

Коэффициенты разложений C Cij ij
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с условия минимума, соответствующего данной краевой 
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Следует заметить, что соотношение (7) структурной 
модели упругопластического деформирования тел не
классической формы и имеет общий вид, позволяет за 
счет выбора функции w(х) описать границу области 
и исследовать напряженнодеформированное состояние 
различных конструктивных элементов произвольной 
геометрической формы [5].

Алгоритм решения предполагает такие основные 
моменты исследования задачи:

— ввод физических характеристик и геометрических 
параметров исследуемой задачи;
— описание геометрии изучаемой области и ее гра
ницы;
— представление аналитического решения задачи (1), 
(2) в виде (6);
— определение неизвестных коэффициентов C Cij ij

( ) ( ),1 2  
с условий минимума функционала (7) на каждом шаге 
итерационного процесса;
— определение напряженнодеформированного со
стояния, зон пластичности, анализ полученных резуль
татов, прогнозирование и оптимизация параметров 
конструктивных элементов.
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6.  результаты 
исследований

На основе  структурной мо
дели (GSS) в условиях экс
плуатации программного ком
плекса ПОЛЕ [10] разработана 
компьютерная модель исследо
вания упругопластических де
формаций в объектах сложной 
геометрической формы, которые 
находятся под произвольным ха
рактером нагружения. Компью
терная модель позволила про
вести широкий вычислительный 
эксперимент и определить зоны 
пластичности и оптимальные па
раметры работы пространствен
ных полых тел конечной длины, 
подкрепленных ребрами.

Вычислительный экспери
мент проводился при условии 
равенства масс цилиндриче
ских (конических) тел с раз
личным количеством ребер 
при определенных значениях 
величин геометрических пара
метров высоты элемента — h, 
высоты ребра — h1, внутреннего 
радиуса — r1, радиуса параметра 
ребра — r2, внешнего радиуса 
элемента — r3. Значения на
грузки Р выбирались завися
щими от величины предела 
текучести σТ.

Расчеты производились для 
материала сталь 40Х в отож
женном состоянии.

Оценка зоны пластических 
деформаций в сечении элемента осуществлялась на ос
нове неравенства ε εi T− ≥ 0.

Стабилизация численных результатов для напря
жений σq при численной реализации происходила на 
3–5 итерации.

Анализ численных результатов для напряжений σq/σТ  
показал, что в цилиндрической толстостенной конструк
ции зона пластической деформации на внутренней по
верхности начинается при значении нагрузки, которое 
равно Р = 0,75σТ; с возрастанием нагрузки Р эта зона 
увеличивается и охватывает в центральном сечении диа
пазон 0,36 ≤ r/r3 ≤ 0,55.

Наличие центрального ребра на цилиндрической по
верхности приводит к тому, что в центральном сечении 
напряжений σq/σТ пластические деформации начинают 
появляться при нагрузке Р = 0,25σТ (рис. 1, а).

Торцевые ребра в сечении z = 0 вызывают пласти
ческие деформации при нагрузке Р = 0,75σТ. Зона этих 
деформаций здесь значительно больше, чем при наличии 
центрального ребра (рис. 1, б).

Изменение нагрузки в цилиндрическом элемен
те с двумя торцевыми и одним центральным ребром, 
показало, что пластические деформации наблюдаются  
в сечении z = 0 при Р = 0,4σТ, а на торце z = h при 
Р = 0,25σТ (рис. 1, в).

В табл. 1 приведены значения напряжений σq/σт 
в зависимости от высоты элемента z/h и радиуса реб
ра r2 для соответствующих нагрузок.

таблица 1 

Значения напряжений σq/σт в цилиндрическом элементе

Тип оребрен-
ного цилинд-

рического 
элемента

z/h

σq/σт

r2/r3 = 0,5 r2/r3 = 0,6 r2/r3 = 0,7 r2/r3 = 0,8

с одним 
ребром 

жесткости, 
Р = 0,25σq

0,2 0,9976 0,4658 0,2897 0,1445

0,4 0,8754 0,4347 0,2691 0,1325

0,6 0,5743 0,4089 0,2349 0,1298

0,8 0,3126 0,3864 0,2099 0,1169

с двумя ребра-
ми жесткости, 

Р = 0,75σq

0,2 0,9765 0,4326 0,2654 0,1339

0,4 0,8142 0,4002 0,2311 0,1287

0,6 0,5401 0,3875 0,2043 0,1104

0,8 0,2978 0,3368 0,1875 0,0987

с тремя ребра-
ми жесткости, 

Р = 0,9σq

0,2 0,9345 0,4123 0,2439 0, 1247

0,4 0,7868 0,3749 0,2106 0,1132

0,6 0,5267 0,3467 0,1654 0,0945

0,8 0,2548 0,3015 0,1309 0,0814

а

б

в

рис. 1. Распределение напряжений σq /σт в цилиндрическом элементе: а — с одним ребром на 
внешней поверхности элемента; б — с двумя ребрами на внешней поверхности элемента; в — с тремя 

ребрами на внешней поверхности элемента
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Следует заметить, что при выполнении вычисли
тельного эксперимента изменялись параметры ребер h1, 
r2, т. е. высота и радиус. Рассматривались предельные 
случаи, когда h1 → h (высота цилиндрического или 
конического тела) и r2 → r3 (нагрузка Р) оставалась по
стоянной. Это позволило аппроксимировать данные [21] 
и определить соответствующие аналитические зависи
мости высоты элемента h от величины r2 (рис. 2), т. е. 
прогнозировать по этим зависимостям геометрические 
значения и нагрузки, например, для цилиндрического 
тела, нагруженного одним ребром (табл. 2). Аналогичные 
функциональные соотношения можно получить и для 
других случаев. 

таблица 2

Зависимость высоты тела от значений радиуса при нагрузке 
Р = 0,25σq для оребренного цилиндра с одним  

ребром жесткости

r Функциональные соотношения

r2/r3 = 0,5 у = 0,0364х3 – 0,3077х2 + 0,5464х + 0,7226

r2/r3 = 0,6 у = –0,0003х3 + 0,0046х2 – 0,427х + 0,5042

r2/r3 = 0,7 у = 0,0038х3 – 0,0296х2 + 0,0414х + 0,2739

r2/r3 = 0,8 у = –0,0032х3 + 0,0242х2 + 0,0617х + 0,1853

Рис. 2 дает представление о характере зависимости 
высоты тела и радиуса ребра для оребренного цилиндра 
с одним ребром жесткости.

На рис. 3 представлены графики распределения на
пряжений σq/σТ для конического тела с одним централь
ным, двумя торцевыми и двумя торцевыми и одним 
центральным ребрами при различных нагрузках.

Результаты сравнения напряженнодеформированно
го состояния оребренных цилиндрических и конических 
элементов, позволили сделать следующие выводы:

— в коническом теле с одним ребром кривые на
пряжения σq имеют качественное совпадение с ана
логичными для цилиндра с одним ребром, эти на
пряжения ниже (рис. 3, а);
— два ребра в коническом элементе показывают 
упругопластическое деформирование при нагрузке 
Р = 0,75 ⋅ σт и качественно отличаются от напряжен
нодеформированного состояния цилиндра с двумя 
торцевыми ребрами (рис. 3, б);
— упругопластическое деформирование для конуса 
с тремя ребрами на внутренней поверхности про
является при нагрузке Р = 0,75 ⋅ σт (рис. 3, в).
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рис. 2. Графики зависимости от высоты элемента z/h  
и радиуса ребра r2: а – для r2/r3 = 0,5; б – для r2/r3 = 0,6;  

в – для r2/r3 = 0,7; г – для r2/r3 = 0,8
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7. sWot-анализ результатов исследований

Сильной стороной исследования является возмож
ность использования единого аналитического выражения 
в виде структурной модели (GSS) к широкому классу 
задач в исследовании упругопластического деформиро
вания. Кроме того, изменение геометрических и физи
ческих параметров не усложнит алгоритм. Возможно 
также проведение в рамках программного комплекса 
ПОЛЕ исследования напряженного состояния элементов 
произвольной формы, для чего достаточно заменить 
в GSS выражения, которые описывают геометрию ис
следуемого объекта.

Несмотря на возможность применения различных 
численных и численноаналитических методов универ
сального назначения, а на их платформе программных 
продуктов, желательно иметь специализированный про
граммный пакет для исследования упругопластических 
деформаций в произвольной области. Это приведет  
к повышению скорости работы специализированного 
пакета с соответствующим доступным интерфейсом 
и возможностью использования его специалистами, недо
статочно подготовленными в области механики деформи
рованного твердого тела и вычислительной математике.

В перспективе желательно развитие теории Rфункций 
для новых классов задач, в частности, термовязкопластич
ности и их компьютерная реализация.

Угрозой для проведенного исследования является полу
чение недостоверных результатов для практически важных 
задач, которые могут привести к негативным последствиям 

в эксплуатации объектов. Это связано 
с необходимостью рассмотрения вопро
сов сходимости решений, определения 
априорных и апостериорных оценок, 
сравнения результатов с имеющимися  
в литературе или полученными дру
гими методами и подходами.

8. выводы

Изучение физических процессов, 
происходящих при работе тех или 
иных конструктивных элементов 
производственной сферы, предпо
лагает построение модели, а на ее 
основе — основных математических 
соотношений, которые дают возмож
ность оценить на стадии теоретиче
ских проработок работоспособность, 
надежность и устойчивость работы 
элементов и приборов.

1. На основе теории Rфункций 
созданы структурная и компьютерная 
модели исследования напряженноде
формированного состояния элемен
тов, подкрепленных ребрами. Про
веден вычислительный эксперимент  
и определены оптимальные парамет
ры эксплуатации элементов с ребра
ми в конструкциях технологической 
оснастки.

2. Анализ численных результа
тов позволил сделать выводы о зо
нах пластичности в цилиндрических 

и конических элементах конструкции в зависимости 
от наличия центрального ребра, торцевых ребер, двух 
торцовых и одного центрального ребра.

3. Определены геометрические параметры ребер, 
высоты цилиндрических и конических элементов, оп
тимальные нагрузки на элементы и характеристики зон 
пластичности и деформации.

Подобный подход может быть использован для ис
следования и оптимизации характеристик конструктив
ных элементов сложной геометрической формы и для 
других физических характеристик.
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дослІдженнЯ Пружно-Пластичного дефорМуваннЯ 
ореБрених тІл кІнцевих роЗМІрІв

Приводяться результати дослідження пружнопластичних 
деформацій просторових елементів некласичної геометричної 
форми. Розглядаються пружнопластичні деформації, що опи
суються системою нелінійних рівнянь, для лінеаризації яких 
застосовується метод змінних параметрів пружності. Наближе
не рішення лінеаризованої пружної задачі на кожній ітерації 
будується з використанням теорії Rфункцій. Представлено 
чисельні результати для оребрених циліндричних і конічних тіл.
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1. вступ

В сучасному світі є потреба якісного і швидкого 
оцінювання психофізіологічного стану (ПФС) здоров’я 

операторів екстремальних видів діяльності (ОЕВД), на
приклад, льотчиків, полярників, спортсменів, водіїв та 
інші. Країнами світу витрачаються значні зусилля та 
кошти для якісного професійного відбору ОЕВД [1],  
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статистична оБроБка ПараМетрІв 
ПерехІдних ПроцесІв БІоритМІв 
кори головного МоЗку

Представлено статистичний підхід до оцінювання параметрів інформаційноенергетичного 
поля кори головного мозку людини на основі обробки стаціонарного та перехідних процесів біо
потенціалів кори головного мозку людини з врахуванням психологічної характеристики операторів 
екстремальних видів діяльності. Представлений підхід включає в себе застосування робастних 
методів аналізу даних та імітаційного моделювання за методом МонтеКарло.

ключові слова: робастний метод, МонтеКарло, електроенцефалограф, викликані потенціали, 
експертна система.
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