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ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРІВ ЕЛЕМЕНТІВ

ШТРИХ-КОДОВОГО ЗНАКУ ТА СТРУКТУРИ КОДУ EAN-13 

НА КАРТОННИХ ПАКОВАННЯХ

У статті наведено результати експериментальних 

досліджень відповідності розмірів елементів 

штрих-кодового знаку та структури штрих-кодових знаків

EAN-13 надрукованих на картонних пакованнях. 
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сканувальні пристрої; офсетний друк.

Постановка проблеми

Для створення штрих-кодо-
вої позначки в електронному ви-
гляді застосовується спеціальне
програмне забезпечення, яке
враховує ряд конкретних особ-
ливостей процессу друку ети-
кетки, наприклад, зменшення
ширини штриха для компенсації
розтискування фарби при вибра-
ній технології. Детально методи-
ка визначення цих параметрів
наводиться в ДСТУ 3146-95 [1].

Хоча сьогодні існує безліч
різноманітних програм, призна-
чених для демонстраційних або
ілюстративних цілей, більшість
з них або взагалі не дозволяють
отримати правильну штрих-ко-
дову позначку, або не передба-
чають можливості врахування
всіх необхідних особливостей
для конкретного паковання (на-
приклад, розтискування фарби).
Часто такі програми (особливо
демонстраційні) генерують штрих-
кодову позначку з помилками в

знаках штрихового коду. Такі по-
значки не зчитуються сканера-
ми взагалі. 

Аналіз попередніх 

досліджень

Структура штрих-кодової по-
значки EAN-13 складається зі
знаків штрихового коду, лівої та
правої зон стабілізації і візуаль-
но прочитуваних знаків. Знаки
штрихового коду складаються
з дванадцяти інформаційних зна-
ків, обмежувальних знаків по краях
та роздільного знака посередині.
Знаки штрих-коду — це послі-
довність штрихів та проміжків.
Кожний інформаційний знак скла-
дається з двох штрихів та двох
проміжків загальною шириною
сім модулів. Ширина лівої та
правої зон стабілізації повинна
бути не менше 7 модулів кожна.
При проходженні сканувального
променя через зону стабілізації
електронний сигнал, в який пере-
творюється відбитий від поверх-
ні товару промінь, «вирівнюється»,

© 2016 р.
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процесор сканера готується роз-
пізнавати закодовані штрихами
та проміжками знаки. Якщо зона
стабілізації замала або містить
зображення, фоновий друк і т. п.,
відбитий промінь стабілізува-
тись не зможе, в результаті зчи-
тування штрих-кодової позначки
ускладниться або стане зовсім
неможливим [1–5].

Зони стабілізації не повинні
містити жодних зображень, тек-
стур, тексту, плям і т. п. Програ-
ми, призначені для створення
штрих-кодових позначок, як пра-
вило, можуть позначати мінімаль-
но допустимі зони стабілізації
кутовими мітками. Надруковані
штрих-кодові позначки верифі-
куються за певними показни-
ками.

Декодованість — це комплек-
сний показник, який враховує
точність відтворення штрихів.
Відповідає параметру DECODA-
BILITY згідно з ISO/IECWD15416.
Прийнята п’ятиступенева шкала
градацій якості штрих-кодів:
абеткова (A, B, C, D, F) і еквіва-
лентна чисельна шкала (табл. 1).

Ступеневі А відповідає найви-
ща якість, для ступеня В прий-
нятне повторне сканування ска-
нером, ступінь С — можливе
декілька кратне сканування або
використання сканерів з рухомим

променем чи з електронним
скануванням. Якість ступеня D
означає, що коди можуть зчиту-
ватись сканерами з рухомими
променями або електронним
скануванням. Ступінь F — така
оцінка якості означає бракова-
ний штриховий код, такі коди
можуть в рідкісних випадках де-
кодуватись сканерами зі спе-
ціальними алгоритмами.

Мета роботи

Метою даної роботи було до-
слідження відповідності розмірів
елементів та структури штрих-
кодового знаку EAN-13 на кар-
тонних пакованнях.

Результати проведених 

досліджень

Об’єктами досліджень були
штрих-кодові позначки, надру-
ковані на аркушевій друкарській
машині Heidelberg SORMZ-2 на
картоні, характеристики яких
наведено в таблиці 2. Дослі-
дження зон стабілізації штрих-
кодової позначки проводилось
на вимірювальному мікроскопі
МИР-12, який дозволяє визна-
чити відстань між лініями з точні-
стю до 0,01 мм і дає можливість
розглядати невеликі ділянки з
15-ти кратним збільшенням.
Для дослідження декодованості
застосовувалась камера та спе-
ціальна програма декодування
штрих-кодів Barcode Reader
Toolkit для операційної системи
Windows.

Результати даного досліджен-
ня показали, що якість друку
штрих-коду в першу чергу зале-
жить від матеріалу, на якому
здійснюється друк, а також від
технології його нанесення.

Таблиця 1
Шкала оцінок якості декоду-
вання (чисельна та абеткова)

Чисельна шкала Абеткова шкала

3,5–4 A

2,5–3,5 B

1,5–2,5 C

0,5–1,5 D

< 0,5 F
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Серед досліджуваних мате-
ріалів, найкраще відтворення
спостерігалося для зразка № 1,
де штрих-код був нанесений на
картон Simcote GC-2 з подвій-
ним крейдуванням лицевої сто-
рони. Задовільне відтворення
показав зразок № 4, виготовле-
ний на макулатурному картоні
Alfaprint GD2 з подвійним крей-
дуванням. На інших картонах
відтворення ШК-позначок було
значно гіршим. Результати дос-
лідження наведено у таблиці 3.

В таблицях 4–8 наведено дані
вимірювання ширини штрихів та
пробілів штрих-коду EAN-13, які
були надруковані на різних ма-
теріалах.

Висновки

Аналіз оцінювання якості від-
творення штрих-кодових позна-
чок EAN-13 віддрукованих оф-
сетним способом друку пока-
зав, що найбільш ймовірним
спотворенням для лінійних штри-
хових кодів є випадання штриха
одиничної ширини та зміна гео-
метричних розмірів одного з
елементів штрих-кодової поз-
начки на одиничну ширину. Під-
тверджено, що малі розміри та
нечіткі краї штрих-кодової поз-
начки негативно впливають на
основну функцію коду — пере-
дачі та зчитування сканером за-
кодованої виробником інформа-
ції.

Таблиця 2
Характеристики штрих-кодових позначок

№
зразка

Марка картону
Маса 1 м2, 

г

Глянець,
(Gloss 75°

Gardner, %)

Білизна,
(ISO

Elrepho, %)

Вологопо-
глинання

(COBB-60)

1 Simcote GC-2 230 35 84 < 40

2 Arktika GC-1 230 > 45 92 < 55

3 Alaska GC-2 200 > 45 90 < 55

4 Alfaprint GD2 230 > 40 77 < 50

5 UmkaColor GD2 225 35 80 < 40

Таблиця 3
Результати декодування експериментальних зразків

№ зразка Матеріал (картон) Чисельна оцінка
Абеткова

оцінка

1 Simcote GC-2 4 A

2 Arktika GC-1 4 A

3 Alaska GC-2 3,8 A

4 Alfaprint GD2 4 A

5 UmkaColor GD2 3,9 A
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Таблиця 4
Ширина штрихів та пробілів штрих-коду EAN-13 (Зразок № 1)

Цифра
коду

Ширина
(мм)

Вектор
ширини

елемента

Група
набору

8

0,44 1

A
0,55 2

0,46 1

0,91 3

2

0,77 2

B
0,57 2

0,45 1

0,59 2

0

1,13 3

A
0,6 2

0,44 1

0,3 1

1

0,77 2

A
0,59 2

0,79 2

0,25 1

5

0,42 1

B
0,95 3

0,79 2

0,26 1

0

0,45 1

B
0,25 1

0,77 2

0,91 3

Цифра
коду

Ширина
(мм)

Вектор
ширини

елемента

Група
набору

4

0,25 1

C
0,44 1

0,88 3

0,79 2

2

0,56 2

C
0,43 1

0,56 2

0,77 2

0

0,85 3

C
0,61 2

0,24 1

0,46 1

2

0,54 2

C
0,47 1

0,56 2

0,8 2

3

0,26 1

C
1,48 4

0,26 1

0,42 1

9

0,85 3

C
0,46 1

0,25 1

0,77 2
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Таблиця 5
Ширина штрихів та пробілів штрих-коду EAN-13 (Зразок № 2)

Цифра
коду

Ширина
(мм)

Вектор
ширини

елемента

Група
набору

5

0,3 1

A
0,55 2

0,83 3

0,31 1

8

0,8 3

B
0,33 1

0,53 2

0,31 1

6

0,28 1

A
0,29 1

0,29 1

1,1 4

0

0,3 1

B
0,3 1

0,53 2

0,8 3

0

0,3 1

B
0,29 1

0,54 2

0,84 3

5

0,3 1

A
0,56 2

0,84 3

0,28 1

Цифра
коду

Ширина
(мм)

Вектор
ширини

елемента

Група
набору

3

0,3 1

C
1,25 4

0,33 1

0,3 1

3

0,3 1

C
1,15 4

0,29 1

0,3 1

8

0,31 1

C
0,55 2

0,27 1

0,83 3

2

0,55 2

C
0,3 1

0,54 2

0,56 2

1

0,52 2

C
0,57 2

0,53 2

0,32 1

5

0,27 1

C
0,6 2

0,79 3

0,32 1
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Цифра
коду

Ширина
(мм)

Вектор
ширини

елемента

Група
набору

0

0,77 3

A
0,51 2

0,29 1

0,27 1

0

0,29 1

B
0,27 1

0,51 2

0,76 3

5

0,31 1

A
0,49 2

0,81 3

0,28 1

8

0,27 1

A
0,53 2

0,3 1

0,8 3

0

0,32 1

B
0,25 1

0,54 2

0,73 3

8

0,82 3

B
0,25 1

0,56 2

0,24 1

Цифра
коду

Ширина
(мм)

Вектор
ширини

елемента

Група
набору

2

0,54 2

C
0,26 1

0,55 2

0,53 2

9

0,76 3

C
0,26 1

0,27 1

0,53 2

6

0,27 1

C
0,32 1

0,27 1

1,08 4

6

0,26 1

C
0,27 1

0,27 1

1,08 4

8

0,26 1

C
0,55 2

0,26 1

0,79 3

2

0,53 2

C
0,28 1

0,55 2

0,51 2

Таблиця 6
Ширина штрихів та пробілів штрих-коду EAN-13 (Зразок № 3)
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Таблиця 7
Ширина штрихів та пробілів штрих-коду EAN-13 (Зразок № 4)

Цифра
коду

Ширина
(мм)

Вектор
ширини

елемента

Група
набору

8

0,42 1

A
0,54 2

0,46 1

0,92 3

0

0,78 1

B
0,57 1

0,44 2

0,25 3

3

0,44 1

A
1,3 4

0,44 1

0,25 1

0

1,15 3

A
0,58 2

0,41 1

0,3 1

3

0,45 1

B
0,29 1

1,45 4

0,25 1

7

0,77 2

B
0,26 1

1,15 3

0,27 1

Цифра
коду

Ширина
(мм)

Вектор
ширини

елемента

Група
набору

6

0,27 1

C
0,43 1

0,26 1

1,46 4

0

0,88 3

C
0,78 2

0,24 1

0,47 1

2

0,56 2

C
0,46 1

0,56 2

0,75 2

1

0,54 2

C
0,78 2

0,56 2

0,42 1

2

0,59 2

C
0,44 1

0,55 2

0,78 2

4

0,25 1

C
0,4 1

0,92 3

0,78 2
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Таблиця 8
Ширини штрихів та пробілів штрих-коду EAN-13 (Зразок № 5)

Цифра
коду

Ширина
(мм)

Вектор
ширини

елемента

Група
набору

8

0,38 1

A
0,53 2

0,4 1

0,8 3

2

0,68 2

B
0,52 2

0,39 1

0,65 2

3

0,4 1

A
1,11 4

0,38 1

0,22 1

0

0,95 3

A
0,54 2

0,35 1

0,26 1

0

0,36 1

B
0,25 1

0,67 2

0,8 3

4

0,64 2

B
0,8 3

0,34 1

0,26 1

Цифра
коду

Ширина
(мм)

Вектор
ширини

елемента

Група
набору

0

0,82 3

C
0,65 2

0,23 1

0,34 1

0

0,82 3

C
0,6 2

0,24 1

0,39 1

7

0,26 1

C
0,95 3

0,29 1

0,62 2

3

0,29 1

C
1,4 4

0,26 1

0,33 1

8

0,27 1

C
0,73 2

0,25 1

0,91 3

9

0,84 3

C
0,42 1

0,25 1

0,58 2
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В статье приведены результаты экспериментальных

исследований соответствия размеров элементов 

штрих-кодовых знаков EAN-13 напечатанных 

на картонных упаковках.
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The article presents the results of the experimental 

studies of conformity of the dimensions of elements 

of a barcode and structure of barcodes EAN-13, 

printed on cardboard packaging.

Keywords: barcode; cardboard packaging; printing quality;

decoding; stabilization zone; scanning devices; offset printing.
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