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речовина має характерну термічну поведінку. 
Тому можливо дослідити властивості індиві-
дуальних речовин і комбінованих систем ви-
користовуючи термограму.  

За результатами дослідження було побудо-
вано криві нагрівання зразків гелевої основи з 
алантоїном, гелевої основи з глюкозамі-
нугідрохлоридом, гелевої основи з лавандовою 
олією та гелю для лікування ран у ІІ фазі рано-
вого процесу.  

За даними дериватограми (крива ТГ), про-
цес розкладу алантоїну (початок втрати маси) 
починається при температурі 85 ºС. Макси-
мальна швидкість розщеплення спо-
стерігається при температурі 118 ºС. Втрата 
маси у інтервалі температур від 85 ºС до 118 
ºС становить 68% від наважки. 

На дериватограмі глюкозаміну гідро-
хлориду фіксується зміна маси, що почи-
нається при температурі 34 ºС. В інтервалі 

температур від 34 ºС до 44 ºС відмічається не-
значна втрата у масі (1% від наважки). Макси-
мальна швидкість виділення тепла спо-
стерігається при температурі 128 ºС з втратою 
87% маси. 

На дериватограмі лавандової олії 
зафіксовано, що процес виділення тепла почи-
нається з температури 40 ºС. Максимальна 
швидкість спостерігається при нагріванні до 
120 ºС, маса знижується на 74% від наважки. 

Зразок розробленого гелю починає втрача-
ти масу при температурі 28 ºС. Максимальна 
швидкість виділення тепла спостерігається 
при температурі 122ºС з втратою у масі 83%. 

В результаті проведеного термогравімет-
ричного аналізу діючих речовин та гелю було 
встановлено, що термічні ефекти зразків ма-
ють подібний характер, що може свідчити про 
відсутність хімічної взаємодії. 
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Очищение является первым этапом по ухо-
ду за кожей лица, а также главным условием 
эффективности всех косметических средств, 
т.к. скапливающиеся в порах загрязнения, а 
также шелушение кожи мешают естественному 
выделению кожного сала, что затрудняет дыха-
ние кожи и впитывание ею витаминов и других 
биологически активных веществ. 

В этом аспекте важно отметить, что одной 
из самых неприятных дерматологических про-
блем, доставляющей немало поводов для бес-
покойства является кожа с признаками шелу-
шения. Помимо неприятных ощущений, кото-
рые при касании к коже лишь усугубляются, 
патологическую эксфолиацию практически 
невозможно замаскировать. 

Несмотря на многочисленные исследова-
ния ученых в области косметологии до сих пор 
нет ни единого способа избавления гиперкера-
тоза, важно отметить, что при условии тща-
тельного ухода за кожей, отвечающего всем 
потребностям данного типа кожи, можно све-
сти эти неприятные симптомы к минимуму. 

Глубокое очищение кожи требует обду-
манного, комплексного подхода и, как прави-
ло, включает использование целого ряда кос-
метических средств. Одним из наиболее эф-
фективных средств, ускоряющих эксфолиа-
цию, является скраб косметический.  

Как правило, в состав данной косметиче-
ской формы вводят абразивные вещества - 

растертые абрикосовые или персиковые кос-
точки, измельченная скорлупа орехов и т.д. 
Они достаточно твердые и имеют острые края, 
т.е. использование мелких фракций таких 
скрабов не исключает микроповреждение ко-
жи. Мелкодисперсные же субстанции не ока-
зывают нужного очищающего действия.  

В настоящее время, во всем мире, начинает 
набирать обороты технология использования в 
косметических скрабах микрогранул полиэти-
лена, которые лишены ряда недостатков, харак-
терных натуральным абразивам: они не под-
вержены гниению, не набухают, что в ряде слу-
чаев приводит к заметному усыханию крема, не 
имеют неровной, колотой поверхности частиц, 
вызывающей порой неприятные ощущения у 
потребителя с чувствительной кожей. Исходя 
из того, что микрогранулы получены методом 
высокотемпературного сдвигового измельчения 
полиэтилена, края полученных частичек поли-
этилена приобретают скругленную форму, ко-
торая не царапает и не повреждает кожу. 

Исходя из вышесказанного, актуальным 
вопросом современной косметологии является 
разработка и внедрение косметических 
средств с высоким десквамативным действием 
на фоне низкой травматизации кожных покро-
вов. К таким субстанциям относят синтетиче-
ские гранулы полиэтилена, которые не трав-
мируют эпидермис и при этом обладают высо-
кими очищающими свойствами. 

 
 




