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максимум приурочен к границам зоны ПГД. Дальнейшими исследованиями подразумевается 
проверка полученных выводов путем экспериментального подтверждения на основе данных 
натурных наблюдений.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЧАСТИЦ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ПУЛЬПЫ  
В ПОТОКЕ ИСХОДОГО ПИТАНИЯ ДЕШЛАМАТОРА  

 

Представлены результаты исследований гидродинамики частиц твердой фазы железорудной пульпы посту-
пающей из радиального устройства исходного питания в дешламатор. Разработана прогнозная математическая  мо-
дель паметрического определения пространственного положения рудных и нерудных частиц, а также рудных срост-
ков. Установлено что гидравлическая крупность частиц твердой фазы является превалирующим фактором формиро-
вания сгущенного продукта и хвостов обогащения при радиальном формировании потока исходного питания деш-
ламатора. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами Широкое применение при 
обогащении железорудного сырья, нашли гидравлические гравитационные способы обогаще-
ния, в которых в качестве технологического оборудования применяются дешламаторы. Эффек-
тивность этих устройств обеспечивается за счет разделения компонентов твердой фазы пульпы 
по гидравлической крупности с учетом формируемых восходящих потоков.  

Процесс обогащения в существующих конструкциях дешламаторов инициируется потоком 
исходного питания. В месте с тем, применяемый нисходящий порядок исходного питания ог-
раничивает прирост качественных показателей песков дешламации, из-за совпадения вектора 
направления движения частиц твердой фазы с вектором направления гравитационной состав-
ляющей. Такой порядок формирования исходного потока предопределял неполный вынос мел-
ких нерудных частиц из нижних слоев обогатительного аппарата, в виду повышения плотности 
среды, обусловленной соотношением жидкой и твердой фаз. 

Анализ исследований и публикаций. Решение проблемы повышения качества обогащае-
мого продукта при гидравлическом гравитационном обогащении в основном было  связано,  с 
изменением конструкции самого обогатительного аппарата или изменения характеристик пи-
тающей пульпы (ее температуры, плотности, внесения флоккулянтов и т.д.). Внимание же мас-
сопереносу внутри чана дешламатора, в частности движению частиц в питающем потоке пуль-
пы, уделялось недостаточно [1,2].  

Постановка задачи. Сепарационные характеристики дешламатора находятся в прямой за-
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висимости от факторов предопределяющих характер перемещение частиц твердой фазы. Этими 
факторами являются геометрические параметры аппарата, скорость и направление исходного 
потока, глубина разгрузки, скорость восходящего потока, а также удельная технологическая 
нагрузка на оборудование. В связи с этим, задачей исследований является установление дина-
мики пространственного перемещения частиц твердой фазы с учетом влияния указанных фак-
торов. 

Изложение материала и результаты. Зависимость  динамики массопереноса частиц твер-
дой фазы железорудной пульпы показывает, что формирование восходящих потоков в чане 
дешламатора обусловлена исходным питанием, объем поступления которого составляет 600-
900 м3/ч. Такая нагрузка предопределяет формирование потоков, перемещающих частицы в 
ограниченном пространстве аппарата, с учетом их геометрических параметров и физико-
механических свойств.  

Рассматривая динамику движения отдельных частиц можно прогнозировать показатели 
обогащения. Вместе с тем для управления и оптимизации обогатительного процесса необходи-
мо не только знать взаимосвязь восходящих потоков и гидравлическую крупность, но  и траек-
торию перемещения частицы и всего потока в целом.  

Анализ функционирования  дешламатора показывает, что поток пульпы, выходя из ради-
ального питающего устройства (РПУ) дешламатора, движется в горизонтальном направлении. 
При этом происходит торможение этого потока пульпой, находящейся в ванне  дешламатора, 
то есть имеет место, так называемая, затопленная струя [3].  

Согласно теории формирования затопленных струй изменение скорости струи является ли-
нейной функцией расстояния от полюса струи, образованного пересечением продолжением 
границ струи.  

Если воспользоваться уравнением неразрывности для несжимаемой жидкости, то величина 
скорости на расстоянии x от выхода из РПУ представится формулой  
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где  - угол, образуемый границами струи при выходе из полюса, рад, х - расстояние от грани-
цы выхода струи из РПУ до сечения расчета скорости  струи, м, vo - скорость пульпы на выходе 
из РКУ, м/с; R -  радиус диска РКУ, м, do расстояние между дисками РКУ.  

В дальнейшем, представляется целесообразным для упрощения исследований  записать 
формулу  в безразмерном виде 
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где xx vv ˆ , oo vv ˆ , VRR ˆ , ldd oo ˆ , lxx ˆ . 
Анализ численной интерпретации динамики скорости потока содержащего частицы раз-

личной крупности и плотности показывает, что его перемещение в виде затопленной струи 
происходит в среде обладающей высокой плотностью. В связи с этим после выхода из устрой-
ства исходного питания поток сразу же начинает снижать свою скорость по параболической 
зависимости. Постепенное снижение скорости потока происходит до расстояния от устья ради-
ального питающего устройства составляющего 0,7 – 0,9 м. За указанной  границей скорость 
потока и составляющих его элементов практически не изменяется. После снижения скорости до 
минимального уровня поток теряет свою структуру, при этом перемещение его элементов обу-
словлено только постоянным притоком пульпы поступающей в чан дешламатора. 

За зоной снижения скорости потока поступающего из радиального питающего устройства пере-
мещение среды соответствует скорости исходного питания с учетом диаметра дешламатора. 

Конкретизация пространственной ориентации потока движущегося в чане дешламатора относи-
тельно горизонтальной координаты с учетом фактора  времени   решается  с помощью задачи Коши 
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Интегрирование уравнения (1) дает решение в виде 
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После вычисления интеграла в левой части равенства (3) с учетом начального условия (2), 

окончательно получаем 
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Преобразовав (4), получаем в параметрическом виде уравнение траектории частицы для 
случая ее попадания в восходящий поток пульпы, выходящей из РПУ  
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Если частица попадает в нисходящий поток пульпы, выходящий из РПУ, то, получаем па-

раметрическое представление траектории частицы в данном случае  
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Параметрическая  запись траектории частицы в восходящем потоке пульпы позволяет за-

писать явное  представление этой траектории 
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Аналогично, для движения частицы в нисходящем потоке пульпы с помощью формул (7), 
(8) получаем уравнение траектории частицы в явном виде для этого случая 
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Сепарационный процесс, реализуемый в дешламаторе реализуется за счет взаимодействия 
целого ряда факторов при реализации которых происходит образование двух потоков массопе-
реноса один из которых представляет собой крупные плотные частицы формирующие сгущен-
ный продукт, а другой поток - мелкие малоплотные и перизмельченные плотные частицы фор-
мирующие слив дешламации - хвосты гравитационного обогащения. 

Сепарационный процесс должен подтверждаться не только сопоставлением гравитационной 
крупности частиц и скорости восходящий потоков, но и численными значениями траектории дви-
жения частиц твердой фазы пульпы. Это необходимо в силу особенности формирования исходного 
потока пульпы исходящего из радиального устройства. Этой особенностью является то, что изна-
чально движение потока и составляющих его частиц  ориентировано горизонтально.  

При горизонтальном движении частицы твердой фазы, составляющей пульпу, на нее воз-
действует гравитационная составляющая, а также восходящие потоки формирующие слив. 

Исходя из этого выполнены выборочные расчеты математической модели траектории движения 
частиц плотностью 2,60; 3,40; 4,20; г/см3 при восходящих и нисходящих потоках в дешламаторе.  

Графическая интерпретация выполненных расчетов представлена на рис. 1 и 2. Отображе-
ны графики траекторий движения частиц пульпы исходного питания в основном диапазоне их 
плотности и гранулометрического состава. 

Анализ графика (рис. 1) показывает, что движение частиц плотностью 2,6 г/см3 размером 
0,02;0,025;0,03 мм характеризуется восходящей траекторией. 
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Рис. 1. График траекторий частиц (0,02, 0,025, 0,03 мм) пульпы 
исходного питания плотностью 2,6 г/см3 

 

Подобная траектория наблюдается из-за того, что час-
тицы попадая в восходящие потоки, имеют гидравлическую 
крупность ниже, чем скорость восходящих потоков внут-
ри чана дешламатора. 

Согласно графика (рис. 2) частицы плотностью 3,4 
г/см3 ведут себя неоднородно.  

При крупности от -0,025+0,02 частицы твердой фазы 
характеризуются восходящей траекторией и соответст-

венно перемещаются в зону слива. 
Рис. 2. График траекторий частиц (0,02, 0,025, 0,03 мм) пульпы 

исходного питания  плотностью 3,4 г/см3 
 

Частицы твердой фазы, размер которых превышает 
0,03 мм характеризуются нисходящей траекторией и со-
ответственно попадают в зону формирования сгущенного 
продукта. 

Согласно расчетов, (рис. 3) частицы пульпы при 
плотности 4,2 г/см3 осаждаются и попадают в зону сгу-
щенного продукта. Исключение составляет частицы 
крупностью менее 0,02 мм. Эти переизмельченые части-

цы в основном попадают в зону слива и уносятся с хвостами обогащения. Потери этих, как 
правило, железосодержащих частиц могут быть минимизированы за счет управления процес-

сом дешламации. 
Рис. 3. График траекторий частиц (0,02, 0,025, 0,03 мм) пульпы 

исходного питания  плотностью 4,2 г/см3 

 

Перезмельченные частицы высокой плотности, кото-
рые представляют собой богатые рудные сростки и час-
тицы магнетита, согласно траектории их движения, прак-
тически все попадают в сгущенный продукт дешламато-
ра. Вместе с тем, частицы, крупность которых менее 0,02 
мм могут частично перемещаться в слив, так как их гра-
витационная крупность может быть ниже скорости вос-
ходящего потока. В связи с наличием турбулентных по-

токов в дешламаторе эти частицы также могут увлекаться в зону формирования сгущенного 
продукта. Это объясняется тем, что частицы высокой плотности, но минимальной крупности, по-
падая в нижнюю часть дешламатора, где скорость восходящих потоков меньше гравитационной 
крупности этих частиц, будут осаждаться на донную часть дешламатора. 

Выводы и направление дальнейших исследований. В соответствии с установленными рас-
четными зависимостями установлено, что скорости потока пульпы на выходе из устройства исход-
ного питания зависит от параметров его конструктивных элементов. При этом формирование гори-
зонтально ориентированного направленного потока позволяет обеспечить создать предпосылки для 
эффективного осаждения частиц твердой фазы пульпы крупностью –0,074 +0 мм.   

Перемещение частиц твердой фазы пульпы происходит в потоке на выходе из устройства 
исходного питания и по мере гашения скорости "затопленной струи" пульпы происходит по-
степенное осаждение частиц гравитационная крупность которых превышает скорость потока.  

Основная массовая доля переизмельченных частиц крупностью -0,02 мм представленных 
малоплотными породами, бедными сростками и переизмельченным магнетитом имеют грави-
тационную крупность, величина которой меньше скорости восходящих потоков дешламатора и  
перемещаются в зону слива, формируя хвосты обогащения. 
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