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Summary 
COMPARATIVE EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF PASTES CONTAINING CALCIUM HYDROXIDE DURING THE 
TREATMENT OF DESTRUCTIVE FORMS OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS 
Petrushanko T.A., Popovich I.Yu, Semenenko I.P. 
Key worlds: chronic periodontitis, calcium hydroxide, temporary obturation. 

The prevalence of destructive forms of chronic apical periodontitis is still ranking the leading position. 
Therefore one of the goals of periodontal treatment is to eliminate inflammation in the periapical areas and 
diminish pathogenic effects on the body produced by odontogenic inflammatory foci. Nowadays sealers con-
taining calcium hydroxide are widely used for temporary obturation. The comparative study of "Apeksdent 
without iodoform" and "Calasept" has shown the appropriateness in applying these sealers in the treatment 
of chronic granulomatous periodontitis. Temporary obturation of the root canal with pastes containing cal-
cium hydroxide makes it possible to stop continuous and long-term vital activity of microorganisms and en-
dotoxins as well as to close root canals, ensuring the elimination of inflammation in the periapical tissues. 
The results obtained have been proved by radiographs in short-term and remote periods.   
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У даній роботі вивчено основні характеристики відбиткових мас, необхідних при роботі в 
терапевтичній стоматологи в техніці реставрації по шаблонах. Розібрані складові гідрофільності 
та її особливості. 
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Сучасні методи реставрації зубів фотополі-
мерними композитними матеріалами передба-
чають використання відбиткових матеріа-
лів. Першим, і найбільш часто використаним є 
метод «стратифікації», запропонований Лоренсо 
Вайніні [1]. Він передбачає зняття відбитка з 
оральної поверхні зубів до препарування. У по-
дальшому отриманий таким чином шаблон істо-
тно полегшує моделювання оральної поверхні 
зубів, що реставруються, так як матеріал нано-
ситься прямо на шаблон. Другий метод, що ши-
роко впроваджується Крістіаном Коучманом [2], 
передбачає використання воскового моделю-
вання поза порожниною рота. Його застосування 
доцільно у випадках, коли потрібна трансфор-
мація зубів, їх суттєва перебудова або при від-
новленні сильно зруйнованих зубів. При цьому 
знімається відбиток з відпрепарованих зубів, 
відливається гіпсова модель, виконується моде-
лювання воском майбутньої реставрації, з якої, в 
подальшому знімається відбиток, який буде ви-
користаний як шаблон, аналогічно методу Лоре-
нсо Вайніні. 

Щодо даних літературних джерел по вибору 
відбиткового матеріалу, то вони досить неодно-
значні [3, 4] та залишають остаточне рішення за 
лікарем, який може спиратися лише на свої ем-
піричні спостереження, які часто можуть бути 
досить суб'єктивними. 

Очевидно, що і в першому і в другий методах 
вимоги до відбиткових мас досить високі. По пе-
рше, вкрай важлива точність відбитка. Ні вологе 
середовище порожнини рота, ні можлива біоплі-
вка, що покриває зуби, не повинні позначитися 
на точності отриманого відбитка. Класично цей 

показник досягається використанням матеріалів 
з високою гідрофільністю, однак висока поверх-
нева активність відбиткового матеріалу може 
сприяти взаємодії відбиткової маси з компози-
том або моделювальним воском, що неминуче 
призведе до погіршення якості роботи - зміни 
кольору композитного матеріалу, порушення 
структури його поверхні тощо. 

Мета роботи 
Виявити оптимальний відбитковий матеріал 

для створення терапевтичних реставраційних 
шаблонів. 

Поставлено мета досягається розв'язанням 
наступних завдань: 

1. На підставі даних літератури виділити ос-
новні характеристики і фактори явища гідрофі-
льності і гідрофобності. 

2. Провести порівняльний ї аналіз гідрофиль-
ності основних груп і представників відбиткових 
матеріалів. 

Материал и методи дослідження 
Гідрофільність (від др.-грец. Ὕδωρ - вода і 

φιλία - любов) - характеристика інтенсивності 
молекулярної взаємодії речовини з водою, здат-
ність добре вбирати воду, а також висока змочу-
ваність поверхонь водою. Поряд з гідрофобніс-
тю відноситься як до твердих тіл, у яких вона є 
властивістю поверхні, так і до окремих молекул, 
їх груп, атомів, іонів [5]. 

Гідрофільність характеризується величиною 
адсорбційного зв'язку молекул речовини з моле-
кулами води, утворенням з ними сполук і розпо-
ділом кількості води за величинами енергії зв'яз-
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ку. 
Гідрофільність і гідрофобність є окремим ви-

падком відносини речовин до розчинника - ліо-
фільності, ліофобність. 

Змочування - це поверхневе явище, що поля-
гає у взаємодії рідини з поверхнею твердого тіла 
або іншої рідини, є проявом сил Ван-дер-
Ваальса. Ван-дер-Ваальсові сили - сили міжмо-
лекулярної (і міжатомної) взаємодії з енергією 10 
- 20 кДж / моль. Змочування буває двох видів: 
імерсійним (вся поверхня твердого тіла контак-
тує з рідиною) і контактним [5]. 

Змочування залежить від співвідношення між 
силами зчеплення молекул рідини з молекулами 
(або атомами) змочуваного тіла (адгезія) і сила-
ми взаємного зчеплення молекул рідини (коге-
зія). 

Якщо рідина контактує з твердим тілом, то іс-
нують дві можливі взаємодії. Перша, коли рідина 
не змочує поверхню: молекули рідини притягу-
ються один до одного сильніше (збирають її в 
крапельку), ніж до молекул твердого тіла. Так 
поводиться вода на парафіні або «жирній» по-
верхні. Друга, коли рідина змочує поверхню: мо-
лекули рідини притягуються один до одного 
слабкіше (рідина прагне притиснутися до повер-
хні, розпливається по ній), ніж до молекул твер-
дого тіла Так поводиться ртуть на цинковій пла-
стині, вода на чистому склі або дереві.  

Ступінь змочування характеризується кутом 
змочування. Кут змочування (або крайовий кут 
змочування) це кут, утворений дотичними пло-
щинами до міжфазних поверхонь, обмежуючи 
змочуючу рідину, а вершина кута лежить на лінії 
розділу трьох фаз. Вимірюється методом лежа-
чої краплі [5].  

Ліофільность і ліофобность (від др.-грец. Λύω 
- розчиняю, φιλέω - люблю і φόβος - страх) - ха-
рактеристики здатності речовин або утворених 
ними тіл до міжмолекулярної взаємодії з рідина-
ми. Інтенсивна взаємодія, тобто досить сильне 
взаємне тяжіння молекул речовини (тіла) і ріди-
ни, що з ними контактує, характеризує ліофіль-
ность; слабка взаємодія - ліофобность. У прак-

тиці взаємодії речовини з водою ліофільность і 
ліофобность називаються гідрофільністю і гід-
рофобністю. Поняття «ліофільність» і «ліофоб-
ність» відносять до високомолекулярних сполук 
або до поверхонь різних тіл, в тому числі тих, що 
знаходяться в колоїдно-дисперсному стані, до 
яких відносяться відбиткові маси[5]. 

Ліофільні речовини (тіла) розчиняються в рі-
дині, набухають в ній або добре змочують-
ся. Ліофобні речовини (тіла), навпаки, не розчи-
няються і не набухають в рідині, а також погано 
змочуються нею. Речовини або поверхні тіл, 
проявляючи ліофільність до однієї рідини, мо-
жуть бути ліофобні по відношенню до іншої. Так, 
парафін, сажа і деякі пластмаси олеофільні, але 
гідрофобні. 

Таким чином, класичне поняття гідрофільнос-
ті можна розділити на дві основні складові: змо-
чування та ліофільність. 

За цими показниками ми вирішили оцінити 
основні групи відбиткових стоматологічних 
мас. Для цього ми відібрали ті, що найбільш ши-
роко використовуються в практиці . А-
силікони (Genie (Putty, Light body, Regular body), 
Coral Press (Light і Putty), Silgimix, Futar), С - си-
лікони (Stomaflex (Creme і Solid), 
Zetaplus), альгінати (Alginat Chroma, 
Ypeen), поліефіри (Impregum Penta Soft). В якос-
ті тестової рідини ми вибрали кров людини, так 
як вона має наочну кольоровість, високу буфер-
ну активність, вона може бути присутньою в по-
рожнині рота під час зняття відбитка (що несе 
потенційну небезпеку зараження для стоматоло-
га на етапах роботи). Взаємодію з поверхнею 
оцінювали: відразу після замішування, після за-
твердіння маси, протягом часу, рекомендовано-
го виробником для відливання моделі. Крапля 
наносилася на досліджувану поверхню піпеткою 
з висоти 4 мм. Проводилась фотозйомка та ана-
ліз. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Результати дослідження представлені в таб-

лиці 1. 
Таблиця 1  

Показники гідрофільності/фобності відбиткових матеріалів (змочування і ліофільність). 

Кут змочування Ліофільність 
№ 

п / п Матеріал відразу після за-
мішування 

після затвердін-
ня маси 

Протягом часу рекоме-
ндованого виробником 
для відливання моделі 

відразу після за-
мішування 

після затвердін-
ня маси 

Протягом часу рекоме-
ндованого виробником 
для відливання моделі 

1 Genie Putty 35 ° 72 ° 72 ° відсутня Відсутня Відсутня 

2 Genie Light 
body 35 ° 72 ° 72 ° відсутня Відсутня Відсутня 

3 Genie Regular 
body 35 ° 72 ° 72 ° відсутня Відсутня Відсутня 

4 Coral Press 
Light 75 ° 75 ° 75 ° відсутня Відсутня відсутня 

5 Coral Press 
Putty 75 ° 75 ° 75 ° відсутня Відсутня відсутня 

6 Silgimix 35 ° 70 ° 70 ° відсутня Відсутня відсутня 
7 Futar 80 ° 80 ° 80 ° відсутня Відсутня відсутня 
8 StomaflexCreme 45 ° 80 ° 80 ° сильна Середня середня 
9 StomaflexSolid 50 ° 80 ° 80 ° середня Відсутня відсутня 
10 Zetaplus 75 ° 75 ° 75 ° відсутня Відсутня відсутня 
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11 AlginatChroma 2 ° 0 ° -10 ° сильна Сильна сильна 
12 Ypeen 2 ° 0 ° -15 ° сильна Сильна сильна 

13 ImpregumPenta 
Soft 40 ° 80 ° 80 ° середня Відсутня відсутня 

 

Як видно з таблиці, найбільші показники змо-
чування в момент зняття відбитка були відмічені 
у альгінатних матеріалів та матеріалів Genie і 
Silgimix. Однак високий рівень ліофільності пер-
ших свідчить про їх поверхневу активность, рі-
дина на поверхні альгінатів утворювала дефект 
на етапі відливки моделі, глибоко проникаючи в 
структуру відбитка. Отже, застосування дезінфі-
куючих розчинів, перед відливанням моделі, при 
використанні альгінатних матеріалів може нега-
тивно позначитися на точності відбит-
ка. Stomaflex показав середню змочуваність, 
проте проявив ліофільність на етапі зняття від-
битка, а для Stomaflex Crème і після його затве-
рдіння не дозволяє його використовувати як ре-
ставраційний шаблон, так як виникає ймовір-
ність зміни структури і кольору композиту при 
взаємодії з ним. Поліефір показав помірну здат-
ність до змочування, однак ліофільность на ета-
пі зняття відбитка може сприяти перенесенню 
жирів з воску при створенні шаблону по воско-
вому моделюванню, що може призвести в пода-
льшому до погіршення адгезії композиту до зу-
ба. 

Висновки 
Таким чином, на підставі результатів дослі-

дження можна зробити серію практичних реко-
мендацій: 

1. Грунтуючись на показниках ліофільності 
найбільш обґрунтовано застосування А-
силіконових відбиткових матеріалів для ство-

рення терапевтичних реставраційних шаблонів. 
2. Найбільші показники змочування і як на-

слідок велика точність відбитка у вологому се-
редовищі відзначені у матеріалів Genie і Silgimix. 

3. Показники ліофільності і особливо змочу-
вання неоднорідні у кожної з груп. Ці показники 
можуть сильно розрізнятися від матеріалу до 
матеріалу. Це може залежати від типу наповню-
вача, того чи проводить виробник ліофілізацію 
матеріалу, індивідуальних особливостей струк-
тури полімеру. 

Перспективи подальших досліджень 
Надалі планується провести більш широкий 

аналіз показників змочування і ліофільності для 
кожної з проаналізованих груп відбиткових ма-
теріалів. 
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Реферат 
ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОФИЛЬНОСТИ ОТТИСКНОГО МАТЕРИАЛА НА КАЧЕСТВО РЕСТАВРАЦИИ, 
ВЫПОЛНЕННОЙ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ШАБЛОНАМИ 
Писаренко Е.А., Шиленко Д.Р.  
Ключевые слова: оттискные материалы, реставрация зубов 

В данной работе изучены основные характеристики оттискных масс, необходимых при работе в 
терапевтической стоматологии в технике реставрации по шаблонам. Разобраны составляющие гид-
рофильности и ее особенности. 

Summary  
INFLUENCE OF CHARACTERISTICS OF HYDROSCOPIC IMPRESSION MATERIAL ON THE QUALITY OF DENTAL 
RESTORATION 
Pysarenko Ye. A., Shylenko D.R.  
Key words: dental restoration, impression materials, hydroscopic property. 

This paper focuses on studying and comparing the main characteristics of impression materials used in 
therapeutic dentistry for dental restoration. Much attention is paid to the components providing hydroscopic 
property and to thorough studying their peculiarities.  


