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При выполнении работ по продлению ресурса внутрикорпусных устройств реактора ВВЭр-1000 на втором энергоблоке 
Южноукраинской аЭс возник вопрос о влиянии остаточных сварочных напряжений в выгородке на величину радиа-
ционного распухания. В институте электросварки им. е.о. Патона НаНУ, г. Киев, разработана и реализована матема-
тическая модель определения остаточного напряженно-деформированного состояния выгородки реактора ВВЭр-1000 
при электрошлаковой сварке с последующей термообработкой, а также модель расчета радиационного распухания 
выгородки с учетом радиационной ползучести. По результатам математического моделирования можно сказать, что на-
пряженное состояние выгородки после 60 лет эксплуатации, посчитанное с учетом остаточных сварочных напряжений, 
близко к результатам, полученным по модели без учета сварки. В данной работе рассматривается релаксация остаточных 
сварочных напряжений в выгородке ВВЭр-1000 под действием радиационного облучения и выводится зависимость их 
величины от времени в процессе эксплуатации. библиогр. 15, табл. 3, рис. 11.
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обработка, радиационное распухание, радиационная ползучесть, математическое моделирование

Введение. Выгородка реактора ВВЭр-1000 явля-
ется внутрикорпусным устройством (ВКУ), изго-
тавливается из стали 08х18Н10т и в условиях экс-
плуатации подвержена накоплению пористости, 
приводящей к необратимому увеличению объема 
материала. Это явление именуется радиационным 
распуханием и может приводить к значительному 
изменению напряженного состояния конструкции 
в процессе эксплуатации.

В соответствии с паспортной документацией вто-
рого энергоблока Южноукраинской аЭс, выгородка 
реактора ВВЭр-1000 малой серии В-338 изготовлена 
с применением технологии электрошлаковой сварки 
(ЭШс) (рис. 1). Наличие сварных соединений тре-

бует учета влияния остаточных сварочных напря-
жений (осН) на изменение напряженно-деформи-
рованного состояния (НДс) выгородки в процессе 
эксплуатации. Поэтому изучение осН в выгородке 
с учетом радиационного распухания сегодня акту-
ально и вызывает интерес с точки зрения расчетного 
обоснования возможности продления ресурса вну-
трикорпусных устройств.

В [1] экспериментально установлено незначи-
тельное снижение остаточных сварочных напря-
жений в образцах, облученных дозами от 0,3 до 
1,0 сна при температуре 300 °с. В данной же ра-
боте рассматривается сварное соединение выго-
родки, облученное до 20…30 сна за 60 лет с уче-
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рис. 1. центральное кольцо выгородки: а — чертеж сечения из паспорта изделия с расположением сварных швов № 32–43; 
б — сегменты кольца выгородки перед электрошлаковой сваркой
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том эксплуатационных напряжений конструкции. 
аналогичное исследование для внутрикорпусной 
шахты реактора ВВЭр-1000 проделано в [2].

цель данной работы — создание математиче-
ской модели определения НДс в зоне сварных со-
единений выгородки с учетом их термообработки, 
проведение расчетов радиационного распухания 
выгородки с учетом осН и анализ напряженного 
состояния сварных соединений выгородки после 
облучения за период 60 лет эксплуатации.

Сварка выгородки с применением электро-
шлаковой технологии. Кольца выгородки свари-
ваются из кованых сегментов при помощи ЭШс 
[3–5]. Внешный вид сварных элементов кольца 
выгородки показан на рис. 1, б. толщина металла 
в месте сварки составляет 76...79 мм (рис. 2), про-
тяженность шва — 814 мм.

Как указано в специальной документации [4], 
для узлов и конструкций атомных электростан-
ций толщиной 70...100 мм применяют преимуще-
ственно схемы ЭШс проволочными электродами 
и плавящимся мундштуком (рис. 3).

Применительно к изготовлению ко-
лец выгородки, более надежной с тех-
нологической точки зрения и более це-
лесообразной с точки зрения качества 
сварного соединения является схема 
ЭШс плавящимся мундштуком (рис. 3, 
б). сварку осуществляют за один про-
ход на специализированных стендах с 
жестким закреплением свариваемых 
изделий.

сварочный зазор выставляют с уче-
том усадочных деформаций. В нижней 
части стыка он составляет 28 мм, в верх-
ней — 30 мм [6]. Плавящийся мундштук 
изготавливают из той же марки стали, 
что и основной металл. В мундштуке 
имеются каналы для основных и дубли-
рующих проволок (используют проволо-
ку св-04х19НН11М3 [7]). технологией 
предусмотрены входной карман и выво-
дные планки, которые после сварки уда-
ляются механическим путем. основные 
параметры ЭШс выгородки плавящим-
ся мундштуком приведены в табл. 1. 
Можно оценить мощность источни-
ка электрошлаковой сварки: P = IUη = 
= 600·46·0,85 ≈ 23 кВт.

Выполненные электрошлаковой свар-
кой соединения подвергают термообра-
ботке по режимам, установленным для 
основного металла.

Разработка математических мо-
делей. В институте электросварки 
им. е.о. Патона НаНУ, г. Киев, разрабо-

тана и реализована математическая модель элек-
трошлаковой сварки выгородки с последующей 
термообработкой. результаты расчета осН по 
этой модели легли в основу расчетов радиацион-

Т а б л и ц а  1 .  Основные параметры ЭШС плавящимся мундшту-
ком выгородки реактора ВВЭР-1000

Параметры значение
сварочный ток Iсв, а 600
Напряжение Uсв, В 46 
скорость подачи электрода vп.п., м/ч 230
скорость сварки vсв, мм/с 0,42
Глубина жидкометаллической ванны, мм 40
температура жидкометаллической ванны Тmax, °с  2000
толщина мундштука, мм 10
Диаметр проволоки, мм 3
Количество рабочих/дублирующихся электродных
проволок, шт. 2/2

Флюс 48-оФ-6
Марка электродной проволоки [7] св-04х19НН11М3
тепловой КПД η процесса 0,85

рис. 2. Геометрические параметры сборки изделий под ЭШс: 
1 — свариваемые изделия; 2 — водоохлаждаемая формирую-
щая планка (ползун); 3 — мундштук

рис. 3. схемы ЭШс проволочными электродами (а) и плавящимся мунд-
штуком (б): 1 — свариваемые изделия; 2 — источник питания; 3 — сва-
рочная проволока; 4 — выводная планка; 5 — шлаковая ванна; 6 — ме-
таллическая ванна; 7 — водоохлаждаемая формирующая планка (ползун); 
8 — сварной шов; 9 — входной карман; 10 — мундштук
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ного распухания выгородки, выполненных по мо-
дели цНии КМ Прометей, г. санкт-Петербург [7, 
8]. также в расчетах радиационного распухания 
использованы данные по объемным тепловыде-
лениям и скорости набора повреждающей дозы в 
выгородке, полученные в иЯи НаН Украины, г. 
Киев [9], и оКб Гидропресс, г. Подольск [10].

Моделирование электрошлаковой сварки. Мате-
риал выгородки — аустенитная сталь 08х18Н10т. 
химический состав стали 08х18Н10т и сварных уз-
лов ВКУ в исходном (необлученном) состоянии взят 
из [7, 11] и приведен в табл. 2.

Как видно из табл. 2, химический состав свар-
ного соединения отличается от основного метал-
ла незначительно, поэтому будем предполагать, что 
выгородка однородна и весь ее объем имеет свой-
ства стали 08х18Н10т. зависимость предела теку-
чести стали 08х18Н10т от температуры приведена 
на рис. 4. трехмерная конечно-элементная модель 
свариваемой выгородки приведена на рис. 5.

В зоне сварного шва толщина одного слоя чис-
ленных элементов составляет h = 8,14 мм, а раз-
биение по высоте выгородки содержит 100 слоев. 
задача моделирования электрошлаковой свар-
ки относится к задачам с движущейся границей. 
Фронт расплавленного металла перемещает-
ся вверх по детали. Время dt, в течение которого 
фронт сместится на высоту h одного численного 
элемента, составит

 

8,14 19 .0,42 c
hdt v= = ≈

 
Можно оценить скорость электрошлаковой 

сварки dV/dt по объему расплавляемого метал-
ла. Площадь S сварочной ванны составляет S = 
= 30·77,5 = 2323 мм2. объем dV расплавленного ме-
талла за время dt равен dV = Sh ≈ 18,9 см3. тогда dV/
dt ≈ 1 см3/с. оценим также количество энергии dQ, 

необходимой для нагрева dV = 18,9 см3 металла от 
Tmin = 20 °с до Tmax = 2000 °с.
 dQ = dm(c∆T1 + L+c∆T2), (1)
где с — удельная массовая теплоемкость метал-
ла, Дж/(кг·К); dm — масса объема dV материала; 
∆T1 — температурный диапазон от 20 °с до тем-
пературы плавления Tlic = 1450 °с; L — удельная 
массовая теплота плавления, Дж/кг; ∆T2 — темпе-
ратурный диапазон от Tlic до Tmax.

Удобней перейти к объемным удельным тепло-
емкости и теплоте плавления:
 dQ = dV(cρ∆T1 + Lρ + cρ∆T2) =

 = dV(cρ∆T1 + Lρ + cρ∆T2, 
(2)

где ρ — средняя плотность стали на всем темпе-
ратурном диапазоне; cρ = cρ — удельная объем-
ная теплоемкость металла, Дж/(м3·К); Lρ = Lρ — 
удельная объемная теплота плавления, Дж/м3.

При 3
min ; 7575 .êã/ìlicT T T ∈ ρ = 

тогда:
 c = 462 Дж/(кг·К) → cρ = 462·7575 =
 = 3,5·106 Дж/(м3·К) = 3,5 Дж/(см3·К). 
 L = 277 кДж/кг → Lρ = 277·103·7575 =
 = 2,1·109 Дж/м3 = 2100 Дж/см3. 
 dQ = 3,5·18,9(1450 – 20) + 2100·18,9 +
 + 3,5·18,9(200 – 1450) ≈ 171 кДж. 

расходуемая при сварке мощность составит 
P = dQ/dt =171/19 = 9 кВт.

Приведенные оценки показывают, что пара-
метры режима ЭШс обеспечивают достаточную 
мощность для нагрева выгородки (60 %) и рас-
плавления металла шва (40 %).

инкремент по времени τ для решения темпера-
турной задачи определяется из соотношения:

Т а б л и ц а  2 .  Химический состав основного материала ВКУ и металла шва, мас. %
Материал δ-феррит C Cr Ni Mn Si Ti S P Mo V

основной металл 2…3 0,06 17,89 9,06 1,17 0,31 0,6 0,01 0,009
Металл шва 4,4 0,07 17,5 10,33 2,4 0,22 0,006 0,025 2,36 0,62

рис. 4. зависимость предела текучести стали 08х18Н10т от 
температуры, взятая из различных источников: 1 — расчет 
программы JMatPro; 2 — Неймарк [12]; 3 — ПНаЭ [13]

рис. 5. численная сетка, температура (°с) и область проплав-
ления в трехмерной модели электрошлаковой сварки
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2

,2

c h
ρτ < λ  

(3)

где h = 0,814 см — толщина численного элемента 
(дискретного слоя расплавленного металла за вре-
мя dt);  λ  =  λ(T)  —  теплопроводность; λ|t = 20 = 
= 1,6   Вт/(м·К)  =  0,166  Вт/(см·К),   λ|t =1000   =   
= 30,0 Вт/(м·К) = 0,3 Вт/(см·К).

 

2

20 1000
3,5 0,814 3,9 .2 0,3 ct t= =

⋅
τ > τ < ≈⋅  

таким образом, для сходимости решения тем-
пературной задачи шаг времени dt необходимо 
разбить на /dt  τ  = 5 инкрементов или более. 
Для механической задачи инкремент может пре-
вышать τ.

Моделирование термообработки. ответствен-
ные сварные конструкции элементов оборудования 
аЭс подвергаются обязательной термообработке, 
что позволяет снизить уровень остаточных свароч-
ных напряжений. так, выгородка ВВЭр-1000 после 
сварки проходит термообработку по режиму вы-
сокого отпуска при температуре 650 °с. с ростом 
температуры снижается предел текучести матери-
ала, и остаточные сварочные напряжения частич-
но релаксируют за счет эффекта мгновенной пла-
стичности. еще большее влияние на релаксацию 
остаточных сварочных напряжений оказывает эф-
фект ползучести материала, который имеет место 
при указанной температуре.

скорость деформаций ползучести cr
eqε  связана с 

интенсивностью напряжений σeq законом Норто-
на [14] cr n

eq eqAε = ⋅σ . Поэтому за инкремент времени 
dt прирост cr

eqdε  интенсивности деформаций полз-
учести составит cr n

eqd A dtε = ⋅σ .
Для материала выгородки при температуре 

T = 650 °с функция ползучести ( )cr
eqε σ  выглядит 

так:

 
4,8351 .146,07307 10cr

eqd dt−ε = ⋅ σ
 

(4)

зависимость (4) иллюстрирует рис. 6.
Модель радиационного распухания. зависи-

мость радиационного распухания sw
eqdε от повре-

ждающей дозы D носит степенной характер [8, 
15]:

 

1
1 2 3

0

( ) ( ) ( , ) (æ) ,

0, 0,

sw
eq n

D m eq

sw sw
eq eq t

d dDC nD t f T f fdt dt

d d

−

=

ε
= σ σ

ε > ε =
 

(5)

2
1 max

3
2

3
4 4

max

( ) exp( ( ) ),

( , ) 1 8 10 (0,85 0,15 ),

(æ) exp( 8,75æ),

1,035 10 , 1,88, 1,825 10 , 470 ,C

m eq m eq

D

f T r T T

f

f

C n r T

−

− −

= − −

σ σ = + ⋅ σ + σ

= −

= ⋅ = = ⋅ = 

 

 
,3

xx yy zz
m

σ + σ + σ
σ =

 
где σxx, σyy, σzz — нормальные компоненты тензора 
напряжений,

 0

æ ,
D

p
id= ε∫

 

где p
idε  — интенсивность приращений пластиче-

ских деформаций, 3
2

p p p
i ij ijd d dε = ε ⋅ ε , i, j = 1,2,3.

Выражение  дополним соотношением для уче-
та радиационной ползучести:

 
0 0

, 0, 0,
cr sw
eq eq cr cr

eq eq eq t

d ddDB ddt dt dt =

 ε ε
 = + ω σ ε > ε =
     (6)

 
6 1 3

0 1 10 ( ) , 2,95 10 .1ÌÏà ñíà ÌÏàB − − − −= ⋅ ⋅ ω = ⋅
 

суммарный тензор приращений деформаций 
de распухания представляется как сумма прира-
щения деформации радиационной ползучести 

cr
eqdε  (девиаторная компонента) и приращения ра-

диационного распухания sw
eqdε  (шаровая компо-

нента) на данном шаге по времени:

 
dε =

 
1 ,3

sw cr
eq eqd dε + εI n

 
(7)

где I — единичный тензор, n = dσeq/dσ — интен-
сивность напряжений; σ — тензор напряжений.

Приращения деформаций dε суммируются на 
всех шагах по времени, ε — суммарный тензор 
деформаций радиационного распухания, под объ-
емными деформациями распухания будем пони-
мать его первый инвариант.

температурную зависимость предела текуче-
сти показывает рис. 4. Учет изменения предела 
текучести материала выгородки в зависимости от 
радиационной дозы а также температуры в зада-
че радиационного распухания дают соотношения, 
взятые из [7]:рис. 6. Функция ползучести для стали 08х18Н10т при тем-

пературе T = 650 °с
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Результаты. Получено поле осН при электрошла-
ковой сварке выгородки с учетом термообработки.

решена задача радиационного распухания вы-
городки в двух случаях: с учетом влияния осН и 
без.

Все задачи нелинейные и решены с прослежи-
ванием по времени при помощи метода конечных 
элементов. задача оценки остаточных сварочных 
напряжений решена в трехмерной постановке, 
остальные — в двумерной в условии обобщен-
ной плоской деформации. В двумерных зада-

чах рассматривается серединное сечение кольца 
выгородки.

Остаточные сварочные напряжения. измене-
ние максимальных растягивающих и сжимающих 
напряжений после сварки и в процессе термо-
обработки демонстрирует табл. 3. Максимальные 
напряжения после сварки/термообработки — осе-
вые (продольные), их распределение показано на 
рис. 7.

Поле осН заложено в расчет радиационного 
распухания в качестве начального условия. Мо-
дель (5) учитывает влияние напряжений на вели-
чину распухания, поэтому стоит ожидать разли-
чия в полях распухания в задачах с учетом и без 
учета сварки.

Влияние ОСН на распухание и НДС в процессе 
эксплуатации. результаты расчета распухания вы-
городки по модели (5)–(8) показаны на рис. 8.

результаты расчета напряженного состояния по 
модели (5)–(8) — показаны на рис. 9.

Обсуждение. Максимальные остаточные сва-
рочные напряжения — осевые — в сечении 1 име-
ют знак «+», то есть являются растягивающими. 
По модели  растягивающие напряжения способ-
ствуют росту радиационного распухания. однако 
результаты на рис. 8 не указывают на значитель-
ное влияние осН на величину распухания. то 

Т а б л и ц а  3 .  Максимальные сжимающие/растягивающие остаточные сварочные напряжения в выгородке, МПа
Этап радиальные окружные осевые (продольные)

1. После сварки −64/90 −52/105 −109/304
2. термообработка — нагрев −41/57 −41/75 −67/170
3. термообработка — горячее состояние после отпуска −23/24 −21/29 −27/50
4. холодное состояние после термообработки −30/31 −27/37 −34/65

рис. 7. распределение осевых (продольных) остаточных сварочных напряжений в выгородке после термообработки

рис. 8. Поле объемных деформаций распухания в выгородке после 60 лет эксплуатации и распределения распухания в сечени-
ях 1 и 2 в задачах с учетом и без учета осН
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есть осН на уровне 65 МПа недостаточно велики 
для оказания влияния на величину распухания в 
области сварных швов выгородки.

Кроме того, как видно из рис. 9, различие в 
распределениях напряжений в сечении 1 после 
60 лет эксплуатации составляет около 6 МПа, что 
значительно ниже уровня осН, заложенных в рас-
чет распухания. такое поведение осН объясняется 
явлением радиационной ползучести, заложенной в 
модель распухания в зависимости (6). однако прин-
ципиально важно выяснить каким образом происхо-
дит релаксация осН под действием радиационного 
облучения. Для этого в различные моменты времени 
от начала эксплуатации вычислялась разность по-
лей осевых напряжений в выгородке (рис. 10). такой 
подход позволяет проследить историю изменения 
вклада осН в общее напряженное состояние.

рис. 10 показывает снижение осН в выгородке 
во времени и объясняет результаты, показанные 
на рис. 9: поля напряжений в выгородке после 60 
лет эксплуатации в задачах распухания с учетом и 
без учета сварки отличаются на ~6 МПа.

Важно заметить, что релаксация осН в выго-
родке происходит не мгновенно, а в течение 60 
лет эксплуатации реактора. Количественно это яв-
ление можно описать зависимостью:
 σ = σ0 0,92t,  (9)
где σ0 — начальный уровень осН в выгородке при 
выходе реактора на режим нормальной эксплуата-
ции; t — год эксплуатации реактора.

зависимость (9) представляет собой инженер-
ное соотношение, которое можно применять для 
оценки статической и циклической прочности, а 
также для оценки сопротивления хрупкому разру-
шению материала выгородки. Это соотношение 
проиллюстрировано на рис. 11.

заметим, что соотношение (9) получено для 
конкретных входных данных, таких как объемные 
тепловыделения и радиационная доза [9, 10], ко-
торые могут сильно варьировать для различных 
энергоблоков. Поэтому будущие оценки по прод-
лению ресурса ВКУ ВВЭр-1000 рекомендуется 
проводить с учетом сварных соединений.

рис. 9. Поле интенсивности напряжений в выгородке после 60 лет эксплуатации и распределения напряжений в сечениях 1 и 
2 в задачах с учетом и без учета осН

рис. 10. релаксация осН в выгородке реактора ВВЭр-1000: а — в начале эксплуатации; б — после 20 лет; в — после 40 лет; 
г — после 60 лет эксплуатации
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Выводы
1. В работе показано, что осН в выгородке ВВЭр-
1000 с учетом термообработки практически пол-
ностью релаксируют под действием радиационно-
го облучения за срок около 60 лет.

2. история влияния осН за 60 лет эксплуата-
ции существенно не изменяет распухание выго-
родки в области сварных швов.

3. Выведено инженерное соотношение для 
оценки величины осН в выгородке в процессе 
эксплуатации.

4. будущие оценки остаточного ресурса ВКУ 
ВВЭр-1000 рекомендуется проводить с учетом 
сварных соединений.
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рис. 11. Количественная характеристика релаксации осН 
в выгородке реактора ВВЭр-1000 в процессе эксплуатации: 
1 — без термообработки; 2 — после термообработки
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