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МЕ ДУНАРОДНА  КОН ЕРЕНЦИ  

ПО ЛУ ЕВ М ТЕХНОЛОГИ М

1 1 -15  сентября 2017 г. в Одессе на базе пансионата 
«Курортный» состоялась 8-я Международная кон-
ференция «Лучевые технологии в сварке и обра-
ботке материалов» ( P-2017), организован-
ная Институтом электросварки им. Е. О. Патона 
НАН Украины, НИИ лазерной техники и техноло-
гии НТУУ «Киевский политехнический институт 
им. Игоря Сикорского» и Международной Ассо-
циацией «Сварка».

В работе конференции приняло участие более 
50 ученых и специалистов из Украины, Беларуси, 
Польши, Ирана, Канады, а также с заочным уча-
стием специалисты из Китая. Конференция была 
организована в виде пленарных и стендовых сес-
сий, рабочие языки конференции русский, украин-
ский и английский, — был обеспечен синхронный 
перевод докладов. Во время пленарных и стендо-
вых сессий было рассмотрено 34 доклада.

В этом году по инициативе Председателя про-
граммного комитета конференции академика И. В. 
Кривцуна формат конференции был расширен и к 
традиционной «лазерной» тематике в программу 
конференции были включены доклады по элек-
тронно-лучевым технологиям в сварке и в специ-
альной электрометаллургии.

Открыл конференцию обзорный доклад акад. 
И. В. Кривцуна «Гибридные лазерно-дуговые 
процессы сварки» (ИЭС им. Е.О. Патона, Киев, 
Украина). В докладе было отмечено, что при ис-
пользовании гибридных технологий достигается 
синергетический эффект, благодаря которому ис-
пользование сварочных источников тепла относи-
тельно небольшой мощности позволяет получать 
существенно большее проплавление.

Отметим некоторые из докладов, которые дают 
представление о затрагиваемых на конференции 
проблемах:

– «P i i i   i   i  
  i    i  -
 i »       

     . E. O. P  E i  
i  I i    S  i , i , i ;

– «Эффективность использования лазерной за-
калки для увеличения прочности зубчатых колес» 

евойно  Г  ардаполова   в иеви    
вец  . Белорусский национальный техничес-

кий университет, Минск, Беларусь;
– «Моделирование температурных полей для 

различных типов трехмерных образцов при их 

послойном формировании на оборудовании элек-
тронно-лучевой наплавки  3   P i » 

а ненко   иленин   еликоиваненко 
  о ынка Г   ивторак   о литина 
  бак   ИЭС им. Е. О. Патона НАН 

Украины, Киев, Украина;
– «Влияние электронно-лучевой сварки и ло-

кальной термической обработки на свойства свар-
ных соединений высокопрочного псевдо -тита-
нового сплава ВТ19» онин   елоу    

елин   р и ев кий   ИЭС им. Е. О. 
Патона НАН Украины, Киев, Украина;

– «   i  i   -
i  ( -P ) i » 1  

      3  
3   1  1   1 E.O. P  

E i  i  I i    S  i , 
i , i , 2 C i - i  E.O. P  I i  

 i , , P. . C i , 3  
i  I i , , P. . C i ;

– «Структура и свойства сварных соедине-
ний, полученных методом электронно-лучевой 
сварки титана, легированного бором» Гри орен-
ко  Г  елоу    ИЭС им. Е. О. Патона НАН 
Украины, Киев, Украина;

– «Сварка лазерным излучением в различных 
пространственных положениях кольцевых сое-
динений из разнородных сталей» ел ин   

ернацкий   иора  уба   урило 
  у ек   акал   ондарева    

и трикер   ИЭС им. Е. О. Патона НАН 
Украины, Киев, Украина;

– «Повышение эффективности изготовления 
алмазных покрытий абразивных инструментов 
применением лазерного спекания» Головко   

ади абер НТУУ «Киевский политехнический 
институт им. Игоря Сикорского», Киев, Украина;

– «Модель испарения многокомпонентных спла-
вов при электронно-лучевой обработке» ривцун   

онин   ере о    еверин   ИЭС им. 
Е. О. Патона НАН Украины, Киев, Украина;

– «Возможности электронно-лучевой и ла-
зерной сварки по слою активирующего флюса 
(А-ЭЛС и А-ЛС процессы)» оваленко   б-
дула    ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины, 
Киев, Украина;

– «Новые возможности аддитивного производ-
ства с технологией  3 -  P i » оваль-
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ук   ельник   ельник   у ай   
НВО « ервона Хвиля», Киев, Украина;

– « i  i      
i    i  i » N e s t e r e n k o v1  

1  1     1 E.O. P  
E i  i  I i    S  i , 

i , i , 2  « », , i ;
– «Разработка градиентных переходных зон 

для конденсационных защитных покрытий» ков-
ук   удой   икит ик   ка    

Государственное предприятие «Международный 
центр электронно-лучевых технологий ИЭС им. 
Е. О. Патона НАН Украины», Киев, Украина;

– «I i  i   E i   
  i  i  P    
i  I i » 1     

   1 Z.  1  i  I i-
, , P. . C i , 2 C i - i  E.O. 

P  I i   i , , P. . C i ;
– «Дисперсные и слоистые объемные нано-

кристаллические материалы на основе меди и 
молибдена» Гре ан к   Гре ан к  Г  Ин-
ститут проблем материаловедения им. И. Н. ран-
цевича НАН Украины, Киев, Украина;

– «Получение слитков интерметаллидных 
сплавов в электронно-лучевых установках» о-
нин  1  еверин  1  ере о   1  икулин 

 1  ро ин  Г   1 ИЭС им. Е. О. Патона НАН 
Украины, Киев, Украина, 2 ГП «НПЦ «Титан» ИЭС 
им. Е. О. Патона НАН Украины, Киев, Украина;

– « i i i   i   i   
i    i  , i   i  

-  i »   
    E. O. P  

E i  i  I i    S  i , 
i , i ;
– «В дпрацювання технолог  лазерного зварю-

вання багатокомпонентних жаром цних сплав в на 
основ  н об ю» родн ков ький   ел н  

 ернацький   ора   уба   ЕЗ 
м. . О. Патона НАН Укра ни, Ки в, Укра на;

– «P i i   i i   i   
i  i    i  i  

 i  i i     i » 
     E.O. P  E i  i  

I i    S  i , i , i ;
– «Электронно-лучевое оплавление слитков 

высокопрочных  и псевдо- - сплавов титана» 
онин  1  икулин  1  ере о   1  е-

верин  1  ро ин  Г   1 ИЭС им. Е.О. Пато-
на НАН Украины, Киев, Украина, 2 ГП «НПЦ «Ти-
тан» ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины, Киев, 
Украина;

– «Получение высокопрочных сплавов тита-
на методом электронно-лучевой плавки» о-
нин  1  ере о   1  икулин  1  еве-
рин  1  ро ин  Г   1 ИЭС им. Е. О. Патона 
НАН Украины, Киев, Украина,  2 ГП «НПЦ «Ти-
тан» ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины, Киев, 
Украина;

– «Роль структуры в изменении эксплуатацион-
ных свойств сварных соединений высокопрочных 
сталей, выполненных лазерной и гибридной ла-
зерно-дуговой сваркой» аркашова   о н -
ков   ел ин   ердникова   ерна-
цкий   иора   лек еенко   оловецкий 

  ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины, Киев, 
Украина;

– « i  i i   i  i  
i   i  i  i  i  

i »       
  I i   i   i  

Выступление акад. И.В. Кривцуна

Образцы изделий компании НВО « ервона Хвиля»Во время проведения пленарных докладов
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i  i , C  i i   
, C , P ;

– «S   i    i  i  
EC S IS  4  »   

    I i   i  
 i  i  i , C  

i i   , C , P .
Были представлены также доклады по приме-

нению лазеров в медицине. Вне программы кон-
ференции выступил директор ГНПП «Цирконий» 
(1998-2003 гг.) А. П. Мухачов с информацией о 
направлениях деятельности предприятия по по-
лучению гафния, циркония, ниобия и молибдена 
в установках электронно-лучевого переплава. В 
конференции также приняли участие без докладов 
представители ряда промышленных предприятий 
Украины.

По завершению конференции был проведен 
Круглый стол ер пективы ра вити  и при ене-
ни   лу евы  те ноло ий  Было отмечено, что 
в настоящее время наибольшее количество про-
дукции изготавливается с использованием класси-
ческих технологий, таких как литье, сварка, ков-
ка, штамповка, механическая обработка и т.д. В 
то же время в последнее десятилетие предложе-
на новая и совершенно оригинальная технология 
3 -печати и быстрого прототипирования. В таких 
технологиях сочетаются три основных фактора: 
материал, энергия (лазер, электронный луч, поток 
плазмы и т.д.) и математическая модель будуще-
го изделия. Во время проведения Круглого стола 

обсуждались также актуальные проблемы разви-
тия лучевых сварочных технологий применитель-
но к получению трехмерных изделий из различ-
ных металлических материалов, а компания НВО 
« ервона Хвиля» продемонстрировала образцы 
изделий, полученных с помощью 3  электрон-
но-лучевой наплавки.

К концу 2017 г. будут изданы труды конферен-
ции P-2017. Труды предыдущих конферен-
ций P-2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 и 
2015 можно заказать в редакции журнала «Авто-
матическая сварка» или получить в открытом до-
ступе на сайте издательства ИЭС им. Е. О. Пато-
на по ссылке: :// i i . / /

i / .
Доброжелательная, гостеприимная, творческая 

обстановка конференции способствовала разви-
тию полезных дискуссий, установлению деловых 
контактов. Участники конференции выразили еди-
нодушное одобрение предложению о проведении 
следующей, девятой Международной конферен-
ции по лучевым технологиям в сварке и обработке 
материалов ( P-2019) в середине сентября 
2019 г. в Одессе.

Организационный комитет выражает благо-
дарность и признательность НПЦ «Титан» ИЭС 
им. Е. О. Патона и Центру электронно-лучевой 
сварки ИЭС им. Е. О.Патона за благотворитель-
ную помощь, оказанную для проведения 8-й Меж-
дународной конференции «Лучевые технологии в 
сварке и обработке материалов».

А.Т. Зельниченко, канд. физ.-мат. наук

Участники конференции


