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ХРОНИКА

наУчно-техничесКая КонФеренция 
«сварочные материалы и оБорУДование Для сварКи. 

перспеКтивы произвоДства»
с 31 мая по 1 июня 2018 г. в роза хутор (под г. 
сочи) некоммерческим партнерством «нацио-
нальное промышленное сварочное общество» 
(нп «нпсо») при поддержке ооо «ниимон-
таж» (г. Краснодар) проведена научно-техни-
ческая конференция «сварочные материалы и 
оборудование для сварки. перспективы произ-
водства».

в конференции приняли участие свыше 50 
специалистов, представляющих предприятия, 
организации и центры россии, занятые в сфере 
разработки и производства сварочных материа-
лов и оборудования, а также центральные и ре-
гиональные отделения наКс, высшие учебные 
заведения.

открыл конференцию директор нп «нпсо» 
с. а. Штоколов. с приветствием к участникам 
конференции обратились генеральный директор 
наКс а. и. прилуцкий и президент ассоциа-
ции «Электрод» е. н. палиевская.

в пленарном режиме в течение двух дней 
участники конференции заслушали 19 докла-
дов. среди них:

«состояние и перспективы производства 
сварочных порошковых проволок на оао 
«Электросварка» (М. В. Карасев, «итс», г. 
санкт-петербург);

«технологическая модернизация сварочных 
автоматов модульной конструкции» (А. М. Фи-
вейский, ооо «Шторм», г. екатеринбург);

«абинский электрометаллургический завод 
– новый производитель сварочных материалов» 
(А. Ю. Дзюба, цзл «аЭмз», г. абинск, Красно-
дарский край);

«производство керамических флюсов на 
пао чтпз» (Н. А. Кайчева, челябинский труб-
ный завод);

«новые электроды производства ооо «ро-
теКс» для сварки магистральных трубопроводов» 
(О. В. Дзюба, ооо «ротеКс», г. Краснодар);

«сварочные электроды производства ооо 
«астрон-сварка» (А. П. Мажирин, Уральский 
электродный завод, г. екатеринбург);

«разработка модификатора с целью повыше-
ния хладостойкости сварных соединений при 
отрицательных (до –70 °с) температурах» (Т. Р. 
Литвинова, ао Фнпц «титан-Баррикады», г. 
волгоград);

«разработка присадочных порошковых про-
волок, обеспечивающих модифицирование ме-
талла шва наноразмерными частицами кар-
бидов вольфрама и титана» (А. С. Панкратов, 
ФгаУ нУцсК при мгтУ им. н. Э. Баумана, 
г. москва);

«методологические особенности разработ-
ки порошковых проволок на предприятии ооо 
«вЭлДнова» (Д. В. Строителев, ооо «вЭл-
Днова», г. Краснодар);

«влияние механической активации компо-
нентов электродных покрытий на механиче-
ские, сварочно-технологические свойства и эко-
номические показатели» (В. Л. Князьков, ооо 
«Кузбасский центр сварки и контроля);

«снижение диффузионно-подвижного водо-
рода — эффективный путь повышения качества 
сварных соединений» (О. В. Дзюба, ооо «ро-
теКс», г. Краснодар);

«новые разработки группы компаний зао 
нпФ итс и завода сЭлма в области свароч-
ной техники и технологий» (В. М. Карасев);

«технологическое оборудование для произ-
водства покрытых электродов» (А. Г. Кузнецов, 
ооо «ротеКс», московская область);

«автоматизированные установки портальной 
резки и сварки производства компании асо-
иК» (А. А. Сигаев, ооо «асоиК»);

«особенности разработки наплавочных по-
рошковых проволок с легированием на основе 
карбида титана» (Р. Л. Пломодьяло, КубгтУ);

«опыт ао «Краснодаргазстрой» примене-
ния сварочных материалов при строительстве 
объектов пао «газпром»» (с. н. гаврилов, ао 
«Краснодаргазстрой», г. Краснодар);

«особенности ручной дуговой сварки элек-
тродами с покрытием в щелевую разделку» 
(В. Л. Князьков, ооо «Кузбасский центр сварки 
и контроля», г. Кемерово);

«применение отечественных и импортных 
сварочных материалов группой компаний «юж-
техмонтаж»» (В. А. Нестеров, «южтехмон-
таж», г. ростов-на-Дону);

«разработка и внедрение многослойных 
двухкомпонентных флюсовых подкладных лент 
для односторонней сварки» (В. Н. Бродягин, 
ооо «ацгх», г. москва).
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