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АНОТАЦІЯ: Описана методика і результати визначення модуля 

деформації товщі вапняку штампом в свердловинах на різних глибинах. 

 

АННОТАНИЯ: Описана методика и результаты определения модуля 

деформации толщи известняка штампом в скважинах на разных глубинах.   

 

ABSTRACT: The technique and results of the determination of the module 

thickness deformation limestone stamp at different depths in the wells. 
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скважина. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

При провидении инженерных изысканий используют различные 

способы определения модуля деформации, которые в зависимости от 

условий проведения исследований и площади штампа делятся на полевые 

и лабораторные методы. Как известно, модули деформации, определенные 

в полевых условиях, более точно характеризуют деформативные свойства 

грунтов по сравнению с их величинами, получаемыми в лаборатории.  

Целью исследований является выполнение статических испытаний 

известняков штампом Ø450 и 300 мм для получения значений модуля 

деформации по всей толще. Испытания выполнены в скважинах на двух 

площадках г. Одессы расположенных вдоль ул. Канатной: одна угол ул. Б. 

Арнаутская (№1), другая – угол ул. Успенской (№2). 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Определить модули деформации толщи напластований известняков в 

полевых условиях в каждом из выделенных ИГЭ, путем поэтапного 

нагружения штампа и измерения его перемещений от каждой ступени 

нагрузки.  

Толща известняков сверху вниз представлена: плитчато-обломочным 

известняком с глинистым заполнителем (дресва известняка), перекристал-

лизованным известняком-ракушечником равномерно сцементированным, 

известняком-ракушечником («пильным») и известняком плитчатым. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Для полевых исследований на площадке №1 был использован штамп 

площадью 1590 см2 (Ø45 см). Установку штампа производили после зачис-

тки забоя скважины при бурении специальной желонкой-зачистителем в  

2-3 приема с извлечением ее на поверхность после каждой зачистки.  

Штамп прикрепляли к колонне труб Ø325 мм, имеющей направляю-

щие хомуты для обеспечения их центровки в обсадной трубе Ø630 мм, 

которую погружали на требуемую глубину, рис. 1.  

При опускании штампа в забой скважины его проворачивали вокруг 

вертикальной оси по часовой стрелке и в обратном направлении для созда-

ния более плотного контакта с грунтом. В перекристаллизованном извест-

няке перед установкой штампа в забой скважины подавали быстротвер-

деющий раствор из условия создания слоя толщиной 0,5…1,0 см.  

 

 
Рис. 1. Опускание штампа и колонны труб в скважину на площадке №1 
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Положение штампа на инженерно-геологическом разрезе при испы-

таниях на площадке №1, расположенной по ул. Б. Арнаутская и на пло-

щадке №2 по ул. Успенской приведено на рис. 2.  

 

                           Площадка №1                                Площадка №2 

                        Ш-1               Ш-2                Ш- 3               Ш-4                Ш-5 

 
Рис. 2. Расположение штампов на инженерно-геологическом разрезе 

площадок №1 и №2: ИГЭ-8 – плитчато-обломочный известняк с 

глинистым заполнителем (дресва известняка); ИГЭ-9а - 

перекристаллизованный известняк-ракушечник равномерно 

сцементированный; ИГЭ–9б – известняк-ракушечник «пильный»;  

ИГЭ–9в – известняк плитчатый 

 

После установки штампа монтировали загрузочную балку для 

передачи на него нагрузки. Балка при помощи металлических стержней 
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крепилась к арматуре рабочих свай, расположенных по обе стороны 

скважины. Осевая вдавливающая статическая нагрузка на штамп через 

колонну труб передавалась гидравлическим домкратом ДГО–100 с 

автономной ручной насосной станцией. Испытания штампа проводили по 

методике, изложенной в ДСТУ [1]. Замеры перемещений верха колонны 

труб в процессе испытаний выполняли по трем прогибомерам 6-ПАО, 

установленных на реперной системе. Давление в системе гидравлических 

домкратов ДГО–100 в процессе испытаний фиксировалось манометром 

класса 1,5. 

При планировании эксперимента было предусмотрено испытания 

штампа на разных глубинах. Загружение штампа, после достижения 

уровня бытового давления, выполняли ступенями по 0,1МПа. В первую 

ступень давления включали вес деталей испытательной установки, 

обеспечивающий передачу нагрузку на штамп. 

На рис. 3 представлены графики зависимости перемещения штампов 

от давления на различных глубинах его установки.  

 

 

 

 
Рис.3. Графики зависимостей перемещения штампа от нагрузки  

при испытаниях на разных глубинах 
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Модуль деформации известняка-ракушечника E по результатам 

испытания их штампами в глубоких скважинах определяли в соответствии 

с п.5.5.2 ДСТУ [1] по формуле: 

                          

                           Е = (1-ν2)·Kp·K1·D· Δp/Δs,                                     (1) 

 

где: ν – коэффициент Пуассона;  

Kp – равен 1 при испытании штампов в скважинах; 

K1 – коэффициент, принимаемый равным 0,79 для круглого штампа; 

D – диаметр штампа; 

Δp – приращение давления на штамп, равное pn – po, где pn – бытовое       

давление в уровне подошвы штампа; 

Δs – приращение осадки штампа, соответствующее Δp, см. 

Результаты определения модуля деформации грунтов по данным 

испытаний штампом соответствующих ИГЭ приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Результаты определения модуля деформации грунтов штампами 

 

Абс. 

отметка 

подошвы 

штампа 

 

Исследуемый  

слой 

 

po, 

МПа 

 

pn, 

МПа 

 

Δp, 

МПа 

 

Δs, 

см 

 

ν 

 

 

D, 

см 

 

E, 

МПа 

20.000 ИГЭ-9а (ш-1) 0,45 0,80 0,350 0,097 0,27 45 119 

14.000 ИГЭ-9б (ш-2) 0,55 0,90 0,350 0,237 0,27 45 49 

11.000 ИГЭ-9в (ш-3) 0,60 0,90 0,300 0,092 0,27 45 107 

23,900 ИГЭ-8 (ш-4) 0,25 1,00 0,75 0,13 0,42 30 112 

21,900 ИГЭ-8 (ш-5) 0,25 1,00 0,75 0,17 0,42 30 86 

 

При вычислении модуля деформации измеренные перемещения 

верха колонны труб уменьшались на величину, равную их упругой 

деформации при соответствующем уровне загружения.  

 

ВЫВОД 

 

Толща напластований известняков Одесского региона характери-

зуется значительной  неоднородностью своих деформационных характе-

ристик. 
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