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Аннотация. Предметом исследований является эффективность использования процесса 
электрической сепарации на конечной стадии переработки измельченного базальта для из-
влечения концентрата самородной меди. Эта технологическая операция входит в технологию 
комплексной безотходной переработки базальтов. Поскольку базальт обладает высоким со-
держанием титаномагнетита, то предварительно измельченную смесь сепарируют на маг-
нитном сепараторе, после чего магнитноневосприимчивая часть, включающая самородную 
медь, пропускается через электросепаратор.  

В процессе исследований определены рациональные классы крупности для электросепа-
рации, установлено количество выхода медного концентрата для трех классов крупности ба-
зальта, а также зависимость количества концентрата от напряженности электрического поля 
сепаратора.  

© А.Ф. Булат, В.П. Надутый, Е.З. Маланчук, 2014 
 



ISSN 1607-4556 (Print), ISSN 2309-6004 (Online) Геотехнічна механіка. 2014. №119 

  

15  

Поскольку в реальных условиях на сепаратор поступает смесь классов крупности в реко-
мендуемых пределах, то выполнен корреляционный анализ зависимости выхода медного 
концентрата с учетом соотношения классов крупности и от величины напряженности элек-
трического поля. Полученная зависимость позволяет прогнозировать эффективность процес-
са извлечения медного концентрата из базальта, а на конечной стадии его переработки реко-
мендован к использованию процесс электросепарации. 

Ключевые слова: базальт, класс крупности, самородная медь, титаномагнетит, магнит-
ная и электрическая сепарация, медный концентрат. 

 
Выполненный ранее комплекс исследований по определению минерального 

состава базальтов Волыни указал на высокое содержание в них железа, титана, 
самородной меди и других металлов [1]. Это обстоятельство потребовало более 
глубокого изучения состава и методов переработки базальтов для расширения 
номенклатуры конечных продуктов, поскольку до настоящего времени базальт 
использовался, в основном, как сырье для строительства (щебень, облицовоч-
ная плитка и т. п.). Предшествующие изыскания авторов выявили высокое со-
держание в исследуемых базальтах титаномагнетита (18÷20 %) [2] и меди. Уни-
кальность месторождения заключается в том, что кроме окисленных разновид-
ностей меди (куприт, сфалерит, азурит, халькопирит), базальт содержит само-
родную медь в количествах (0,35÷1,5 %), представляющих промышленный ин-
терес. Поэтому процесс рудоподготовки базальтового сырья требует дополни-
тельных исследований, связанных с классификацией по крупности измельчен-
ной массы, последующей магнитной сепарацией для отделения магнитновос-
приимчивой части (титаномагнетита) от силикатной, в состав которой отходит 
и самородная медь, не обладающая магнитной восприимчивостью [2]. Преды-
дущими исследованиями была показана эффективность использования электро-
статического поля для выделения самородной меди из силикатной части [3, 4]. 

Актуальность дальнейших исследований заключается в определении ра-
циональной крупности измельченного базальта, параметров электрического по-
ля для извлечения самородной меди и ее сростков. 

Целью исследований в данной работе являлось определение нижнего и 
верхнего пределов крупности подаваемого на электрическую сепарацию из-
мельченного базальта, влияние напряжения электрического поля сепаратора на  
процентное содержание извлекаемого концентрата самородной меди, а также 
определение на основе корреляционного анализа экспериментальных результа-
тов выхода концентрата. 

Исследования выполнены на электросепараторе ПС-1 лабораторного типа. 
При этом навески измельченного базальта весом до 3,0 кг, из которых предва-
рительно на магнитном сепараторе выделена магнитновосприимчивая часть, 
пропускались через сепаратор. На электрическом сепараторе каждая фракция 
разделялась на три продукта: концентрат – электропроводная часть, промпро-
дукт – полупроводящая часть в виде сростков и силикатная – непроводящая 
часть. Среднестатистические результаты экспериментов приведены в табл. 1. 
Исследования проведены с изменением напряженности электрического поля 
сепаратора в пределах 10÷30 кВ при рассеве базальта по трем классам крупно-



ISSN 1607-4556 (Print), ISSN 2309-6004 (Online) Геотехнічна механіка. 2014. №119 

  

16  

сти –1,0 +0,63 мм,  –0,63 +0,25 мм и  –0,25 +0,05 мм [5]. В каждом эксперименте 
использовалась навеска в 2700 г каждого класса крупности, и фиксировалось 
извлечение концентрата при напряженности электрического поля 10 кВ, 15 кВ, 
20 кВ, 25 кВ и 30 кВ. 

 
Таблица 1 – Результаты определения выхода медного концентрата 

при изменении напряженности электрического поля 

 
Результаты эксперимента представлены накопленным итогом по мере уве-

личения напряженности. По полученным данным вычислен выход концентрата 
(Q, %). 

Из таблицы видно, что для всех трех классов крупности выход концентрата 
увеличивается с повышением напряженности электрического поля. В табл. 2 
представлены полученные результаты в более удобной форме для анализа 
оценки степени влияния напряженности.    

 
Таблица 2 – Выход концентрата электросепарации 
при разной напряженности электрического поля 

 

  
В данной таблице за единицу принят выход концентрата при напряженности 

10 кВ и пересчитаны выхода при других напряженностях относительно значе-

Напряженность электрического поля, кВ Крупность, 
мм 

Выход 
концентрата 10 15 20 25 30 

–1,0+0,63 грамм 
% 

75 
2,778 

120 
4,444 

170 
6,296 

205 
7,93 

280 
10,370 

–0,63+0,25 грамм 
% 

50 
1,852 

75 
2,778 

95 
3,519 

100 
3,704 

40 
5,556 

–0,25+0,05 грамм 
% 

20 
0,741 

35 
1,296 

50 
1,852 

40 
2,037 

15 
2,593 

Напряженность электрического поля, кВ Крупность, 
мм 

Выход  
концентрата 10 15 20 25 30 

–1,0 +0,63 % 2,78 4,44 6,30 7,93 10,37 

–0,63 +0,25 % 1,85 2,78 3,52 3,70 5,56 

–0,25 +0,05 % 0,74 1,30 1,85 2,04 2,59 

Всего: % 5,37 8,32 11,67 13,67 18,52 

       Итого выход классов  –1,0 +0,05 мм в концентрат:      57,75 % 

Выход отно- 
сительно  

10 кВ 
ед. 1,00 1,59 2,17 2,55 3,45 
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ния выхода при 10 кВ. Полученная зависимость показывает, что увеличение 
напряженности электрического поля в три раза (с 10 кВ до 30 кВ) ведет к уве-
личению выхода концентрата меди из базальта также примерно в 3 раза. Одна-
ко для широкого класса крупности базальта, подаваемого на сепаратор (–1,0 
+0,05 мм), повышение напряженности электрического поля с 20 кВ до 30 кВ 
увеличивает абсолютный выход концентрата не столь значительно (18,52 – 
11,67 = 6,85 %). Это связано с тем, что в указанном широком классе крупности 
присутствуют узкие классы, которые лучше извлекаются на электросепараторе, 
а также сростки самородной меди с вмещающей породой.  

Для дальнейшего анализа оптимальной крупности питания электросепара-
ции использовался метод корреляционного анализа, при котором по каждому 
классу крупности были получены парные линейные уравнения регрессии зави-
симости выхода концентрата (Q) от напряженности электрического поля сепа-
ратора (Е). Результаты расчетов приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 – Корреляционный анализ зависимости выхода концентрата 

от напряженности электрического поля 
 

Крупность, мм Уравнение регрес-
сии 

2R  
F tв 

–1,0 +0,63 1 037 0 367Q , , E= − + 0,986 211,5 14,54 
–0,63 +0,25 0 148 0 167Q , , E= +  0,925 37,27 6,105 
–0,25 +0,05 0 074 0 089Q , , E= − + 0,98 144,0 12,0 
 
Анализ расчетов показывает, что коэффициенты детерминации 2R  получен-

ных моделей близки к предельному значению 1,0, что свидетельствует о силь-
ном влиянии факторного признака на результативный. Большое значение ста-
тистики Фишера F существенно превышает критическое (Fкр = 10,13) при уров-
не значимости 0,05, что свидетельствует об адекватности парной линейной мо-
дели. Статистика Стьюдента tв коэффициента при факторном признаке также 
существенно превышает критическое значение (tк = 3,18), что является под-
тверждением значимости этого коэффициента в регрессионной модели при 
уровне значимости 0,05. Графическое представление экспериментальных и рас-
четных данных по зависимости выхода концентрата от напряженности элек-
трического поля показано на рис. 1.  

В реальных условиях комплексной технологии при извлечении медного 
концентрата на сепаратор подается горная масса, в которой все классы круп-
ности находятся вместе в некотором соотношении. Поэтому исследовался во-
прос влияния соотношения между разными классами на выход концентрата. 
Для этого обозначим id – доля в смеси і-го класса крупности, где  і = 1, 2, 3. При 
этом 1d  соответствует классу –1,0 +0,63 мм, 2d  и 3d  соответствуют следующим 
по порядку классам, а 1 1d .=∑  Примем для определенности соотношение  

2 3 1 5d d , .=   Задавшись для первого класса 1d = 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8,  для 
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а) для крупности –1,0 +0,63 мм; б) для крупности –0,63 +0,25 мм; 

в) для крупности –0,25 +0,05 мм 
 

Рисунок 1 – Зависимость экспериментального (1) и расчетного (2) 
выхода концентрата от напряженности электрического поля 

для базальта 
 

остальных классов получим ( )3 11 2 5d d ,− ; 2 3 1 5d d , .= =  С учетом соотношения 
классов крупности в пробе для определения выхода концентрата, получим сле-
дующую модель: 

 
( )1 2 3 1 2 31 037 0 148 0 074 0 367 0 167 0 089Q , d , d , d , d , d , d E.= − + − + + + ⋅  

 
Результаты расчета выхода концентрата при разных значениях долей клас-

сов крупности в зависимости от напряженности электрического поля показаны 
в табл. 4, а графическое представление при варьировании первого класса ( )1d  
изображено на рис. 2. 
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Таблица 4 – Результаты выхода концентрата при разных значениях  
долей классов в зависимости от напряженности электрического поля 

 

Доля  
концентрата 
в пробе 

Выход концентрата, Q, % 

1d  2d  3d  Е =10 кВ Е =15 кВ Е =20 кВ Е = 25 кВ Е = 30 кВ 
0,4 0,36 0,24 1,90 3,04 4,18 5,32 6,46 
0,5 0,30 0,20 2,02 3,27 4,53 5,78 7,04 
0,6 0,24 0,16 2,14 3,51 4,88 6,25 7,62 
0,7 0,18 0,12 2,26 3,75 5,23 6,72 8,21 
0,8 0,12 0,08 2,38 3,98 5,59 7,19 8,79 

 

 
 
Рисунок 2 – Зависимость выхода концентрата от напряженности электрического поля  

при варьировании содержанием разных классов крупности для базальта 
 

Из рисунка видно, что при низкой напряженности электрического поля до-
левой состав крупности в пробе слабо влияет на величину выхода концентрата. 
Это объясняется низкой эффективностью извлечения при Е = 10 кВ. По мере 
роста напряженности электрического поля различные классы крупности ведут 
себя по-разному. Поэтому при увеличении 1d  от 0,4 до 0,8 выход концентрата 
возрастает, и при Е = 30 кВ разница в выходе составляет 36 % (8,796 6,461 ׃ = 
1,36). Таким образом, если в потоке горной массы много переизмельченного 
базальта, то это приводит к снижению эффективности процесса извлечения 
медного концентрата. 

Выводы. В результате выполненных исследований показана эффективность 
использования процесса электросепарации для отделения медного концентрата 
от измельченной массы базальта после ее предварительной магнитной сепара-
ции для отделения титаномагнетита. 

Установлены предпочтительные классы крупности в процессе рудоподго-
товки и классификации составляющих базальтовой горной массы для электро-
сепарации. 

Установлены зависимости выхода медного концентрата из базальта от на-
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пряженности электрического поля при варьировании содержанием разных 
классов крупности, подаваемых на электросепарацию. 

Получены регрессионные зависимости выхода медного концентрата от раз-
личных соотношений между классами крупности в исходном продукте и от на-
пряженности электрического поля. 

Операция электросепарации рекомендуется к использованию на конечной 
стадии комплексной переработки базальта для получения концентрата само-
родной меди, а также силикатной части для нужд строительства. 
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Анотація. Предметом досліджень є ефективність використання процесу електричної се-

парації на кінцевій стадії переробки здрібненого базальту для вилучення концентрату само-
родної міді. Ця технологічна операція входить до технології комплексної безвідхідної пере-
робки базальтів. Оскільки базальт має високий вміст титаномагнетиту, то попередньо здріб-
нену суміш сепарують на магнітному сепараторі, після чого магнітнонесприйнятлива части-
на, що включає самородну мідь, пропускається через электросепаратор.  

У процесі досліджень визначено раціональні класи крупності для електросепарації, вста-
новлено кількість виходу мідного концентрату для трьох класів крупності базальту, а також 
залежність кількості концентрату від напруженості електричного поля сепаратора.  

Оскільки в реальних умовах на сепаратор надходить суміш класів крупності в рекомен-
дованих межах, то виконано кореляційний аналіз залежності виходу мідного концентрату з 
урахуванням співвідношення класів крупності й від величини напруженості електричного 
поля. Отримана залежність дозволяє прогнозувати ефективність процесу вилучення мідного 
концентрату з базальту, а на кінцевій стадії його переробки рекомендовано до використання 
процес електросепарації. 

Ключові слова: базальт, клас крупності, самородна мідь, титаномагнетит, магнітна й 
електрична сепарація, мідний концентрат. 

 
Abstract. The subject of research is the efficient use of electric separation process at the final 

stage of processing crushed basalt to extract native copper concentrate. This process operation is in-
cluded into the integrated waste-free processing technology of basalts. Since basalt has a high con-
tent of titan magnetite, the pre-ground mixture is separated onto a magnetic separator, and then 
magnet-resistant part, including native copper, is passed through the electrostatic separator. 

During the studies, the rational size fractions for electrostatic separation were defined, the out-
put amount of copper concentrate for the three size fractions of basalt and also the dependence of 
the concentrate amount on the electric field intensity of the separator were set. 

Since in real conditions the mixture of size fractions entering onto the separator lies between 
the recommended ranges, the correlation analysis of copper concentrate output dependence on the 
ratio of the size fractions and the electric field intensity was carried out. The obtained dependence 
allows predicting the efficiency of extraction of copper concentrate from the basalt, and at the final 
stage of its processing it is recommended to use the process of electrostatic separation. 

Keywords: basalt, size fractions, native copper, titan magnetite, magnetic and electrostatic se-
paration, copper concentrate. 
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