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Аннотация. Выполнен практический анализ наиболее часто используемых методов 

обезвоживания измельченной влажной горной массы. Указаны недостатки каждого из них и 
предложен комплексный метод с учетом трех методов обезвоживания (вибрационного, элек-
троосмотического и вакуумного), совмещенных в одном устройстве. Представлена схема 
устройства и принцип его работы, а также результаты обезвоживания по совмещенному ме-
тоду на этом устройстве. Показано долевое участие каждого метода в зависимости процента 
обезвоживания от длины транспортирования на этом устройстве. Полученные результаты 
предварительных исследований указывают на эффективность использования предложенного 
комплексного метода обезвоживания, и на этой основе сделан вывод о перспективности ме-
тода для широкого использования. 

Ключевые слова: обезвоживание, горная масса, вибрация, электроосмос, вакуум, цен-
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Совершенствование процессов обезвоживания измельченной горной массы 

в различных технологических схемах ее переработки является актуальной зада-
чей, поскольку для их осуществления необходимо энергоемкое оборудование, 
значительные временные интервалы, сокращающие производительность цикла 
выпуска конечной продукции. 

Используются несколько видов обезвоживания горной массы, и основными 
из них являются следующие: 
____________________________________________________________________ 
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– термический метод, путем выпаривания влаги. Он эффективен для дости-
жения любой степени обезвоживания продуктов переработки, однако требует 
значительного энергопотребления и времени для полного цикла, поэтому суще-
ственно увеличивает производственные затраты на выпуск конечной продукции 
[1]; 

– вакуумное обезвоживание является одним из распространенных методов 
на различных горных предприятиях, в частности на обогатительных угольных и 
рудных фабриках, при переработке торфа, каолинов, туфов и т. д. Для его осу-
ществления необходимо громоздкое оборудование (барабанные, дисковые, лен-
точные вакуум-фильтры) и мощные вакуумные установки. К несовершенству 
метода относится недостаточная степень обезвоживания горной массы (до 20 % 
остаточной влаги) и ограничение по нижнему классу крупности горной массы 
(до 0,1÷0,2 мм) [2, 3]; 

– центробежный метод обезвоживания позволяет снижать содержание влаги 
до 6,0 %. Он находит применение на обогатительных фабриках для обезвожи-
вания угольных шламов после флотации, угольной мелочи после отсадки. Что-
бы его осуществлять необходимы крупные капитальные затраты для приобре-
тения дорогостоящих центрифуг, их установки, а также значительные затраты 
на электроэнергию для приводов. Поэтому этот процесс сказывается на увели-
чении себестоимости конечной продукции [4, 5]; 

– вибрационный метод обезвоживания на виброгрохотах мелкой и тонкой 
классификации. Для этой цели используются виброгрохоты различной конст-
рукции и типоразмеров. Как правило, они выполняют основную функцию клас-
сификации по крупности и промежуточное обезвоживание. Данный метод эф-
фективен при классификации пульп для обезвоживания их твердой части и ис-
пользуется на сливах классификаторов, дешламаторов, после мелкой отсадки 
горной массы. Этот метод экономически более целесообразен, однако он не да-
ет достаточного обезвоживания (остаточная влага – до 20 %) и используется 
только для предварительного обезвоживания от внешней влаги [6-8]. 

Поиск технических решений по интенсификации и глубины процессов обез-
воживания, снижения затрат на их осуществление приводит к необходимости 
использования новых возможностей. Как правило, описанные выше методы 
обезвоживания (кроме термического) позволяют извлекать только внешнюю 
влагу, а влага в поровых каналах сыпучей массы, между частицами в виде пере-
тяжек, а также капиллярная при этом не извлекается. Здесь важную роль игра-
ют молекулярные силы сцепления, силы поверхностного натяжения, преодо-
леть которые указанными методами на существующем оборудовании не пред-
ставляется возможным. 

Вместе с тем, существует острая необходимость обезвоживания конечного 
продукта горного производства до минимального процентного содержания вла-
ги. Это – и отгрузка измельченной угольной массы тепловым станциям для 
сжигания в форсунках котлов, и транспортирование такой массы в железнодо-
рожных вагонах в зимнее время, вызывающее трудности при их последующей 
разгрузке, поскольку перед этим из-за высокого содержания влаги смерзшуюся 
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массу приходится оттаивать в тепляках, что влечет за собой простои транспор-
та, расход энергии на тепло. Кроме того, требуется дальнейшее обезвоживание 
отгруженной массы перед измельчением для подготовки к сжиганию. 

Подобные проблемы возникают при подготовке железорудного и марганце-
вого концентратов к металлургическому переделу. Все конечные стадии обо-
гащения руд происходят при мокром процессе, ввиду чего концентрат получа-
ют повышенной влажности, а для дальнейшей его подготовки при окомковании 
или получении окатышей необходимо минимальное содержание влаги. Поэто-
му задача более глубокого снижения влажности измельченной горной массы 
или продуктов ее переработки требует использования новых методов.  

Одним из перспективных направлений является применение комплексного 
метода обезвоживания горной массы, реализуемого на одном оборудовании с 
использованием электрокинетического энергомассопереноса в дисперсных сре-
дах. 

Целью исследования является поиск решений с устойчивым непрерывным 
режимом работы оборудования при интенсивном глубоком обезвоживании 
горной массы на основе использования комплексного механизма, включающего 
вибрационное воздействие, вакуумирование и электроосмос, воплощенные в 
одной установке. В этом случае непрерывность процесса обеспечивается виб-
рационным перемещением обезвоживаемой горной массы. Известно, что при 
подведении разности потенциалов к сыпучему влажному слою дренирование 
влаги происходит под влиянием электрического поля к отрицательному заряду. 
Поэтому при неподвижном слое высыхание частиц в первую очередь происхо-
дит возле анода согласно электрокинетической теории поведения жидкости в 
электрическом поле. Впоследствии дренирование влаги будет происходить, да-
же без подачи напряжения, в сторону отрицательного электрода. Однако этот 
процесс замедлен по отношению к движению влаги под напряжением. Поэтому 
для его интенсификации необходимо обеспечить непрерывное движение сыпу-
чей влажной массы по рабочему органу обезвоживающего устройства при под-
ключенном электрическом поле. Вибрационное устройство в виде закрытого 
короба с сетчатым днищем выполняет эту функцию. Кроме того, при вибраци-
онном движении материала происходит разрыв связей в виде перемычек из 
жидкости (перетяжек) между отдельными частицами, что способствует процес-
су обезвоживания.  

Во влажном слое горной массы, находящемся в электрическом поле между 
двумя электродами, происходит обезвоживание по электроосмотическому ме-
тоду, основанному на процессах переноса влаги в обрабатываемом материале 
под влиянием электрического поля. Согласно известным исследованиям, вы-
полненным П.И. Страховым и Ф.Ф. Рейсом, механизм электроосмоса объясня-
ется тем, что молекула воды разлагается под действием гальванического поля и 
одна из частей переносится от одного полюса к другому через междуполюсный 
слой. При этом перемещение влаги происходит в сторону отрицательного по-
люса. Продолжительное действие электрического поля приводит к переносу 
жидкости, и, что самое важное, происходит перенос жидкости из трудноуда-
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ляемых участков (капилляров, поровых каналов, перетяжек), поскольку при 
этом ослабевают силы поверхностного натяжения жидкости. В этом случае ее 
перемещение целесообразно усилить для увеличения дренирования через обез-
воживаемый слой с помощью вакуумирования подслойного пространства, со-
вместив, таким образом, механизм электроосмоса с вакуумированием для более 
глубокого обезвоживания.  

Целесообразность такого сочетания была показана в результате изысканий 
В.Л. Радушкевича и Г.Ю. Гольберга [9]. В своих исследованиях авторы данной 
работы определяли эффективность использования трех методов обезвоживания 
влажной измельченной горной массы (вибрационный, электроосмотический и 
вакуумный), совмещенных в одной установке. Схема устройства для обезвожи-
вания комплексным методом показана на рис. 1.   

 
 

Рисунок 1 – Схема устройства для обезвоживания  
 

Устройство состоит из опорной рамы 1, на которой с помощью резиновых 
амортизаторов 2 установлен корпус вибрационной транспортирующей и обез-
воживающей машины 3. Загрузка мелкой влажной горной массы производится 
в установленный на резиновые амортизаторы 4 бункер 5, к металлическому 
корпусу которого прикреплен контакт положительного полюса 6 источника по-
стоянного тока. Верхняя часть транспортирующей машины покрыта слоем изо-
ляционного материала 7, а в днище этой машины вмонтировано мелкое сито 8 с 
отрицательным контактом 9 от источника тока. Под ситом находится камера 
сбора 10 для мелкого отсева горной массы и дренажной влаги, удаляемых пе-
риодически через затвор 11. В камере 10 через канал 12 осуществляется вакуу-
мирование вакуумным насосом 13. Непрерывное перемещение горной массы в 
вибромашине от загрузки к разгрузке осуществляется с помощью вибровозбу-
дителя 14. Частота возмущений и амплитуда колебаний рабочего органа – регу-
лируемые. 
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При работающем устройстве его контакты подключены к источнику посто-
янного тока, создающего электрическое поле, определяющее условия электро-
осмотического движения жидкости от загрузки (от положительного полюса) к 
металлической сетке корпуса (с отрицательным потенциалом). За счет вибро-
возбуждения горная масса перемещается, сегрегирует и, проходя над сеткой, 
извлекается в камеру сбора. Процесс ее удаления усиливается отрицательным 
давлением в камере сбора за счет вакуумирования [10]. Таким образом, в про-
цессе непрерывно движущегося слоя горной массы происходит обезвоживание 
по трем механизмам. 

Результаты экспериментальных исследований работоспособности устройст-
ва представлены на рис. 2 в виде зависимости процентного извлечения влаги 
W, % от длины вибротранспортирования L при различных механизмах влияния 
на влажный слой материала.  

 
 

Рисунок 2 – Зависимость процентного извлечения влаги W, %  
от длины вибротранспортирования L при различных механизмах влияния  

на влажный слой материала. 
На графиках показано долевое участие каждого из механизмов: 1 – обезво-

живание только за счет вибрации, 2 – обезвоживание вибрацией и электроосмо-
сом, 3 – обезвоживание вибрацией и вакуумом, 4 – обезвоживание вибрацией, 
электроосмосом и вакуумом. Исходная влажность горной массы составляла 
30 %, плотность 2,6 г/см3, напряжение электрического поля 75 В. В указанном 
эксперименте не ставилась цель снижения влажности массы до шести и менее 
процентов. Это достигается путем варьирования регулируемых параметров в 
каждом механизме. При выполнении последующей сушки материала была до-
стигнута конечная влажность до 2 %. 

Выводы. Таким образом, данный комплексный метод обезвоживания может 
быть предложен для широкого использования при обезвоживании сыпучей 
влажной горной массы. Суммарное энергопотребление процесса зависит от 
производительности устройства, но оно на порядок ниже существующих мето-



ISSN 1607-4556 (Print), ISSN 2309-6004 (Online) Геотехнічна механіка. 2014. №119 

  

68  

дов. 
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––––––––––––––––––––––––––––––– 
Анотація. Виконано практичний аналіз найчастіше використовуваних методів зневод-

нювання здрібненої вологої гірської маси. Вказано недоліки кожного з них і запропоновано 
комплексний метод з урахуванням трьох методів зневоднювання (вібраційного, електроос-
мотичного й вакуумного), сполучених в одному пристрої. Представлено схему пристрою і 
принцип його роботи, а також результати зневоднювання комплексним методом на цьому 
пристрої. Показано долю кожного методу в залежності відсотка зневоднювання від довжини 
транспортування на цьому пристрої. Отримані результати попередніх досліджень вказують 
на ефективність використання запропонованого комплексного методу зневоднювання, та на 
цій основі зроблено висновок про перспективність методу для широкого використання. 

Ключові слова: зневоднювання, гірська маса, вібрація, електроосмос, вакуум, центрифуга. 
 
Abstract. There is a practical analysis of the most commonly used methods of dewatering of 

wet finely divided mined rock accomplished. Disadvantages of each of them are listed and a com-
plex method based on three methods of dewatering - vibration, electroosmotic and vacuum com-
bined in a single device, was proposed. A scheme of the device and the way it works, as well as the 
results of dewatering in a combined method on this device are introduced. Equity participation of 
each method, depending on the dewatering percentage and the length of transportation on this de-
vice, is shown. The obtained results of preliminary studies indicate the effectiveness of the proposed 
complex method of dewatering and on this basis the prospects for widespread use of the method are 
concluded. 

Keywords: dewatering, mined rock, vibration, electro-osmosis, vacuum, centrifuge. 
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