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УДАРНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ЛИСТОВАЯ ШТАМПОВКА ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ ЗАГОТОВОК 
 
Постановка проблемы и анализ последних исследований и публикаций. В процессах 

формообразования глубоких сложнорельефных тонколистовых деталей предельные дефор-
мации и режимы обработки для ряда материалов определяются не только их пластическими 
свойствами, но и способностью сопротивляться задиру, особенно это касается традиционных 
видов штамповки титановых сплавов на гидравлических и кривошипных прессах. Налипание 
металла на пуансон и матрицу приводит к снижению качества поверхности детали и сниже-
нию стойкости инструмента. 

Как показала практика, для получения глубоких деталей необходима многопереход-
ная штамповка и межоперационные отжиги. Недостатком такой технологии является про-
должительный производственный цикл изготовления детали, связанный с проведением про-
межуточных отжигов и подготовительных операций, таких как обезжиривание поверхности, 
удаление оксидных пленок, нанесение и удаление фосфата, отмывание, сушка и др. 

Интенсифицировать процесс формообразования деталей из титановых сплавов 
без предварительного нагрева заготовок можно за счет применения эффективных смазочных 
материалов и покрытий. К таким покрытиям относятся покрытия заготовок цинком, наноси-
мые в расплавленных солях этого металла. По сравнению с аналогичными покрытиями 
из растворов электролитов они являются более стойкими и при обработке давлением исклю-
чают налипание материала на инструмент и повышают предельную глубину вытяжки тита-
новых сплавов ВТ1-0, ОТ4-1 и ВТ20 на гидравлических прессах в пределах 22–30 % [1–3]. 

Недостатком такой технологии является невозможность получения сложнорельефных 
деталей. Решение этой проблемы можно развязать, используя безпуансонные методы штам-
повки [4]. Наиболее перспективным является ударная динамическая штамповка жидкостью 
на прессах модели Т1324 [5]. 

Цель работы – интенсификация процесса ударной штамповки жидкостью тонкостен-
ных деталей сложной формы из титановых сплавов без предварительного нагрева заготовок. 

Изложение основного материала. Исследование штампуемости титановых сплавов 
с цинковым покрытием и сравнение их с этими же сплавами, но без покрытия, проводились 
на заготовках диаметром от 100 до 300 мм и толщиной от 0,5 мм на пневмоударной установ-
ке штамповки жидкостью Т1324М (рис. 1) мощностью 63 кДж. 

Нанесение цинкового покрытия на титановые заготовки необходимо проводить 
в две стадии: 

– Первая стадия – предварительная обработка, заключающаяся в травлении титано-
вых заготовок в солевом расплаве со следующей концентрацией основных элементов рас-
плава ZnCl2 85–93 %, смесь KCl и NaCl 7–15 %. Время травления составляет 5–10 мин, тем-
пература расплава – 400–430 °С.  

– Вторая стадия – непосредственное нанесение цинкового покрытия в расплаве со-
лей, содержащем 50–70 % ZnCl2, 20–30 % KCl и 10–30 % NaCl. Продолжительность обработ-
ки 5–7 мин, температура расплава 400–430 °С.  

Таким образом, предварительная обработка титановых заготовок в расплавленной со-
левой среде хлоридов цинка, калия и натрия позволяет на первой стадии провести травление 
и удалить оксидную пленку, а на второй стадии при последующем цинковании получить 
на поверхности заготовок качественное покрытие, сцепленное с основой на уровне металли-
ческой связи. 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

ВТ14 
закаленные 

1,3–1,4 1,4–1,5 1,3–1,35 — — — 

ВТ15 
отожженные 

1,2–1,3 1,3–1,4 1,2–1,3 1,45–1,55 1,6–1,7 1,5–1,6 

ВТ15 
закаленные 

1,3–1,4 1,4–1,5 1,3–1,35 — — — 

ВТ20 — — — — 1,4–1,6 1,3–1,5 
ВТ23 

отожженные 
— 1,6–1,7 — — 1,8–2,0 — 

ВТ23 
закаленные 

— 1,4–1,5 — — — — 

 
Комплекс проведенных исследований позволил разработать промышленную техноло-

гию глубокой вытяжки деталей из титановых сплавов без промежуточного рекристаллизаци-
онного отжига между второй и третьей вытяжными операциями. Предварительную подго-
товку заготовок осуществляют на участке химико-термической обработки. Технологический 
цикл включает в себя следующие этапы: обезжиривание заготовки, отмывание её в горячей, 
а затем в холодной воде, сушка; травление и цинкование в солевом расплаве, отмывание 
в горячей и холодной воде, сушка; нанесение смазочного материала, вытяжка за три опера-
ции; удаление покрытия; подрезка фланца до готового размера. 

Также было установлено, что одной из главных и наиболее часто встречающихся при-
чин разрушения деталей при вытяжке являются гофры, которые образуются вследствие от-
сутствия или недостаточного усилия прижима. Образовавшиеся гофры могут являться также 
причиной разрушения деталей в процессе эксплуатации. 

При вытяжке цилиндрических емкостей, днищ, полусфер для шаробаллонов и других 
наиболее ответственных деталей гофрообразование не допускается. Для устранения этого 
недостатка нами были установлены величины удельного давления прижима заготовок. Сред-
нее значение величины удельного давления прижима при вытяжке отожженного материала 
в холодном состоянии для толщины равной 1 мм приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Среднее значение величины удельного давления прижима 
при вытяжке отожженного материала в холодном состоянии для толщины равной 1 мм 

 
Марка сплава 

Среднее значение удельного давления 
прижима q, МПа 

в зависимости от степени вытяжки, равной 
1,2–1,5 1,6–1,8 св. 1,9 

ВТ1-00, ВТ1-0, ОТ4-0, ОТ4-1 2–2,5 2,7–3,1 3,3–4,0 
ОТ4, ВТ-4, ВТ5-1 2,2–2,7 — — 
ОТ4-2, ВТ2С, ВТ14, ВТ15, ВТ20, ВТ23 2,5–3,0 — — 

 
При вытяжке деталей из заготовок толщиной больше или меньше 1 мм для определе-

ния величины удельного давления следует пользоваться поправкой с (табл. 3), на которую 
необходимо множить значение q, взятое с табл. 2. 

 
Таблица 3 

Значения поправки с в зависимости от толщины материала 
Толщина материала, мм до 0,7 1,0 1,5 2,0 3,0 4–5 св. 5 
Значение поправки с 1,2 1,0 0,9 0,8 0,75 0,7 0,6 
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Глубокую вытяжку в тех случаях, когда трудно или невозможно отрегулировать за-
данное усилие прижима, следует производить с гарантийным зазором, величина которого 
определяется по формуле: 

 SSS  01 , (1) 

где 0S  – исходная толщина заготовки; 

S  – величина приращения толщины в % от исходной толщины. 
Величина приращения толщины зависит от степени вытяжки и выбирается по табл. 4. 
 

Таблица 4 
Значения величина приращения толщины 

Степень вытяжки Квыт 1,3 1,5 1,75 2,0 св. 2 

Величина приращения в % 
от исходной толщины 8–10 10–12 12–15 15–20 св. 25 

 
Оптимальный радиус закругления рабочей кромки вытяжной матрицы первого пере-

хода для сплавов марок ВТ1-00, ВТ1-0, ОТ4-0, ОТ4-1 и ОТ4 является Rм. опт = (6–8)S, а пуан-
сона Rп. опт = (4–6)S. 

Для сплавов марок ВТ4, ВТ5-1, ВТ6С, ОТ4-2, ВТ14, ВТ15, ВТ20, ВТ23 оптимальный 
радиус матрицы составляет Rм. опт = (10–12)S, а пуансона Rп. опт = (9–11)S. 

С целью получения полусферических, эллиптических и другой формы днищ с рав-
номерной толщиной стенки по образующей вытяжку-штамповку следует производить фор-
мовкой в торец, т. е. с приложением дополнительного усилия в торец заготовки по схеме 
ударно-динамической штамповки, представленной в работе [5]. Этим способом можно полу-
чать полусферы, эллиптические днища и конусные детали с относительной толщиной стенки 
Sотн  0,8 %. 

 100
ñð

îòí 
d

S
S , %, (2) 

где S – исходная толщина заготовки, мм; 

ñðd  – диаметр днища по средней линии, мм. 

В результате экспериментальных исследований было установлено, что реакция цин-
кования титана происходит в солевом расплаве с концентрацией основного компонента – 
хлорида цинка (ZnCl2) – не более 85 %, остальное – хлорид калия (KCl) и хлорид натрия 
(NaCl). Причем в случае превышения указанной концентрации хлорида цинка реакция цин-
кования не идет, зато процесс травления оксидной плёнки осуществляется достаточно ин-
тенсивно. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Процесс нанесения цинкового покрытия на заготовки из титановых сплавов следует 
осуществлять в две стадии: первая – травление в солевом расплаве с повышенной концен-
трацией хлорида цинка, вторая – цинкование в солевом расплаве с другим процентным со-
держанием хлорида цинка. 

2. В результате нанесения цинкового покрытия создается значительный положитель-
ный градиент механических свойств поверхности и основы заготовки, благодаря чему уве-
личивается штампуемость материала, что способствует интенсификации процесса глубокой 
вытяжки титановых сплавов. 

3. Установлены основные характеристики параметров глубокой вытяжки листовых 
деталей из различных титановых сплавов при динамической штамповке с использованием 
цинковых покрытий, нанесенных из расплава хлорида цинка. 
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4. Предложенная технология позволяет осуществлять глубокую многопереходную 
вытяжку титановых сплавов без предварительного нагрева заготовок и промежуточных меж-
операционных термообработок. 

5. Разработана и апробирована промышленная технология предварительной химико-
термической обработки заготовок из титановых сплавов. 
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