
173

РЕФЕРАТЫ

УДК: 669.15 - 194.3 : 621.771.25 : 539.389.2
Деформационное упрочнение проволоки из катанки различных
производителей / Э.В.Парусов, В.В.Парусов, Л.В.Сагура, О.В.Парусов //
Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов.
Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C.3-7 – табл.2 – Библиогр.: 6 назв.

Произведена сравнительная оценка деформационного упрочнения и
равномерного истинного удлинения высокоуглеродистой катанки-проволоки
из стали марки 70, произведенной на ряде металлургических предприятий по
различной нормативно-технической документации: ГОСТ 14959-79; ДСТУ
3683-98; ТУ У 27.1-4-519-2002.

Установлено, что катанка производства ММЗ при прямом волочении в
проволоку имеет наибольшее деформационное упрочнение по сравнению с
катанкой ММК и АМКР. При испытании на растяжение катанка ММЗ
характеризуется бóльшим значением истинного равномерного удлинения, что
способствует повышению ее технологической пластичности при волочении.

УДК 621.793.74.
Керамические композиционные материалы для работы при высоких
температурах / Большаков В.И., Харченко В.И.,., Вашкевич Ф.Ф.,
Спильнык А.Я., Журавель В.И., Загородний А.Б. , Любушкин В.И. ,
Милосердов А.Б., Евтерев Ю.Н. // Строительство, материаловедение,
машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C.8-9,
Библиогр. 5.

Разработана технология изготовления порошковых композиционных
материалов для получения жаровой трубы авиадвигателей. Проведенные
испытания показали высокую термостойкость материалов, если их
подвергнуть отжигу после формирования.

УДК 504.064.4:669.181.28
Эффективные изделия и конструкции из жидких шлаков силикомарганца
/ Большаков В.И., Куцин В.С., Неведомский В.А., Щербак О.С.,
Щербак С.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб.
науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C. 10-14. – табл.2. – рис. 1. –
Библиогр.: (7 назв.).

В статье рассматриваются наиболее технологические решения
производства эффективных изделия и конструкции из жидких шлаков
силикомарганца.

УДК 620.193
Зміна базових електрохімічних параметрів сталі після експлуатації /
О.Г. Архипов, О.В. Любимова-Зінченко, Д.О. Ковальов// Строительство,
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материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск.,
ПГАСА, 2011.- C.15-20

Згідно з результатами електрохімічних досліджень для експлуатованої
сталі феритного класу 08Х13, в середовищі 3%-му водному розчині NaCl,
характерним є зсув потенціалу корозії в бік від’ємних значень, що приводить
до великої різниці Екор між зразками. Зафіксовано зростання значень струму
корозії, порівняно з матеріалом у вихідному стані. Тобто експлуатовані сталі
менш стійки до дії агресивного середовища, тому корозійний процес в цих
сталях буде протікати легше.

УДК 669.15-194.2:621.785:539.3
Влияние деформационно-температурных параметров термомеханической
обработки на прочностные свойства стали Св-08ГНМ / Парусов В.В.,
Чуйко И.Н., Парусов О.В., Сычков А.Б. // Строительство,
материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск.,
ПГАСА, 2011.- C.21-23 табл. 1. – рис. 1. – Библиогр.:(2 Назв.)

Приведены краткие результаты исследований о влиянии параметров
термомеханической обработки на прочностные свойства стали Св-08ГНМ.
Полученные зависимости микротвердости от температуры и степени
деформации позволили определить температурный интервал окончания
горячей деформации катанки из стали Св-08ГНМ – 1100…1050°С,
обеспечивающий максимальное разупрочнение металла перед регулируемым
охлаждением на линии Стелмор.

УДК 621: 547
Влияние микроструктурологических характеристик структуры на запас
конструктивной прочности конструкционных материалов/ Т.В. Кимстач,
В.Ю. Костыря, Л.Н. Дейнеко, Ю.Н. Ушаков // Строительство,
материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск.,
ПГАСА, 2011.- C. 24-33.

На основании результатов исследований и модельных испытаний можно
сделать вывод о том, что именно фаза-связка в сочетании с фазой
упрочнителем и структурами промежуточного распада аустенита эффективно
позволяет сопротивляться структуре конструкционных материалов сильным
ударным нагрузкам, наносимым с большой скоростью в локальных площадях
контактной поверхности. Проведенные исследования на конструкционных
сталях специального назначения позволяют сделать вывод, о том, что металл
сварного шва и ОШЗ (сталь 07Г2М) обладает достаточной химической
однородностью и уровнем свойств, соответствующим классу прочности К60, а
при эффективных режимах термической обработки можно выйти на уровень
свойств характерных классу прочности Х70.
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С учетом проведенных расчетов можно сделать также вывод о равной
доле, вносимой физико-химическими и физико-механическими процессами
структурообразования в запас конструктивной прочности.

УДК 669.181.28
Повышение реакционной способности доменного гранулированного
шлака / Большаков В.И., Щербак С.А., Елисеева М.А. // Строительство,
материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск.,
ПГАСА, 2011.- C. 34-38. – Библиогр.: (19 назв.).

Рассматриваются наиболее эффективные способы возможного
повышения реакционной способности доменных гранулированных шлаков с
целью производства высококачественных строительных материалов на основе
активированных шлаков.

УДК 621: 547
Фрактальная модель структурной симметрии- поликомпонентных
материалов / В.Ю. Костыря, И.Н. Федорченко, П.В. Травини,
Г.В. Кокашинская // Строительство, материаловедение, машиностроение:
Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C. 39-48.

Любая атомно-кристаллическая конструкция представляет собой
многослойную фрактальную конструкцию и ее топологическая размерность
составляет d = ln5/ln2 ≈ 1,809. С точки зрения трехмерного наблюдателя
топологическая размерность составит d = ln13/ln2 ≈ 5,1299250, а при
предельном стремлении итеративных операций поворота и фрактализации по
алгоритму исходных фигур – двух тетраэдров фрактально заполняется
элементарная кубическая ячейка.

УДК 669.187.2
Вклад структурных параметров в изменение механических свойств
рабочих поверхностей деталей машин после импульсно-плазменной
обработки / Маркашова Л.И., Колисниченко О.В., Валевич М.Л.,
Кушнарева О.С., Дуда И.Н. // Строительство, материаловедение,
машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C. 49-
55 Табл 1. – рис. 4. – Библиогр.: (20 назв.).

С целью продления эксплуатационного ресурса изделий из стали 40Х,
обработанных импульсной плазмой, разработан аналитический подход для
структурной оптимизации механических свойств поверхностных слоев.
Представленный метод позволяет выявлять структурные параметры,
способствующие снижению или повышению механических свойств рабочих
поверхностей деталей машин, для корректировки режимов импульсно-
плазменной обработки.

УДК 669.187.2
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УДК 621.774:669.296]:621.774.1-412:621.74
Магнитный контроль (по коэрцитивной силе) сталей 09Г2С, 0, 3пс при
деформационных, статических нагружениях /Г.П. Брехаря,
В.И. Сухомлин, В.И. Волох// Строительство, материаловедение,
машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C. 56-
64 рис., Библиогр.: (10 назв.).

Приведены результаты исследований напряженно-деформированного
состояния сталей 09Г2С, 0, 3пс с помощью магнитного контроля путем
измерения коэрцитивной силы. Выполнены металлографические исследования
величины зерна каждого образца. Проведен сравнительный анализ изменения
коэрцитивной силы от нагрузки между марками сталей 09Г2С, 0, 3пс

УДК 621: 547
Физико-химическая модель матричного структурообразования СВС-
оксиднолегированных металлокомпозитов / В.Ю. Костыря //
Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов.
Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C. 65-71.

Физическая модель дисперсного структурообразования в СВС-
металлокомпозитах (первичной кристаллизации) основана на описании
следующих стадий: преобразование фронта СВС в коническую пленку;
развитие волн силовой неустойчивости во фронте СВС-реакции поперек и
вдоль вектора скорости перемещения фронта СВС; формирование
оксиднофазного тороида на периферии фронта СВС-структурообразования;
развитие неустойчивости (термодинамической) жидкофазной области;
формирование ”структурных потоков”, истекающих из жидкофазной области
со скоростью, тождественной ее максимальной термодинамической
неустойчивости; развитие волн деформационно-структурной неустойчивости в
потоках и их распад на кластеры микрокапель .

УДК 621.791: 539.4.
Структурное прогнозирование механических свойств сварных
соединений при разрушении / Бердникова Е.Н. // Строительство,
материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск.,
ПГАСА, 2011.- C. 72-76

Представлены результаты фрактографических исследований сварных
соединений высокопрочной стали 17Х2М. На основе экспериментальной
информации проведено сопоставление структурных условий распространения
трещин и расчет практической прочности для локальных участков
поверхности изломов в зависимости от структурных концентраторов
напряжений с учетом микромеханизма разрушения.



177

УДК 697.7
Повышение эффективности трубчатых газовых нагревателей для
лучистого отопления/ Иродов В.Ф., Осетянская Д.Е. // Строительство,
материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск.,
ПГАСА, 2011.- C.77-82

Актуальной задачей является повышение эффективности работы
инфракрасных газовых нагревателей за счет рационального использования
конвективной теплоты и повышения лучистой составляющей процесса
теплообмена. Разработана математическая модель газового лучистого
нагревателя повышенного лучеиспускания. Приведен алгоритм расчета
параметров работы нагревателя, основанный на интегрировании с
применением метода эволюционного поиска наиболее предпочтительных
решений.

УДК 669.018.14: 669.15 – 194: 621.78: 620.197
Модель редукции пространства описания сталей / Юшкевич О.П.,
Погорелый В.И., Юшкевич П.О. // Строительство, материаловедение,
машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C. 83-
97 табл.1. - Библиогр.:(8 назв.)

Разработана математическая модель снижения размерности признакового
пространства описания марочного сортамента металлоизделий. Представлены
статистические матричные характеристики свойств сталей. Предложен
алгоритм реализующий метод главных компонент для анализа свойств сталей.

УДК728.536:625.712.14
Об'ємно-модульне будівництво доступного житла й готелів в Україні /
Дьяченко О.С. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб.
науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C. 98-102 - рис.6. -
Библиогр.:(4 назв.)

В науковій статті проаналізовано застосування об'ємно - модульних
систем з метою розвитку будівництва доступного житла й готелів в Україні.

Наведені приклади каркасу об'ємно - модульної системи, загальний вид
об'ємно-модульного будинку та мотелю.

УДК 63.(075.8)
Обоснование эффективности выбора организационно-технологических
решений по утилизации битого кирпича при сносе гражданских зданий /
Дмитренко И.С., Мартыш А.А., Котов Н.А. // Строительство,
материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск.,
ПГАСА, 2011.- C. 103-107, табл. -1, рис. -. Библиогр.-2 назв.

В статье обосновывается целесообразность получения кирпичного щебня
из обломков стен, образующихся при сносе аварийных жилых зданий.
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Приведены формулы для расчета трудоемкости и стоимости 1 м3 бетонной
смеси на кирпичном щебне.

УДК 692.412
Перспективи розвитку конструкцій, форм і образу тентової архітектури /
Ромашко С.Г. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб.
науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C. 108-113 – рис.3.

Тентова архітектура – призабутий вид будівництва, який наразі активно
розвивається. Завдяки високим технологіям заново «відкриті» метал, скло і
тентове покриття, в поєднанні дають нову якість витонченості форм і легкості
перекриття. Тентові просторові структури, які володіють новими унікальними
формами, сьогодні вже не можна розглядати як суто інженерні об'єкти. В їх
будівництво активно впроваджується технологія трансформації.

УДК: 693.5+666.972.53
Проектирование технологических и организационных решений
восстановления разрушающихся морозостойких железобетонных
сооружений / Чуб А.А. // Строительство, материаловедение,
машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.-
C.114-117 - рис.1. - Библиогр.:(6 назв.)

Предложена оптимизация проектирования технологических и
организационных решений восстановления длительно эксплуатируемых
железобетонных сооружений, путем применения разработанных критериев
оценки степени разрушения железобетонных сооружений и категорий
трудоемкости их восстановления, а также почасового внутрисменного
циклограммного графика, позволяющая повысить качество производства
работ и регулировать сроки восстановления железобетонных сооружений.

УДК 620.17
Основные закономерности формирования структуры и характер
изменения прочностных показателей строительной стали при
термической и термомеханической обработки / Х.ASGAROV, REMZI
VAROL, BULENT KURT, AZMI ERDOQAN // Строительство,
материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск.,
ПГАСА, 2011.- C.118-129

Проведен анализ методов упрочнения строительной стали 09Г2ФБ и
особенностей их применения в строительной индустрии. Рассмотрена
микролегированная строительная сталь, упрочненная с прокатного нагрева а
также со структурой игольчатого феррита.

Ключевые слова: механические свойства, структура, термическая
обработка, аустенитное зерно, игольчатый феррит, легирующий элемент.
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УДК 624.131
Экспериментальные исследования усилеия грунтовых оснований
высоконапорным инъектированием / Головко С.И., Головко А.С. //
Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов.
Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C. 130-136

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований
оснований при инъектировании грунтов. Представлены разработанные
формулы и эмпирические коэффициенты для практического использования в
различных инженерно-геологических условиях с использованием
характеристик грунтов, полученных при стандартных инженерно-
геологических изысканиях.

УДК: 620.193.001.4
Анализ качественных характеристик коррозионностойких ферритно-
аустенитных сталей с целью расширения областей их применения /
Дергач Т.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб.
науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C. 137-144, рис. 7. Табл. 5.
Библиогр.: (13 назв.).

На основании анализа научно-технической информации и результатов
исследований показана высокая стойкость к общей, питтинговой, щелевой
коррозии, эрозии и коррозионному растрескиванию в хлоридсодержащих
средах при повышенных температурах, экономичность, высокие
эксплуатационные свойства хромоникельмолибденовых ферритно-
аустенитных сталей и целесообразность их широкого использования взамен
более дорогостоящих и менее коррозионно-стойких аустенитных
хромоникельмолибденовых сталей.

УДК 621:745.55:669.017.3:669.227.33
Инновационный режим производства толстых листов – полигониза-
ционная прокатка / Большаков В.И., Сухомлин Г.Д., Лаухин Д.В.,
Мурашкин А.В., Носенко О.П., Бекетов А.В. // Строительство,
материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск.,
ПГАСА, 2011.- C. 145-151 рис. 6. –Библиогр.: (14 назв.).

Предложена технология изготовления толстых листов, основаная на
создании и сохранении устойчивой полигонизованной структуры
горячедеформированного аустенита, которая инициирует образование
многочисленных зародышей доэвтектоидного феррита при снижении
температуры деформации в область межкритического интервала. Чистовая
прокатка дополнительно повышает дисперсность конечной структуры,
снижает феррито-перлитную полосчатость и улучшает механические свойства
толстолистового проката (в том числе в зет-направлении) из
низкоуглеродистых сталей. Новая технология названа полигонизационной
контролируемой прокаткой и позволяет наряду с рекристаллизационной и
нормализационной прокатками более эффективно использовать механизмы
наследования дефектов при термомеханической обработке металлов и
является расширением возможностей традиционной контролируемой
прокатки.
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УДК 621.774:621.181.021
Зернограничная структура углеродистых котельных труб, изготовленных
по различным технологическим схемам /Опрышко Л. В., Сенина Т.В.,
Семёнов Т.В., Сухомлин Г.Д. // Строительство, материаловедение,
машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C.
152-156 рис. 3. –Библиогр.: (10 назв.).

Исследована зернограничная структура ферритной составляющей
котельных труб из стали 20, изготовленных по технологиям прессования и
горячей прокатки и обнаружены специальные границы Σ = 3 по концепции
решёток совпадающих узлов. В трубах, полученных по технологии горячего
прессования, количество специальных границ значительно больше (до 14,3%),
чем в горячекатаных (до 3,7%).

УДК 711.434:711.523
Анализ памятников фортификации ХVII-ХVIII вв центральной и юго-
восточной Украины. /Назаров М. Ю. // Строительство, материаловедение,
машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C.
157-160 рис. 1. –Библиогр.: (7 назв.).

В статье предпринята попытка сделать наиболее общую классификацию
фортификационных сооружений ХVII-XVIIIвв., как базу для дальней
музеефикации памятников истории фортификационного назначения
центральной и юго-восточной Украины.

УДК 711.434
Ландшафт, как основной фактор, определяющий обьёмно-
пространственную композицию города / К.т.н., доц. Пестрикова А.Г. //
Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов.
Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C. 161-168 рис. 1. –Библиогр.: (3 назв.).

В работе рассматривается необходимость комплексного подхода к
решению вопросов формирования обьёмно-пространственной композиции
города и его планировочной структуры с учётом природно-ландшафтных
характеристик

УДК 728.2:620.9
Архитектурная концепция проектирования высотных
полифункциональных энергетических комплексов /Невгомонный Г.У.,
Пестрикова А.Г., Погорелая Е.С// Строительство, материаловедение,
машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 59 - Дн-вск., ПГАСА, 2011.- C.
169-172. –Библиогр.: (11 назв.).

В работе рассматривается концепция  проектирования высотных зданий
активно используюших нетрадиционные источники энергии: сонце, ветер,
тепло земли. Включая подифункциональное использование, здания являются
генераторами энергии.


