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	 1.  В. В. Примаченко, В. В. Мартиненко, І. Г. Шулик, П. О. Кущенко, 
О. М. Семененко, Д. А. Шишковський (ПАТ «УКРНДІ ВОГНЕТРИ-
ВІВ ІМ. А. С. БЕРЕЖНОГО», м. Харків, Україна)

	 Дослідження	 структурно-реологічних	 властивостей	 вібролитих	
зернистих	мас	із	ZrO2,	стабілізованого	Сао,	в	залежності	від	виду	та	
кількості	диспергуючих	добавок

	 2.  В. В. Примаченко, В. В. Мартиненко, Н. Г. Привалова, І. Г. Шулик, 
Т. Г. Гальченко (ПАТ «УКРНДІ ВОГНЕТРИВІВ ІМ. А. С. БЕРЕЖ-
НОГО», м. Харків, Україна)

	 Вплив	кількості	Cr2O3	на	кінетику	зміни	фазового	складу	і	структури	
корундохромоксидних	вогнетривів	за	високої	температури

	 3.  В. В. Примаченко, С. В. Чаплянко, В. В. Мартиненко, І. Г. Шулик, 
Л. П. Ткаченко (ПАТ «УКРНДІ ВОГНЕТРИВІВ ІМ. А. С. БЕРЕЖ-
НОГО», м. Харків, Україна)

	 Дослідження	структурно-реологічних	властивостей	вібролитої	зер-
нистої	корундооксидцирконійсилікатної	маси	та	освоєння	технології	
виготовлення	з	неї	тиглів

	 4.  С. М. Логвінков1, О. М. Борисенко1, І. А. Остапенко2 (1Харківський 
національний економічний університет, м. Харків, Україна; 2ПАТ 
«Кіндратівський  вогнетривкий  завод»,  сел.  Олексієво-Дружківка, 
Донецька обл., Україна)

	 Термоліз	фенолформальдегідних	 зв’язуючих	корундографітових	
вогнетривів

	 5.  В. В. Примаченко, В. В. Мартиненко, П. П. Криворучко, Ю. Є. Мішньо-
ва, О. І. Синюкова, Н. Г. Привалова (ПАТ «УКРНДІ ВОГНЕТРИВІВ 
ІМ. А. С. БЕРЕЖНОГО», м. Харків, Україна)

	 Дослідження	з	виготовлення	хромоксидного	плавленого	зернистого	
матеріалу	та	визначення	його	властивостей

6.  С. Ю. Саєнко1, В. А. Шкуропатенко1, Р. В. Тарасов1, О. Е. Сурков1, 
С. О. Савіна1, А. Г. Міронова1, К. А. Прудивус1, Я. М. Пітак2. (1ННЦ 
«Харківський фізико-техничічний інститут», м. Харків, Україна, 

2НТУ «Харківський політехнічний інститут», м. Харьков, Укра-
їна)

	 отримання	високощільної	цирконової	кераміки.
	 7.  Є.  О.  Світличний  (ННЦ  «Харківський  фізико-технічний  інсти-

тут», м. Харків, Україна)
	 отримання	кераміки	ZrO2	—	3	%	Y2O3	із	нанорозмірного	порошку	та	

дослідження	її	властивостей
	 8.  В. В. Примаченко, В. В. Мартиненко, П. П. Криворучко, І. Ю. Костир-

ко, К. І. Кущенко, Ю. О. Крахмаль (ПАТ «УКРНДІ ВОГНЕТРИВІВ 
ІМ. А. С. БЕРЕЖНОГО», м. Харків, Україна)

Список статей  
українською, російською та англійською 

мовами
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	 Дослідження	впливу	виду	та	кількості	добавок,	що	розріджують,	на	
розтікання	вібролитих	шамотнокордієритових	мас

	 9.  Я. М. Пітак, В. В. Пісчанська1, О. Я. Пітак, Н. А. Юзенко, В. Г. Дубо віс 
(НТУ «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна; 
1Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, 
Україна)

	 Будова	системи	CaO—MgO—Fe2O3—Al2O3	в	області	субсолідусу
10.  Р. В. Бригинець, В. А. Свідерській (НТУУ «Київський політехнічний 

інститут», м. Київ, Україна)
	 Властивості	поверхні	оксиду	алюмінію	різного	фазового	складу
11.  Г. М. Шабанова, В. В. Тараненкова, С. С. Дяков, Є. Д. Кузьменков (НТУ 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна)
	 Вплив	деяких	лужних	домішок	на	перший	ступінь	розкладання	до-

ломіту
12.  Р. М. Ворожбіян1, Г. М. Шабанова1, А. М. Корогодська1, Т. Д. Рищен-

ко2, К. О. Красюк1 (1НТУ «Харківський політехнічний інститут», 
м.  Харків,  Україна;  2Харьківська  національна  академія  міського 
господарства, м. Харків, Україна)

	 Порівняльні	характеристики	глиноземистих	цементів	з	використан-
ням	відходів	хімічних	підприємств

13.  В. В. Примаченко, В. В. Мартиненко, Н. М. Казначеєва, І. Ю. Костырко, 
Ю О. Крахмаль, К. І. Кущенко, П. П. Криворучко, Т. Г. Тишина (ПАТ 
«УКРНДІ ВОГНЕТРИВІВ ІМ. А. С. БЕРЕЖНОГО», м. Харків, Укра-
їна)

	 Дослідження	впливу	виду	і	кількості	високоглиноземистого	цементу	
на	властивості	теплоізоляційних	бетонів	на	основі	шамотного	легко-
вагого	заповнювача

14.  В. В. Примаченко, В. В. Мартиненко, Л. О. Бабкіна, Л. М. Солошен-
ко,  Л.  М.  Щербак,  Т.  Г.  Тишина  (ПАТ  «УКРНДІ  ВОГНЕТРИВІВ  
ІМ. А. С. БЕРЕЖНОГО», м. Харків, Україна)

	 Залежність	шлакостійкості	 зразків	 із	 сухої	корундової	 суміші	від	
виду	добавки	гексаалюмінату	кальцію

15.  В. В. Примаченко, В. В. Мартиненко, Л. О. Бабкіна, Л. М. Солошен-
ко,  Л.  М.  Щербак,  Т.  Г.  Тишина  (ПАТ  «УКРНДІ  ВОГНЕТРИВІВ  
ІМ. А. С. БЕРЕЖНОГО», м. Харків, Україна)

	 Дослідження	впливу	температури	навколишнього	середовища	на	
властивості	глиноземвмісних	бетонних	сумішей,	які	містять	комп-
лексну	добавку	з	протиморозним	ефектом

16.  В.  В.  Примаченко,  В.  В.  Мартиненко,  Л.  О.  Бабкіна,  І.  В.  Хончик, 
Л. М. Нікуліна (ПАТ «УКРНДІ ВОГНЕТРИВІВ ІМ. А. С. БЕРЕЖ-
НОГО», м. Харків, Україна)

	 Дослідження	впливу	кількості	нормального	електрокорунду	на	влас-
тивості	низькоцементної	глиноземошпінельної	вібраційної	бетонної	
суміші	та	зразків	із	неї

17. Ю. С. Калмикова (Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет, м. Харків, Україна)

	 Шлаколужні	в’яжучі	на	основі	відвальних	доменних	шлаків	мета-
лургійних	підприємств	України
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18.  А. М. Корогодська, Г. М. Шабанова (НТУ «Харківський політехніч-
ний інститут», м. Харків, Україна)

	 оцінка	в’яжучих	властивостей	потрійних	алюмінатів	і	хромітів	луж-
ноземельних	елементів

19.  Г. М. Шабанова1, О. В. Христич1, С. М. Логвінков2 (1НТУ «Харків-
ський політехнічний інститут», м. Харків, Україна; 2Харківський 
національний економічний університет, м. Харків, Україна)

	 Розрахункова	оцінка	температур	служби	сегнетокерамічних	барій-
стронцієвих	титанатів

20.  В. В. Пісчанська1, Ю. А. Онасенко1, Я. М. Пітак2 (1Національна ме-
талургійна академія України, м. Дніпропетровськ, Україна; 2НТУ 
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна)

	 Дослідження	структурно-фазових	перетворень	у	композиції	«висо-
коглиноземистий	цемент	—	мікрокремнезем»

21.  О. Б. Скородумова1, Д. Ю. Олійник1, Д. І. Шило1, Я. М. Гончаренко1, 
Т.  Б.  Гонтар1,  І.  В.  Шуба2  (1Українська  інженерно-педагогічна 
академія,  м.  Харків,  Україна;  2НТУ  «Харківський  політехнічний 
інститут», м. Харків, Україна)

	 Дослідження	впливу	передісторії	волокноутворюючих	золів	етилси-
лікату	на	морфологічні	характеристики	кремнеземистого	волокна

22.  О.  Р.  Андрієвська1,  2,  О.  А.  Корнієнко2,  А.  О.  Макудера2,  А.  В.  Саме-
люк2, Л. М. Спасьонова1 (1НТУУ «Київський політехнічний інсти-
тут»,  м.  Київ,  Україна;  2Інститут  проблем  матеріалознавства  
ім. І. М. Францевича НАН України, м. Київ, Україна)

	 Взаємодія	оксидів	церію	та	ербію	за	температури	1100 °C
23.  К. Б. Дайнеко, О. Ю. Федоренко, Н. Ю. Глущенко, А. В. Борисенко (НТУ 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна)
	 Склад	та	властивості	низькотемпературного	електротехнічного	фар-

фору	з	використанням	кур’янівського	пірофіліту
24.  О. Ю. Федоренко1, М. І. Рищенко1, Л. С. Коц2, О. А. Бурик1, Л. П. Щу-

кіна1, К. П. Вернигора1 (1НТУ «Харківський політехнічний інсти-
тут», м. Харків, Україна; 2Висмарський університет прикладних 
наук, бізнесу та дизайну, м. Висмар, Німеччина)

	 Розширення	 сировинної	 бази	 виробництва	кислотостійкої	кера-
міки

25.  Л. В. Присяжна, О. Ю. Федоренко, С. С. Дьяков, А. Ю. Гопта (НТУ 
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна)

	 Технологічні	принципи	отримання	керамічного	клінкеру	на	основі	
важкоспікливої	глинистої	сировини

26.  Л. Л. Брагіна1, В. В. Борова1, Г. К. Воронов1, М. О. Курякін1, А. М. Гу-
баренко2 (1НТУ «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, 
Україна; 2Північно-східний науковий центр НАН України та МОН 
України, м. Харків, Україна) 

	 жаростійкі	покриття	для	захисту	трубчастих	деталей	теплообмін-
ників

27. О. В. Саввова, Л. Л. Брагіна, С. В. Малишкіна, О. В. Бабіч (НТУ «Хар-
ківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна)
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	 Формування	апатитоподібного	шару	на	поверхні	кальційсилікофос-
фатних	склокерамічних	матеріалів	в	умовах	живого	організму

28. О. В. Шалигіна, О. П. Одинцова (НТУ «Харківський політехнічний 
інститут», м. Харків, Україна)

	 Силікатні	покриття	коричневої	гами	кольорів	для	захисту	побутової	
техніки

29. О. В. Шалигіна, В. А. Павелкова, Л. О. Гавриліна (НТУ «Харківський 
політехнічний інститут», м. Харків, Україна)

	 Захисні	безпігментні	покриття	сірого	кольору	для	порошкової	елек-
тростатичної	технології

30.  Г.  В.  Лісачук,  Л.  О.  Білостоцька,  Ю.  Д.  Трусова,  Л.  В.  Павлова, 
Ю. Д. Островна, О. О. Гренішена (НТУ «Харківський політехнічний 
інститут», м. Харків, Україна)

	 Шляхи	інтенсифікації	процесів	фазоутворення	в	масах	та	поливах	
для	санітарного	фарфору

31.  Л. Л. Брагіна, М. О. Курякін, Ю. О. Соболь, М. М. Капінос (НТУ «Хар-
ківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна)

	 легкоочисні	хімічно	стійкі	композиційні	покриття
32.  М. О. Курякін, Л. Л. Брагіна, А. О. Рєдіна (НТУ «Харківський полі-

технічний інститут», м. Харків, Україна)
	 Вплив	типів	каталізаторів	окиснення	на	самоочищення	композицій-

ніх	покриттів
33.  Т. Л. Карасик (Національна металургійна академія України, м. Дні-

пропетровськ, Україна) 
	 Вплив	оксидів	лужноземельних	металів	на	властивості	жаростійких	

покриттів
34.  Я. М. Пітак1, М. А. Чиркіна2, О. Я. Пітак1, І. А. Чиркіна1 (1НТУ 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна; 2На-
ціональний  університет  цивільного  захисту  України,  м.  Харків, 
Україна)

	 Дослідження	можливості	використання	відпрацьованих	каталізато-
рів	як	сировини	для	отримання	кольорових	полив

35.  В. В. Примаченко, В. В. Мартиненко, О. В. Дуніков, М. Л. Литвин, 
Т.  С.  Пєнзєва,  О.  М.  Реброва  (ПАТ  «УКРНДІ  ВОГНЕТРИВІВ 
ІМ. А. С. БЕРЕЖНОГО», м. Харків, Україна)

	 Доопрацювання	 і	 перегляд	методик	 випробувань	 вогнетривів	
і	технічної	кераміки	ПаТ	«УКРнДІВ	ІменІ	а.	С.	БеРежного»	
в	2012	році

36.  Л. В. Бєляєва, Т. П. Литвиненко, О. С. Коршенко (ПАТ «УКРНДІ 
ВОГНЕТРИВІВ ІМ. А. С. БЕРЕЖНОГО», м. Харків, Україна)

	 Дослідження	стабільності	метрологічних	характеристик	стандартних	
зразків	відкритої	пористості	при	подовженні	їх	строку	дії
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